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VORWORT

VORWORT

Alle Hersteller von Profiltafeln, Sandwichelementen
und tragenden Kantteilen im IFBS unterliegen mit
ihrer Mitgliedschaft der Verpflichtung zur externen
und unabhéngigen Uberwachung ihrer werkseigenen
Produktionskontrolle.

FUr die, in dieser Publikation genannten Produkte, die
auf dem deutschen Markt vertrieben werden, liegt eine
Zertifizierung aller, nach europaischen Normen erfor-
derlichen Inhalte der Leistungserklarung entsprechend
dem europaischen AVCP-System 2+ vor. Das bedeutet
eine Erstinspektion des Werkes, der werkseigenen
Produktionskontrolle und eine laufende Uberwachung,
Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produkti-
onskontrolle. Diese Zertifizierung umfasst auch Produk-
te, die gesetzlich geringeren Anforderungen unterliegen.
FUr den Fall, dass fur das Produkt aus anderen Ver-
wendbarkeitsnachweisen héhere Anforderungen an die
Zertifizierung bestehen, sind diese nachzuweisen.

Die vorliegende Produktlibersicht enthalt die von IFBS-
Mitgliedern hergestellten und von unabhangigen Stellen
zertifizierten Produkte.

Informationen zu Verwendbarkeitsnachweisen und der
Kennzeichnung finden Sie in den IFBS-Fachregeln des
Metallleichtbaus, Grundlagen, GL | 02: ,Herstellung und
Kennzeichnung von Produkten des Metallleichtbaus®
bzw. GL | 06: ,Leistungserklarungen und CE-Kenn-
zeichnung im Metallleichtbau®.
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1 TRAPEZPROFILE AUS STAHL
1.1 Einleitung

Die vorliegende Zusammenstellung zeigt eine Auswahl
von Stahltrapezprofilen fur die Verwendung im indust-

riellen und gewerblichen Bauen mit Bauelementen des
Metallleichtbaus.

Stahltrapezprofile im Bauwesen sind tragende raum-
abschlieBende Bauelemente. Alle Profile werden im
Allgemeinen aus Stahlblech (Stahlsorte mindestens
S280GD) nach DIN EN 10346 durch Kaltumformen
hergestellt.

Die genannten Stahlbleche haben im kontinuierlichen
Schmelztauch-Verfahren hergestelite Uberziige aus,

z. B. mindestens Zink (Z 275), Zink-Aluminium (ZA 255)
oder Zink-Magnesium (ZM 120) mit einem Gesamtge-
wicht des jeweiligen Uberzuges auf beiden Seiten von
insgesamt 275 g/mz (~20 um/Seite), 255 g/m2 (~20 um/
Seite) oder 120 g/m2 (~9 um/Seite). Die Blechdicken lie-
gen im Allgemeinen zwischen 0,50 mm und 1,50 mm.
In Abh&ngigkeit von den jeweiligen Einsatzbedingungen
am Bauwerk ist das Stahlblech mit einer zusatzlichen
organischen Beschichtung geméaBi DIN 55634-1 verse-
hen, deren Art und Dicke durch die Korrosionsschutz-
anforderungen am Einsatzort bestimmt werden.

Die Anwendung der Stahltrapezprofile in Dach-,
Wand- und Decken-Systemen ist durch die fur Stahl-
trapez-, Stahlkassetten- und Stahlwellprofile giltige
DIN EN 1090-4 geregelt. Die Bemessungswerte
mussen fur das jeweilige Profil und jede Blechdicke
entweder durch Traglastversuche nach DIN 18807-2
oder rechnerisch gemaB DIN EN 1993-1-3 ermittelt
werden. FUr die Bemessung der Profile kdnnen die
Querschnitts- und Bemessungswerte, Belastungstabel-
len und ggf. geprufte Typenstatiken bei den jeweiligen
Herstellern bzw. Lieferanten angefordert werden.

Stahltrapezprofile durfen im Bauwesen nur verwendet
werden, wenn ihre Herstellung Uberwacht ist und dies
am Verwendungsort anhand der Leistungserklarung

der Hersteller der Bauprodukte gepruft werden kann.

Montagefirmen garantieren die Qualitat der Bau-
ausfUhrung. Firmenanschriften finden Sie im IFBS-
Mitgliederverzeichnis unter ,Fachbereich Bauelemente-
Projektierung & Ausfiihrung im IFBS (FB-BA)“. Weitere
Einzelheiten und technische Beratung Uber die Anwen-
dung von Bauelementen des Metallleichtbaus erhalten
Sie beim IFBS und bei seinen Mitgliedsfirmen.
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In der nachfolgenden Zusammenstellung finden Sie
ausschlieBlich Profiltafeln, deren Herstellung durch
unabhangige Stellen zertifiziert wird. Die nachfolgende
Zusammenstellung ist in 9 Spalten von O bis 8 unter-
teilt, in denen die aufgeflhrten Profiltafeln primar nach
Profilhéhe und sekundéar alphabetisch nach Hersteller-
name sortiert sind.

0 Laufende Nummer
Fortlaufende Nummerierung

1 Profihdhe
Vom Hersteller angegebene Profilhdhe h
geman DIN EN 1090-4, Tabelle D.1, ohne
Toleranzangaben

2  Herstellername oder Kurzname
Zuordnung zu den Herstelleradressen wie folgt:

- AMCD
ArcelorMittal Construction Deutschland GmbH,
https://construction.arcelormittal.com/de-de
- DS Stahl
DS Stélprofil A/S, www.ds-staalprofil.dk
- Feilmeier
Feilmeier AG, www.feilmeier.com
- Fischer Profil
Fischer Profil GmbH, www.fischerprofil.de
- HNB Nordbleche
HNB Nordbleche GmbH, www.nordbleche.de

- Joris Ide
Joris Ide N. V., www.joriside.be
- Laukien
Hans Laukien GmbH, www.laukien.de
- Maas
Maas Profilzentrum GmbH, www.maasprofile.de
- Munker
Minker Metallprofile GmbH, www.muenker.com
- Polmetal
Polmetal GmbH, www.polmetal.de
- Siegmetall
SIEGMETALL GmbH, www.siegmetall.de
- von Lien
Friedrich von Lien AG, www.von-lien.de
- Wiegmann

Rudolf Wiegmann Umformtechnik GmbH,
www.wiegmann-gruppe.de

- Wurzer
Wurzer Profiliertechnik GmbH,
www.wurzer-profile.de
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- Weitere Vertriebsunternehmen finden Sie in dem
IFBS-Mitgliederverzeichnis unter ,,Fachbereich
Bauelemente-Herstellung & Vertrieb im IFBS (FB-
BHV) — Vertrieb".

3  Firmen-Profilbezeichnung
Herstellerbezeichnung fur Trapezprofile

4 Profilquerschnitt
Querschnittszeichnung zur optischen Orientierung

5 Blechdicke ty
Nenndicke ty in mm nach DIN EN 10143 ein-
schlieBlich Metall-Uberzlige ohne zusétzliche
organische Beschichtung auf Grundlage von
ZinkUberzug Z275

6 Eigengewicht
Masse der Profiltafeln je Quadratmeter Deckflache
in KN/m2

7 Ubliche Werkstoffgiite
Die vom Hersteller angebotene Mindestgute fur
Profiltafeln

Im Allgemeinen werden Trapezprofile aus schmelz-
tauchveredeltem Stahlblech mit einer Werkstoff-
gute von S280GD+XX bis S350GD+XX nach

DIN EN 10346 hergestellt. Die Abktrzung ,XX* be-
schreibt den Metall-Uberzug, z.B. S280GD+Z275.
Die nationalen oder europaischen Zulassungen fur
Verbindungselemente sind hauptséchlich auf diese
WerkstoffgUten abgestimmt.

Generell muss bei allen Werkstoffgliten, aber
insbesondere bei z. B, S220GD+XX, S250GD+XX,
S550GD+XX sichergestellt werden, dass die
vorgesehenen Verbindungselemente fur diese
WerkstoffgUten bauaufsichtlich zugelassen sind
oder dass die Abweichung der Werkstoffgute in ei-
ner allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ)
und/oder einer allgemeinen Bauartgenehmigung
(@BG) einschlieBlich der Verbindungselemente
geregelt ist.

8 Verwendbarkeitsnachweis

8.1 CE-Zeichen und Leistungserklarung (LE)
Trapezprofile missen nach DIN EN 1090-1 mit
einem CE-Zeichen und einer Leistungserklarung
(LE) gemaB der EU-Bauproduktenverordnung
gekennzeichnet bzw. versehen sein.

6 // Ausgabe 04/2023

Die Referenznummern der CE-Zeichen und der zu-
gehdrigen Leistungserklarungen mussen identisch
sein. Die bestellten Eigenschaften der Profiltafeln
einschlieBlich des bestellten Korrosionsschutzes
mussen mit den deklarierten Eigenschaften in der
Leistungserklarung der Hersteller Gbereinstimmen.

8.2 U-Zeichen (U2)

Die Kennzeichnung mit einem U-Zeichen gemaB
Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung
(MUZVO) ist weiterhin auf Grundlage einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
(@abZ) in Verbindung mit einer allgemeinen Bauart-
genehmigung (@aBG) mdaglich.
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Profilquerschnitt

MaBe in mm

4
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o] N |
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gewicht

Ubliche
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S280GD+XX

@ Kennzeichnung

CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE

CE+LE
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Profilhéhe

o

19

19

19
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Hersteller

Maas

MuUnker

MuUnker

von Lien

von Lien

Wiegmann

Wurzer

Firmen-
Profilbezeichnung

w

TP20/100

M20/210

M20KD/210

W-20/1100
LR

W-20/1100
LA

WP 20/133

WU 20/125

Profilguerschnitt

MaBe in mm
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0,057
0,071
0,083
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0,058
0,072
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Firmen-
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0,70 0067 o o
0,75 0,071 §

<
0,50 0,048 E u
063 0060 O a
070 0067 o g
0,75 0,071 §

N\
IFBS

A



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

TRAPEZPROFILE AUS STAHL

2 2
:0O S
= = =
5 o 55
= i 8
n 5
o
mm
0 1 2 3
57 85 Polmetal T35EL
58 35  vonLien V951035
LR
59 35 Wiegmann WP 35/207

60 35 Wurzer WU 35/207
61 35,5 FischerProfil  FI 35/207
62 38 Maas TP 40/100
63 38 Laukien 40/100
IFE

LA\

Profilguerschnitt

MaBe in mm

4

40 167

3
‘_.

88 119 207
1035

119

Ll

40 167 207
1035

88 119

\
‘ [

40167 207
1035

118

35,5

|
7 Y N

1035

29 71 29 71

297129 71 100
800

29 71 29 71

38

2971 29 71 100
800

% L 2 o
O c G O &
© = =
& 23 25 ¢
£ Yo 5% &
ISl @
2% £
tN g 2 Q
mm  kN/m?
5 6 7 8
=
0,50 0,048 E u
0,63 0,060 o) =
0,70 0,067 = E—')
0,75 0,071 3¢
%)
<
0,50 0,046 5 W
0,63 0,057 @ 4
o
0,75 0,068 @ O
(o]
%)
0,50 0,048 §
0,60 0,058 5 Wy
075 0072 © @ F
o
0,88 0,085 Y @)
1,00 0,097 n
0,60 0,058 %
0,75 0,073 § -
0,88 0,085 8 fr
1,00 0,097 < 8
1,25 0,110 %
1,50 0,145
0,63 0,06 ¢
075 0072 %X
08 0084 g 4
1,00 0,096 Ooo 8
1,25 0,120 %
1,50 0,144
<
0,50 0,063 5 Wy
063 0079 @
o
0,75 0,094 &Y O
@)
n
b
%
ar L
0,50 0,063 8 fr
0,63 0,079 S L
N O
@)
%))

Ausgabe 04/2023 // 15



LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

TRAPEZPROFILE AUS STAHL

2 2

:0O S

= = | E

5 i 55

o "@‘ g o

= i 3

h 5

o

mm
0 1 2 8

64 39 AMCD 39/333

65 39 Feilmeier ~ EL 39/333 S

66 39.5 AMCD A 40/1883

67 39.5 MuUnker M 40.1/183

68 40 Feilmeier EL 40/183

69 40 Joris Ide JID 40-183

70 40 MuUnker M 40/183

16 // Ausgabe 04/2023

Profilquerschnitt

MaBe in mm

4

25 308,33

258 75,33 60 38 62 38 60 333,33 ‘
1000

35 298,33

L /7 /7 /\
a L [ [ 1T L] \—+
246,33 87 5639 3956 333,33

1000

39,5

T
g
aﬂ:

C
_{
¢

~ Blechdicke

z

3
93

0,63
0,75
0,88
1,00
1,13
1,25

0,50
0,63
0,75

0,63
0,75
0,88
1,00
113
1,25

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,756
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00
1,25

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

Eigen-
gewicht

9
kN/m?2

0,060
0,071
0,083
0,095
0,108
0,119

0,048
0,060
0,072

0,067
0,080
0,094
0,107
0,121
0,133

0,053
0,067
0,079
0,093
0,106

0,052
0,066
0,079
0,092
0,105

0,054
0,068
0,080
0,094
0,107
0,134

0,053
0,067
0,079
0,093
0,106

Ubliche
WerkstoffgUte

S320GD+XX S320GD+XX S320GD+XX S320GD+XX S320GD+XX S320GD+XX

S320GD+XX

@ Kennzeichnung

CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE

CE+LE

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

TRAPEZPROFILE AUS STAHL

71

72

73

74

75

76

77

N\
IFBS
N

Profilhéhe

o

40

40

40

40

42

42,5

45

Hersteller

MuUnker

Munker

Polmetal

Wurzer

DS Stahl

FischerProfil

Maas

Firmen-
Profilbezeichnung

w

M 40/333

M 40KD/333

T40

WU 40/183

DS 45/333 S

FI 40/183

TP 45/150

61,67

e TR N o
o | LT LI \ \
38 38 72 261,33 333,33

Profilguerschnitt

MaBe in mm

4

62 61,67 25 308,33

1000

61,67 62 61,67 25 308,33

51,67 62 61,67
= LR i ~
g LI L \ |

38 38 72 261,33 333,33

1000

1064

‘ 39 227 266
g 1
L
L
108 158
ﬁ 119
T\ | A U A W
‘ ‘ﬁ‘ 143 ! ‘ 183
915
1000
‘ 20,5 312,83 ‘ ‘
g || || |
80,74 252,59 333,33
o 64119
s [ T
\/ \/ / \T/
I — —
20 143 183

<

915

25 125 25 125

70 80 70 80 150

900

~ Blechdicke

z

S E

0,63
0,756
0,88
1,00

0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,70
0,75

0,60
0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

0,50
0,60
0,75
0,88

0,63
0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

0,50
0,63
0,75
0,88

Eigen-
gewicht

Ubliche
Werkstoffgute

9
kN/m?2

0,059
0,071
0,082
0,094

0,062
0,074
0,086
0,098

0,046
0,058
0,065
0,069

0,066
0,082
0,096
0,109
0,137
0,164

0,049
0,059
0,074
0,087

0,066
0,079
0,092
0,102
0,136
0,163

0,056
0,070
0,083
0,098

Ausgabe 04/2023 // 17

S280GD+XX S280GD+XX S320GD+XX S280GD+XX S320GD+XX S320GD+XX

SB320GD+XX

™ Kennzeichnung

CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE

CE+LE



LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

TRAPEZPROFILE AUS STAHL

78

79

80

81

82

83

84

Profilhdhe

=y

45

45

45

45

45

45

45

Hersteller

N

Feilmeier

Feilmeier

Joris Ide

Joris Ide

Joris Ide

Maas

Laukien

18 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

EL 45/333 S

EL 45/333 S

JID 45-150

JID 45-333

JID 45-333
mit Stutzfu

TP 45/333
S

45/333 S

Profilquerschnitt

MaBe in mm

4

28 305,33

46 52,52,5 46 93,3 240 333,33
1000

28 305,33

45

46 52,52,5 46 93,3 240 333,93
1000

23 310,33

75 258,33 333,33 ‘
1000

45

23 310,33 23

i 31,5 31,5 [

261 72 58 58 58 333,33
1000

]
-

~ Blechdicke

z

3
93

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,63

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00
1,25

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00
1,25

0,75

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,63
0,75
0,88
1,00

Eigen-
gewicht

Ubliche
WerkstoffgUte

9
kN/m?2

0,048
0,060
0,072
0,084
0,096

0,063

0,055
0,069
0,083
0,097
0,110
0,138

0,049
0,062
0,074
0,086
0,098
0,123

0,075

0,050
0,063
0,075
0,088
0,100

0,063
0,075
0,088
0,100

S320GD+XX S320GD+XX S320GD+XX S320GD+XX S550GD+XX S320GD+XX

S320GD+XX

@ Kennzeichnung

CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE Uz CE+LE

CE+LE

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

TRAPEZPROFILE AUS STAHL

85

86

87

88

89

90

91

N\
IFBS
N

Profilhéhe

o

45

45

45

45

46

46

48

Hersteller

Polmetal

von Lien

Wurzer

Wiegmann

AMCD

Polmetal

Feilmeier

Firmen-
Profilbezeichnung

w

T45

W-45/1000

WU 45/333

WP 45/333

A50/250

T45P

EL 50/250

Profilguerschnitt

MaBe in mm

4

24,5 308,83

74,5 258,83 333,33 ‘
1000

74,5 259 55,9

v

1000

~ Blechdicke

z

S E

0,50
0,63
0,70
0,75

0,50
0,63
0,75

0,60
0,75
0,88
1,00

0,60
0,75
0,88
1,00

0,63
0,75
0,88
1,00
1,25

0,63
0,70
0,75

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

Eigen-
gewicht

Ubliche
Werkstoffgute

9
kN/m?2

0,050
0,063
0,070
0,075

0,045
0,057
0,069

0,060
0,075
0,088
0,100

5,97
7,50
8,78
9,98

0,061
0,073
0,085
0,097
0,121

0,062
0,069
0,074

0,048
0,060
0,072
0,084
0,105

Ausgabe 04/2023 // 19

S280GD+XX S320GD+XX S320GD+XX S320GD+XX S280GD+XX S280GD+XX

SB320GD+XX

™ Kennzeichnung

CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE

CE+LE



LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

TRAPEZPROFILE AUS STAHL

92

93

94

95

96

97

98

Profilhdhe

=y

48

48

)

48,5

48,5

48,5

49

50

Hersteller

N

Feilmeier

HNB
Nordbleche

Joris Ide

Munker

Wurzer

Polmetal

Wiegmann

20 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

EL 50/250

Nordblech 50

JID 50-250

M 50/250

WU 50/250

T50P

WP 50/250

Profilquerschnitt

MaBe in mm
4
50 200
rr 1 _
g /‘P
[
121 129 250
1000
116,6 133,4
. \ \
ol
52,4 197,6 250
7000
115 135
\ |
—
gl
‘5_4 196 250
7000
115 135 ‘

‘ 54 196 250

485

49 201

1000

~ Blechdicke

z

3
93

0,63

0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00
1,25

0,63
0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

0,60
0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

0,50
0,70
0,75
0,88
1,00
1,25

0,60
0,75
0,88
1,00

Eigen-
gewicht

Ubliche
WerkstoffgUte

9
kN/m?2

0,060

0,060
0,080
0,090
0,100

0,049
0,062
0,074
0,086
0,098
0,123

0,062
0,074
0,086
0,098
0,123
0,146

0,060
0,075
0,088
0,100
0,125
0,150

0,047
0,066
0,071
0,083
0,095
0,118

0,060
0,075
0,088
0,100

S250GD+XX S320GD+XX S320GD+XX S320GD+XX S320GD+XX S550GD+XX

S250GD+XX

@ Kennzeichnung

CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE Uz

CE+LE

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

TRAPEZPROFILE AUS STAHL

2 2
:0O S
= = =
5 = 55
= i 8
h 5
a
mm
0 1 2 3
99 50 Laukien 50/250
100 51 Maas TP 50/250
101 59 Polmetal T55P

102 56 Joris Ide

103 60 Polmetal T60P

104 75 Siegmetal S75/305

105 75 Siegmetall S75/305
\

IFBS

LA\

JID 56-315

Profilguerschnitt

MaBe in mm

1000

40 265 305 ‘

% L 2 o
= c O (0] =
© 2 =
5 2§ 28
= o 5% S
ISl @
2% £
t, g 2 &
mm  kN/m?
o) 6 7 8
<
063 0063 & i
075 0075 © &
o
0,88 0,088 & (@)
@)
n
<
063 0083 3 w
075 0075 © &
o
0,88 0,088 o &)
@2)
(9p]
050 0053
070 0074 % "
075 0080 & -
088 0094 o W
100 0106
1,25 0,133
050 0082
063 0065 X "
075 0078 Q -
088 0091 o -
1,00 0,104 2
1,25 0,130
<
050 0049 X "
063 0062 QG -
070 0069 o .
075 0074 &
N
0,50 0,054
060 0064
063 0068 X "
070 0075 @ -
075 0080 o W
088 0094 &
1,00 0,107
1,13 0,121
<
075 0078 A
088 0091 @ N
1,00 0104 ©
(o]
on

Ausgabe 04/2023 // 21



LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

TRAPEZPROFILE AUS STAHL

106

107

108

109

110

1

12

(A) Lieferung mit gelochten Flachen moglich

Profilhdhe

=y

84

84,4

85

85

91

92

100

Hersteller

N

AMCD

FischerProfil

Joris Ide

Munker

Joris Ide

Polmetal

FischerProfil

22 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

85/280

FI 85/280
A)

JID 85-280

M 85/280

JID 89-305

TO92P

FI 100/275

Profilquerschnitt

MaBe in mm

160,5  119,5

\ [ 1

<
3 /
‘ L1 | I |

40 240 280

1120

161 119
T 1
“m
9
‘ [ \ \ ‘
40 240 280

85

100

~ Blechdicke

z

3
93

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

0,85
0,88
1,00
113
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
113
1,25
1,50

0,70
0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

Eigen-
gewicht

Ubliche
WerkstoffgUte

9
kN/m?2

0,080
0,094
0,107
0,121
0,134
0,161

0,080
0,094
0,107
0,134
0,161

0,079
0,093
0,105
0,119
0,131
0,158

0,079
0,093
0,106
0,119
0,132
0,158

0,080
0,094
0,107
0,121
0,134
0,161

0,092
0,098
0,115
0,131
0,164
0,197

0,090
0,106
0,120
0,150
0,180

S320GD+XX S320GD+XX S320GD+XX S320GD+XX S320GD+XX S320GD+XX

S320GD+XX

@ Kennzeichnung

CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE

CE+LE

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS LEICHTBAUEN.IFBS

TRAPEZPROFILE AUS STAHL

1,13 0,139
40 235 275 ‘ 1,25 0,149
825 1,50 0,178

= (o)) 2 -
: C (@) L (®)]
0 5 = c G ] c
c . H i ° O = 5 >
= & L E Profilguerschnitt < o= | o= 2
O = c 0O Q oo <= &= o
Dt _}E (0] o) D o O 6 O
D EN o 5B ©
[} i 8 =S = E‘
T = (<) C
h = ty g T
o = >
- e MaBe in mm .

0 1 2 3 4 5 6 7 8

135 140 0,75 0,089 x
o T 088 0105 %X

o a
113 100  Jorislde  JID 100-275 E m o ane g 3
- N O

@)

(9p]

0,75 0,089

<
% o &
114 100 Minker M 100/275 113 0134 ;.5 g
125 0148 &
1,50 0,178
x
063 0076 X w
(m)] —
o o0 N Nonblen o o 8 3
‘ 3‘8,1‘1 236,6 ‘ 275 ‘ .1‘00 OY121 % O
825 ’ ’ U)
075 0090
- 1 088 0106 X W
S [m)]
fe 100 wemer W0 SN S 100 o0 g o
! ’ (@)
‘ a0 :iz 275 | 1,25 0,150 %
1,50 0,180
075 0098
- o \ 088 0115 X W
- g / \ \ ]/ \ o J
117 106 Joris Ide J|D1(%3 20 3 . ; ‘ 11?? 81?‘; g i
, , 5
| @ g 125 0164 &
1,50 0,196
075 0098
= I S
. ) d - , , -
118 110 Jorislde JD110-333 s oous S
333,33 293,33 40 1,25 0,164 %
1,50 0,196
0,70 0,082
m s 075 0087
o [ 1 | 080 0,093 % W
e 0,88 0102 Q -
3 : ! -
19 130  Polmetal T130 M e | o g i
‘ 85 252 337 ‘ 1,15 0,134 %
1,25 0,146
1,50 0,175
(A) Lieferung mit gelochten Flachen moglich
\
IFBS Ausgabe 04/2023 // 23

LA\



LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

TRAPEZPROFILE AUS STAHL

120

121

122

128

124

125

126

(A) Lieferung mit gelochten Flachen moglich

Profilhdhe

=y

133,5

135

135

135

135

137

137

Hersteller

N

Wurzer

Feilmeier

Polmetal

Siegmetal

Siegmetall

FischerProfil

Joris Ide

24 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

WU 135/310

A)

EL 135/310

T135P

S135/420

S135/420

FI 135/310
(A)

JID 187-310
(A)

Profilquerschnitt

MaBe in mm

35

1

§

S320GD+XX

~ Blechdicke

z

3
93

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00
113
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75
0,88
1,00
113

0,75
0,88
1,00

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

Eigen-
gewicht

9
kN/m?2

0,097
0,114
0,129
0,146
0,161
0,194

0,065
0,081
0,097
0,114
0,129
0,146
0,161
0,195

0,097
0,114
0,129
0,161
0,194

0,058
0,070
0,064
0,082
0,088
0,108
0,117
0,132

0,085
0,099
0,113

0,097
0,114
0,129
0,161
0,194

0,095
0,111

0,127
0,143
0,158
0,190

Ubliche
WerkstoffgUte

S550GD+XX S320GD+XX S320GD+XX S320GD+XX S320GD+XX

S320GD+XX

@ Kennzeichnung

CE+LE Uz Uz CE+LE CE+LE CE+LE

CE+LE

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

TRAPEZPROFILE AUS STAHL

[

<

:0

=

&

o

h
mm

0 1
127 137
128 150
129 151,65
130 1583
131 155
132 1586
133 186

Hersteller

Munker

Polmetal

Wurzer

Joris Ide

FischerProfil

MuUnker

Polmetal

Profilguerschnitt

Firmen-
Profilbezeichnung

MaBe in mm

4

w

M 135.1/310
A)

1150

WU 153/280
A) —

JID 153-280 /—_\m
@ L ‘

FI 150/280
(A)
M 150/280
(A)
210 140
[ 85 ‘
T155 : ﬂ

(A) Lieferung mit gelochten Flachen moglich

N\
IFBS
N

~ Blechdicke

z

S E

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
113
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
113
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

c5 g 2
o2} % [0} Ey) E’
Y5 5% 8
g D C
= 9
kN/m?
6 7 8
0,096
’ =
0,112 E u
017 g -
0,144 8 E—')
0,159 &
0,191
0,103 b
’ X
0,121 & W
0,138 @ i
o
0,172 [ O
@2)
0,207 4]
0,107
' >
0,126 E W
0,143 o) =
0,161 3 g
0,179 g
0,214
0,105
’ x
0,123 E u
0,140 5 =
0,158 S g
0,175 o
0,210
0,107 b
’ X
0,126 & W
0,143 @ i
o
0,179 N O
0,214 %)
0,106
' =
0,124 E W
0,141 = =
0,159 3 8
0,176 %
0,212
0,105 X
’ X
0,123 & W
0,140 @ o
o
0,175 Y O
0,210 14}
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LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

TRAPEZPROFILE AUS STAHL

()
<
0
=
&
o
h
mm
0 1
134 155
135 1565
136 156
137 188
138 160,65

139 161,5 FischerProfil

140 161,5

(®)]
5
D L= Profilguerschnitt
= [ O
[0} O =
© R
= i 3
IS
e MaBe in mm
2 8 4
210 140
- |
85
Siegmetall  S158/350 - ﬂ
‘ \ || \
265 350
700
210 140
T 85 ‘
Siegmetall  S158/350 - ‘
7‘ \ || \
265 350 ‘
700
93 167
.
Polmetal T160 =

65 195 260

o
JID 158-250 E m
A L

Joris Ide
‘ || I |
40 210 250 ‘
750
140 110
| |
WU 162/250 S
Wurzer 2
A >
‘ ‘ ‘40 210 ‘ ‘ 250
750
139 111
| \
FI 165/250 =
(A " y
‘ ‘ ‘40 210 ‘ ‘ 250
750
140 110
§ 160/250 3‘
MUnker o)
(A
‘ 40 210 250 }
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141

142

143

144

145

146
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Profilhéhe

o

200

200

205

205

205

206

Hersteller

Minker

Polmetal

Minker

Joris Ide

Wurzer

Munker

Firmen-
Profilbezeichnung

w

M200/420
A)

T200

M206/375
A)

JID 200-375
A)

WU 205/375
A)

M206.1/375
A)

Profilguerschnitt

MaBe in mm

4

340

427,5

295

205

375

300

~ Blechdicke

z

S E

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
113
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
113
1,25
1,50

Eigen-
gewicht

Ubliche
Werkstoffgute
Kennzeichnung

g
kN/m?

6 7 8
0,107

’ bs
0,126 E u
0,143 5 =
0,161 = ld—')
0,179 o
0,214
0,103 X

’ X
0,121 A w
0,138 @ i

o
0,172 [ O
@2)

0,207 4]
0,118

’ s
0,138 E w
0,157 = =
0,177 2 g
0,196 o
0,236
0,118

’ bs
0,138 E u
0,157 - 3
0,177 g 8
0,196 o
0,236
0,120 -
0141 X W
0,160 8 =
0,181 S 8
0,200 =
0,240
0,118

’ <
0,138 E W
0,158 o) =
0,177 2 8
0,196 =
0,236

Ausgabe 04/2023 /] 27






FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

TRAPEZPROFILE AUS ALUMINIUM

2 TRAPEZPROFILE AUS ALUMINIUM
2.1 Einleitung

Die vorliegende Zusammenstellung zeigt eine Auswahl
von Aluminiumtrapezprofilen fUr die Verwendung im
industriellen und gewerblichen Bauen mit Bauelementen
des Metallleichtbaus.

Aluminiumtrapezprofile im Bauwesen sind tragende
raumabschlieBende Bauelemente. Alle Profile werden im
Allgemeinen aus Aluminiumblech nach DIN EN 508-2,
Tabelle 1 ,Aluminiumlegierungen” durch Kaltumformen
hergestellt.

Die Blechdicken liegen im Allgemeinen zwischen

0,50 mm und 1,50 mm. In Abhangigkeit von den jeweili-
gen Einsatzbedingungen am Bauwerk kann das Alumini-
umblech mit einer zusétzlichen organischen Beschichtung
versehen sein, deren Art und Dicke durch die Korrosions-
schutzanforderungen am Einsatzort und den &sthetischen
Anforderungen bestimmt werden.

Die Anwendung der Aluminiumtrapezprofile in Dach-,
Wand- und Decken-Systemen ist durch die fur tragende
Profiltafeln aus Aluminium gultige DIN EN 1090-5 gere-
gelt. Die Bemessungswerte mussen fur jedes einzelne
Profil und jede Blechdicke entweder durch Traglast-
versuche nach DIN 18807-7 oder rechnerisch gemani
DIN EN 1999-1-4 ermittelt werden. Flr die Bemessung
der Profile kdnnen die Querschnitts- und Bemessungs-
werte, Belastungstabellen und ggf. geprtifte Typenstatiken
bei den jeweiligen Herstellern bzw. Lieferanten angefor-
dert werden.

Aluminiumtrapezprofile dtrfen im Bauwesen nur verwen-
det werden, wenn ihre Herstellung Gberwacht ist und dies
am Verwendungsort anhand der Leistungserklarung der
Hersteller der Bauprodukte gepriift werden kann.

Montagefirmen garantieren die Qualitat der Bauausfih-
rung. Firmenanschriften finden Sie im IFBS-Mitgliederver-
zeichnis unter ,Fachbereich Bauelemente-Projektierung
& Ausfuhrung im IFBS (FB-BA)". Weitere Einzelheiten und
technische Beratung Uber die Anwendung von Bauele-
menten des Metallleichtbaus erhalten Sie beim IFBS und
bei seinen Mitgliedsfirmen.

In der nachfolgenden Zusammenstellung finden Sie
ausschlieBlich Profiltafeln, deren Herstellung durch unab-
hangige Stellen zertifiziert wird. Die nachfolgende Zusam-
menstellung ist in 9 Spalten von O bis 8 unterteilt, in denen

N\
IFBS
N

die aufgefUhrten Profiltafeln priméar nach Profilhéhe und
sekundér alphabetisch nach Firmenname sortiert sind.

0

Laufende Nummer
Fortlaufende Nummerierung

Profilhohe

Vom Hersteller angegebene Profilhdhe h
gemal DIN EN 1090-5, Tabelle D.1, ohne
Toleranzangaben

Herstellername oder Kurzname
Zuordnung zu den Herstelleradressen wie folgt:

Feilmeier

Feilmeier AG, www.feilmeier.com

HNB Nordbleche

HNB Nordbleche GmbH, www.nordbleche.de
Joris Ide

Joris Ide N. V., www.joriside.be

Laukien

Hans Laukien GmbH, www.laukien.de

Maas

Maas Profilzentrum GmbH, www.maasprofile.de
von Lien

Friedrich von Lien AG, www.von-lien.de
Wiegmann

Rudolf Wiegmann Umformtechnik GmbH,
www.wiegmann-gruppe.de

Wurzer

Wurzer Profiliertechnik GmbH,
www.wurzer-profile.de

Weitere Vertriebsunternehmen finden Sie in dem
IFBS-Mitgliederverzeichnis unter ,,Fachbereich
Bauelemente-Herstellung & Vertrieb im IFBS (FB-
BHV) — Vertrieb*.

Firmen-Profilbezeichnung
Herstellerbezeichnung flr Trapezprofile

Profilquerschnitt
Querschnittszeichnung zur optischen Orientierung

Blechdicke ty

Nenndicke ty in mm nach DIN EN 485-2 ohne
Metall-Uberzug und ohne zusétzliche organische
Beschichtung

Eigengewicht
Masse der Profiltafeln je Quadratmeter Deckflache
in kKN/m?2
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7 Ubliche Werkstoffgite
Die vom Hersteller angebotene Mindestgute fur
Profiltafeln

Tragende Bauelemente missen Eigenschaften
aufweisen, die der geforderten Eignung fur den
Kaltumformprozess Rechnung tragen. Dies betrifft
insbesondere die Biegeradien. Fur kaltgeformte
Profiltafeln, bemessen nach den Vorgaben von

EN 1999-1-4, sind die in EN 1999-1-4 gelisteten
Werkstoffe und Legierungszusétze zu verwenden,
sofern nationale Regeln keinen anderen Werkstoff
spezifizieren. Die minimale Dehngrenze von 0,2 %
(Rpo.2) fur den Werkstoff, der zu einer kaltgeformten
Profiltafel verarbeitet werden soll und der nach

EN 1999-1-4 bemessen wurde, muss mindestens
165 MPa betragen.

Bei Abweichung von den zuvor genannten
WerkstoffgUten fur Profiltafeln muss sichergestellt
werden, dass die vorgesehenen Verbindungsele-
mente fUr diese Werkstoffglten bauaufsichtlich
zugelassen sind oder dass die Abweichung der
WerkstoffgUte in einer allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung (abZ) und/oder einer allgemeinen
Bauartgenehmigung (aBG) einschlieBlich der
Verbindungselemente geregelt ist.

8 Verwendbarkeitsnachweis

8.1 CE-Zeichen und Leistungserklarung (LE)
Trapezprofile missen nach DIN EN 1090-1 mit
einem CE-Zeichen und einer Leistungserklarung
(LE) gemaB der EU-Bauproduktenverordnung
gekennzeichnet bzw. versehen sein.

Die Referenznummern der CE-Zeichen und der zu-
gehorigen Leistungserklarungen mussen identisch
sein. Die bestellten Eigenschaften der Profiltafeln
einschlieBlich des bestellten Korrosionsschutzes
mussen mit den deklarierten Eigenschaften in der
Leistungserklarung der Hersteller Gbereinstimmen.

8.2 U-Zeichen (U2)

Die Kennzeichnung mit einem U-Zeichen gemaR
Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung
(MUZVO) ist weiterhin auf Grundlage einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
(@abZ) in Verbindung mit einer allgemeinen Bauart-
genehmigung (@aBG) mdaglich.

IFBS
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(A) Lieferung mit gelochten Flachen moglich
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Profilhdhe

=y

Hersteller
Firmen-
Profilbezeichnung

o
-
N
w

8 20 Wiegmann WP 20/133

9 20 Wurzer WU 20/125
10 21 Maas ™ (2;;/75
11 21,5 Norgt’;‘ISche NB20 Dach
12 215 Nor;l'k,;llzche NB20 Wand
13 22 Feilmeier 22/214
22/214

14 22 Laukien
A

(A) Lieferung mit gelochten Flachen moglich
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Profilquerschnitt

MaBe in mm
4
60 73
L'
N
26,5  106,5 133
1064
62 63
| [ T 1
g ‘ L \
37 88 125
7000
23522352
i
N 75 52235223 ‘
900
37 88
1
" ‘ L] \
& 62 63 125
1000
37 88
i
= ‘ ‘ﬁ 63‘ ‘ 125
~
1000
35 179
| ™ -
‘ T
& 48 48 48 70 144 214

1070

~ Blechdicke

z

3
93

0,35
0,70
1,00

0,50
0,60
0,70
0,80
1,00

0,50
0,70
0,80
0,90

0,50
0,70
1,00

0,50
0,70
1,00

0,67

0,50
0,70
0,80
0,90
1,00

Eigen-
gewicht

Ubliche
WerkstoffgUte

9
kN/m?2

1,11
2,23
3,19

0,016
0,019
0,023
0,026
0,032

0,019
0,026
0,030
0,034

0,017
0,024
0,034

0,017
0,024
0,034

0,021

0,016
0,022
0,025
0,028
0,032

~

=165 N/mm?2

Rm >

Rm = 165N/mm?2 Rm = 165N/mm?2 Rm > 165N/mm?2 Rm = 165N/mm?2 Rm = 165N/mm?2

Rm > 165N/mm?2

@ Kennzeichnung

CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE

CE+LE
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18 30 Wurzer WU 30W/207
19 30,5 Wurzer i SUE0D
Dach
HNB
20 &8 Nordbleche NEES
) W33-500
21 68 von Lien LE
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Profilguerschnitt

MaBe in mm
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2 2
:0O S
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o "@‘ g o
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o
mm
0 1 2 8
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22 88 von Lien LR
23 35 Feilmeier 35/207
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26 35 von Lien N U
LR
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27 35 von Lien LA
28 E5) Wiegmann WP 35/207

(A) Lieferung mit gelochten Flachen moglich
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2 2
:0O S
< 5 . E
5 o 55
= i 8
h 5
a
mm
0 1 2 3
29 B89 Wurzer WU 35/207
) 40/100
30 38 Laukien
(A)
TP 40/100
31 38 Maas
(A)

32 39 Feilmeier 39/333 S

33 40 Feilmeier 40/183

34 40 Wurzer WU 40/183

35 45 Feilmeier 45/333 S
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Profilguerschnitt

MaBe in mm
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\ \
a
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800
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G
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800
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36

37

38

39

40

4

42

(A) Lieferung mit gelochten Flachen moglich

Profilhdhe

=y

45

45

45

45

45

48

48,5

Hersteller

N

Laukien

Maas

Maas

von Lien

Wurzer

Feilmeier

Wurzer
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Firmen-
Profilbezeichnung

w

45/333 S
(A)

TP 45/150
A

TP 45/333 S
(A)

W-45/1000

WU 45/333

50/250

WU 50/250

Profilquerschnitt

MaBe in mm

45

70 80 70 80 50

23,1 310,23

|

4

70,8 262,53 333,33 ‘
1000

L _
o
L ] /L
121 129 250
1000
115 135
. [ T 1
s
L] [
54 196 250

1000

~ Blechdicke

z

3
93

0,70
0,80
0,90
1,00

0,50
0,70
0,80
0,90
1,00

0,50
0,70
0,80
0,90
1,00

0,70

0,50
0,70
0,80
0,90
1,00
1,20

0,67

0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,20

Eigen-
gewicht

9
kN/m?2

0,024
0,027

0,030
0,34

0,019
0,026
0,030
0,034
0,038

0,017
0,024
0,027
0,030
0,034

0,024

0,017
0,024
0,028
0,031
0,035
0,041

0,022

0,016
0,020
0,023
0,026
0,029
0,033
0,039

Ubliche
WerkstoffgUte

Rm = 165N/mm?2 Rm = 165N/mm?2 Rm > 165N/mm?2 Rm = 165N/mm?2 Rm = 165N/mm?2 Rm > 165N/mm?2

Rm > 165N/mm?2

@ Kennzeichnung

CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE

CE+LE

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

TRAPEZPROFILE AUS ALUMINIUM

43

44
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46

47

48

49
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Profilhéhe

o

50

51

84

91

100

110

137

Hersteller

Laukien

Maas

Joris Ide

Joris lie

Joris Ide

Joris Ide

Joris Ide

Firmen-
Profilbezeichnung

w

50/250
A)

TP 50/250
A)

JID 85-280

JID 89-305

JID 100-275

JID 110-330

JID 137-310

84

91

Profilguerschnitt

MaBe in mm

120 130

[

1000

137

1120

10

~ Blechdicke

z

S E

0,70
0,80
0,90
1,00

0,70
0,80
0,90
1,00

0,88

7m UEY

1,20
1,50

0,88
1,00
1,25
1,50

0,88
1,00
1,25
1,50

0,88
1,00
1,25
1,50

0,88
1,00
1,25
1,50
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g D C
= 9
kN/m?
6 7 8
I
0024 E W
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o
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o
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o
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3 WELLPROFILE AUS STAHL
3.1 Einleitung

Die vorliegende Zusammenstellung zeigt eine Auswahl
von Stahlwellprofilen fur die Verwendung im industriellen
und gewerblichen Bauen mit Bauelementen des Metall-
leichtbaus.

Stahlwellprofile im Bauwesen sind tragende raumab-
schlieBende Bauelemente. Alle Profile werden im Allge-
meinen aus Stahlblech (Stahlsorte mindestens S280GD)
nach DIN EN 10346 durch Kaltumformen hergestellt.
Die genannten Stahlbleche haben im kontinuierlichen
Schmelztauch-Verfahren hergestellte Uberzlige aus,

z. B. mindestens Zink (Z 275), Zink-Aluminium (ZA 255)
oder Zink-Magnesium (ZM 120) mit einem Gesamt-
gewicht des jeweiligen Uberzuges auf beiden Seiten
von insgesamt 275 g/m?, 255 g/m?oder 120 g/m?. Die
Blechdicken liegen im Allgemeinen zwischen 0,50 mm
und 1,50 mm. In Abh&ngigkeit von den jeweiligen
Einsatzbedingungen am Bauwerk ist das Stahlblech mit
einer zusétzlichen organischen Beschichtung gemani
DIN 55634-1 versehen, deren Art und Dicke durch die
Korrosionsschutzanforderungen am Einsatzort bestimmt
werden.

Die Anwendung der Stahlwellprofile in Dach-, Wand-
und Decken-Systemen ist durch DIN EN 1090-4 gere-
gelt. Die Bemessungswerte mussen fur das jeweilige
Profil und jede Blechdicke entweder durch Traglast-
versuche nach DIN 18807-2 oder rechnerisch geman
DIN EN 1993-1-3 ermittelt werden. Fur die Bemessung
der Profile kdnnen die Querschnitts- und Bemessungs-
werte, Belastungstabellen und ggf. geprufte Typensta-
tiken bei den jeweiligen Herstellen- bzw. Lieferanten
angefordert werden.

Stahlwellprofile dirfen im Bauwesen nur verwendet
werden, wenn ihre Herstellung Uberwacht ist und dies
am Verwendungsort anhand der Leistungserklarung
der Hersteller der Bauprodukte gepruft werden kann.

Montagefirmen garantieren die Qualitat der Bau-
ausflihrung. Firmenanschriften finden Sie im IFBS-
Mitgliederverzeichnis unter ,Fachbereich Bauelemente-
Projektierung & Ausfiihrung im IFBS (FB-BA)“. Weitere
Einzelheiten und technische Beratung Uber die Anwen-
dung von Bauelementen des Metallleichtbaus erhalten
Sie beim IFBS und bei seinen Mitgliedsfirmen.
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In der nachfolgenden Zusammenstellung finden Sie
ausschlieBlich Profiltafeln, deren Herstellung durch
unabhangige Stellen zertifiziert wird. Die nachfolgende
Zusammenstellung ist in 9 Spalten von O bis 8 unter-
teilt, in denen die aufgeflhrten Profiltafeln primar nach
Profilhéhe und sekundéar alphabetisch nach Firmenna-
me/Kurzname sortiert sind.

0 Laufende Nummer
Fortlaufende Nummerierung

1 Profihdhe
Vom Hersteller angegebene Profilhdhe h
geman DIN EN 1090-4, Tabelle D.1, ohne
Toleranzangaben

2  Herstellername oder Kurzname
Zuordnung zu den Herstelleradressen wie folgt:

- AMCD
Arcelor Mittal Construction Deutschland GmbH,
https://construction.arcelormittal.com/de-de,
- DS Stahl
DS Stélprofil A/S, www.ds-staalprofil.dk
- Feilmeier
Feilmeier AG, www.feilmeier.com
- HNB Nordbleche
HNB Nordbleche GmbH, www.nordbleche.de

- Joris Ide
Joris Ide N. V., www.joriside.be
- Laukien
Hans Laukien GmbH, www.laukien.de
- Maas
Maas Profilzentrum GmbH, www.maasprofile.de
- Muinker
MUnker Metallprofile GmbH, www.muenker.com
- Polmetal
Polmetal GmbH, www.polmetal.de
- Siegmetall
SIEGMETALL GmbH, www.siegmetall.de
- von Lien
Friedrich von Lien AG, www.von-lien.de
- Wurzer

Wurzer Profiliertechnik GmbH,
www.wurzer-profile.de

Weitere Vertriebsunternehmen finden Sie in dem
IFBS-Mitgliederverzeichnis unter ,Fachbereich
Bauelemente-Herstellung & Vertrieb im IFBS (FB-
BHV) — Vertrieb*.
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3  Firmen-Profilbezeichnung
Herstellerbezeichnung fir Wellprofile

4 Profilquerschnitt
Querschnittszeichnung zur optischen Orientierung

5 Blechdicke ty
Nenndicke ty in mm nach DIN EN 10143 ein-
schlieBlich Metall-Uberziigen ohne zusétzliche
organische Beschichtung auf Grundlage von
ZinkUberzug Z275

6 Eigengewicht
Masse der Profiltafeln je Quadratmeter Deckflache
in kKN/m2

7 Ubliche Werkstoffgiite
Die vom Hersteller angebotene Mindestwerkstoff-
gute fur Profiltafeln

Im Allgemeinen werden Wellprofile aus schmelz-
tauchveredeltem Stahlblech mit einer Werkstoff-
gute von S280GD+XX bis S350GD+XX nach

DIN EN 10346 hergestellt. Die Abkurzung ,XX* be-
schreibt den Metall-Uberzug, z. B. S280GD+Z275.
Die nationalen oder européischen Zulassungen fir
Verbindungselemente sind hauptséchlich auf diese
WerkstoffgUten abgestimmt.

Generell muss bei allen Werkstoffgiten, aber
insbesondere bei z. B: S220GD+XX, S250GD+XX,
S550GD+XX sichergestellt werden, dass die
vorgesehenen Verbindungselemente fUr diese
WerkstoffgUten bauaufsichtlich zugelassen sind
oder dass die Abweichung der Werkstoffgute in ei-
ner allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ)
und/oder einer allgemeinen Bauartgenehmigung
(@BG) einschlieBlich der Verbindungselemente
geregelt ist.

8 Verwendbarkeitsnachweis

8.1 CE-Zeichen und Leistungserklarung (LE)
Wellprofile missen nach DIN EN 1090-1 mit einem
CE-Zeichen und einer Leistungserklarung (LE)
gemal der EU-Bauproduktenverordnung gekenn-
zeichnet bzw. versehen sein.

Die Referenznummern der CE-Zeichen und der zu-
gehdrigen Leistungserklarungen mussen identisch
sein. Die bestellten Eigenschaften der Profiltafeln
einschlieBlich des bestellten Korrosionsschutzes

40 // Ausgabe 04/2023

mussen mit den deklarierten Eigenschaften in der
Leistungserklarung der Hersteller Gbereinstimmen

8.2 U-Zeichen (U2)

Die Kennzeichnung mit einem U-Zeichen geman
Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung
(MUZVO) ist weiterhin auf Grundlage einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
(abZ) in Verbindung mit einer allgemeinen Bauart-
genehmigung (@aBG) mdaglich.
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Firmen-
Profilbezeichnung

w
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Profilquerschnitt

MaBe in mm
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z
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1,00

0,63
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1,00

0,50
0,63
0,75
0,88

0,50
0,63
0,75

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,70
0,75

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

Eigen-
gewicht

Ubliche
WerkstoffgUte

9
kN/m?2

0,059
0,070
0,082
0,093

0,059
0,070
0,082
0,093

0,047
0,060
0,072
0,085

0,047
0,059
0,070

0,047
0,059
0,070
0,082
0,094

0,047
0,059
0,066
0,071

0,049
0,062
0,074
0,086
0,098

S280GD+XX S250GD+XX S280GD+XX S320GD+XX S320GD+XX S320GD+XX

S320GD+XX

@ Kennzeichnung

CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE CE+LE

CE+LE
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Profilquerschnitt

Firmen-
Profilbezeichnung

MaBe in mm
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3
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Ubliche
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9
kN/m?2
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S320GD+XX S280GD+XX S320GD+XX

SB320GD+XX

@ Kennzeichnung

CE+LE CE+LE CE+LE

CE+LE
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4 WELLPROFILE AUS ALUMINIUM
4.1 Einleitung

Die vorliegende Zusammenstellung zeigt eine Auswahl
von Aluminiumwellprofilen fUr die Verwendung im indus-
triellen und gewerblichen Bauen mit Bauelementen des
Metallleichtbaus.

Aluminiumtrapezprofile im Bauwesen sind tragende
raumabschlieBende Bauelemente. Alle Profile werden im
Allgemeinen aus Aluminiumblech nach DIN EN 508-2,
Tabelle 1 ,Aluminiumlegierungen” hergestellt.

Die Blechdicken liegen im Allgemeinen zwischen 0,50 mm
und 1,50 mm. In Abhangigkeit von den jeweiligen Einsatz-
bedingungen am Bauwerk kann das Aluminiumblech mit
einer zusétzlichen organischen Beschichtung versehen
sein, deren Art und Dicke durch die Korrosionsschutzan-
forderungen am Einsatzort und den &sthetischen Anfor-
derungen bestimmt werden.

Die Anwendung der Aluminiumwellprofile in Dach-, Wand-
und Decken-Systemen ist durch die fUr tragende Profilta-
feln aus Aluminium gultige DIN EN 1090-5 geregelt. Die
Bemessungswerte mussen fUr jedes einzelne Profil und
jede Blechdicke entweder durch Traglastversuche nach
DIN 18807-7 oder rechnerisch geméfi DIN EN 1999-1-4
ermittelt werden. FUr die Bemessung der Profile kbnnen
die Querschnitts- und Bemessungswerte, Belastungsta-
bellen und ggf. geprufte Typenstatiken bei den Herstellern
bzw. Lieferanten angefordert werden.

Aluminiumtrapezprofile durfen im Bauwesen nur verwen-
det werden, wenn ihre Herstellung Uberwacht ist und dies
am Verwendungsort anhand der Leistungserklarung der
Hersteller der Bauprodukte geprtift werden kann.

Montagefirmen garantieren die Qualitat der Bau-
ausflihrung. Firmenanschriften finden Sie im IFBS-
Mitgliederverzeichnis unter ,Fachbereich Bauelemente-
Projektierung & Ausfihrung im IFBS (FB-BA)“. Weitere
Einzelheiten und technische Beratung Uber die Anwen-
dung von Bauelementen des Metallleichtbaus erhalten
Sie beim IFBS und bei seinen Mitgliedsfirmen.

In der nachfolgenden Zusammenstellung finden Sie
ausschlieBlich Profiltafeln, deren Herstellung durch
unabhangige Stellen zertifiziert wird.

Die nachfolgende Zusammenstellung ist in 9 Spalten
von 0 bis 8 unterteilt, in denen die aufgeflhrten Profilta-
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feln primar nach Profilhdhe und sekundar alphabetisch
nach Firmenname sortiert sind.

0 Laufende Nummer
Fortlaufende Nummerierung

1 Profihdhe
Vom Hersteller angegebene Profilhdhe h geman
DIN EN 1090-5, Tabelle D.1, ohne Toleranzangaben

2  Herstellername oder Kurzname
Zuordnung zu den Herstelleradressen wie folgt:

- Feilmeier
Feilmeier AG, www.feilmeier.com
- HNB Nordbleche
HNB Nordbleche GmbH, www.nordbleche.de
- Laukien
Hans Laukien GmbH, www.laukien.de
- Maas
Maas Profilzentrum GmbH, www.maasprofile.de
- Munker
Minker Metallprofile GmbH, www.minker.com
- von Lien
Friedrich von Lien AG, www.vonlien.de
- Wurzer
Wurzer Profiliertechnik GmbH,
www.wurzer-profile.de

Weitere Vertriebsunternehmen finden Sie in dem
IFBS-Mitgliederverzeichnis unter ,Fachbereich
Bauelemente-Herstellung & Vertrieb im IFBS (FB-
BHV) — Vertrieb®.

3  Firmen-Profilbezeichnung
Herstellerbezeichnung fur Wellprofile

4 Profilquerschnitt
Querschnittszeichnung zur optischen Orientierung

5 Blechdicke ty
Nenndicke ty in mm nach DIN EN 485-2 ohne
Metall-Uberziige und ohne zusétzliche organische
Beschichtung

6  Eigengewicht
Masse der Profiltafeln je Quadratmeter Deckflache
in kKN/m?2

7 Ubliche Werkstoffgite

Die vom Hersteller angebotene Mindestgute fur
Profiltafeln
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Tragende Bauelemente mussen Eigenschaften
aufweisen, die der geforderten Eignung fur den
Kaltumformprozess Rechnung tragen. Dies betrifft
insbesondere die Biegeradien. Fur kaltgeformte
Profiltafeln, bemessen nach den Vorgaben von

EN 1999-1-4, sind die in EN 1999-1-4 gelisteten
Werkstoffe und Legierungszusétze zu verwenden,
sofern nationale Regeln keinen anderen Werkstoff
spezifizieren. Die minimale Dehngrenze von 0,2 %
(Rpo.0) fr den Werkstoff, der zu einer kaltgeformten
Profiltafel verarbeitet werden soll und der nach

EN 1999-1-4 bemessen wurde, muss mindestens
165 MPa betragen.

Bei Abweichung von den zuvor genannten
WerkstoffgUten fur Profiltafeln muss sichergestelit
werden, dass die vorgesehenen Verbindungsele-
mente fUr diese Werkstoffguten bauaufsichtlich
zugelassen sind oder dass die Abweichung der
WerkstoffgUte in einer allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung (abZ) und/oder einer allgemeinen
Bauartgenehmigung (@BG) einschlieBlich der
Verbindungselemente geregelt ist.

8  Verwendbarkeitsnachweis

8.1 CE-Zeichen und Leistungserklarung (LE)
Wellprofile mtssen nach DIN EN 1090-1 mit einem
CE-Zeichen und einer Leistungserklarung (LE)
geman der EU-Bauprodukteverordnung gekenn-
zeichnet bzw. versehen sein.

Die Referenznummern der CE-Zeichen und der zu-
gehdrigen Leistungserklarungen mussen identisch
sein. Die bestellten Eigenschaften der Profiltafeln
einschlieBlich des bestellten Korrosionsschutzes
mussen mit den deklarierten Eigenschaften in der
Leistungserklarung der Hersteller Gbereinstimmen.

8.2 U-Zeichen (U2)

Die Kennzeichnung mit einem U-Zeichen gemaf
Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung
(MUZVO) ist weiterhin auf Grundlage einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
(abZ) in Verbindung mit einer allgemeinen Bauart-
genehmigung (@aBG) mdaglich.

IFBS
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Profilquerschnitt

Firmen-
Profilbezeichnung

MaBe in mm
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0,50
0,70
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1,00
1,20
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0,70
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0,90
1,00

Eigen-
gewicht

Ubliche
WerkstoffgUte

9
kN/m?2

0,016
0,022
0,025
0,032
0,038

0,020
0,023
0,027
0,030
0,033

0,024
0,030
0,034

0,023
0,027
0,030
0,033

0,023
0,027
0,030
0,033
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5 KASSETTENPROFILE AUS STAHL
5.1 Einleitung

Die vorliegende Zusammenstellung zeigt eine Auswahl
von Stahlkassettenprofilen fir die Verwendung im in-
dustriellen und gewerblichen Bauen mit Bauelementen
des Metallleichtbaus.

Stahlkassettenprofile im Bauwesen sind tragende
raumabschlieBende Bauelemente, die durch Ausstei-
fung der Stege Uber Verbindung mit AuBenbekleidun-
gen, z. B. Trapez- oder Wellprofilen, zu selbsttragenden
Wandkonstruktionen zusammengeflgt werden.
Kassettenprofile werden im Allgemeinen aus Stahlblech
(Stahlsorte mindestens S280GD) nach DIN EN 10346
durch Kaltumformen hergestelit.

Die genannten Stahlbleche haben im kontinuierlichen
Schmelztauch-Verfahren hergestellte Uberziige aus,
z. B. mindestens Zink (Z 275), Zink-Aluminium (ZA 255)
oder Zink-Magnesium (ZM 120) mit einem Gesamtge-
wicht des jeweiligen Uberzuges auf beiden Seiten von
insgesamt 275 g/m2, 255 g/m2 oder 120 g/m2. Die
Blechdicken liegen im Allgemeinen zwischen 0,75 mm
und 1,50 mm. In Abh&ngigkeit von den jeweiligen Ein-
satzbedingungen am Bauwerk ist das Stahlblech mit
einer zusatzlichen organischen Beschichtung geman
DIN 55634-1 versehen, deren Art und Dicke durch die
Korrosionsschutzanforderungen am Einsatzort be-
stimmt werden.

Die Anwendung der Stahlkassettenprofile in Dach-,
Wand- und Decken-Systemen ist durch die fir Stahl-
trapez-, Stahlkassetten- und Stahlwellprofile gliltige DIN
EN 1090-4 geregelt. Die Bemessungswerte mussen
flr jedes einzelne Profil und jede Blechdicke entweder
durch Traglastversuche nach DIN 18807-2/A1 oder
rechnerisch gemanl DIN EN 1993-1-3 ermittelt werden.
Fur die Bemessung der Profile kdnnen die Quer-
schnitts- und Bemessungswerte, Belastungstabellen
und ggf. geprufte Typenstatiken bei den Herstellern
bzw. Lieferanten angefordert werden.

Stahlkassettenprofile dirfen im Bauwesen nur verwen-
det werden, wenn ihre Herstellung Uberwacht ist und
dies am Verwendungsort anhand der Leistungserkla-
rung der Hersteller der Bauprodukte gepruft werden
kann.

Montagefirmen garantieren die Qualitat der Bau-

ausflihrung. Firmenanschriften finden Sie im IFBS-

N\
IFBS
N

Mitgliederverzeichnis unter ,Fachbereich Bauelemente-
Projektierung & Ausfiihrung im IFBS (FB-BA)“. Weitere
Einzelheiten und technische Beratung Uber die Anwen-
dung von Bauelementen des Metallleichtbaus erhalten
Sie beim IFBS und bei seinen Mitgliedsfirmen.

In der nachfolgenden Zusammenstellung finden Sie
ausschlieBlich Profiltafeln, deren Herstellung durch
unabhangige Stellen zertifiziert wird. Die nachfolgende
Zusammenstellung ist in 9 Spalten von O bis 8 unter-
teilt, in denen die aufgeflhrten Profiltafeln primar nach
Profilhéhe und sekundar alphabetisch nach Firmenna-
me sortiert sind.

0 Laufende Nummer
Fortlaufende Nummerierung

1 Profihdhe
Vom Hersteller angegebene Profilhdhe h
gemal DIN EN 1090-4, Tabelle D.1, ohne
Toleranzangaben

2  Herstellername oder Kurzname
Zuordnung zu den Herstelleradressen wie folgt:

- AMCD
Arcelor Mittal Construction Deutschland GmbH,
https://construction.arcelormittal.com/de-de
- DOMICO
Domico Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG,
www.domico.at
- Joris Ide
Joris Ide N. V., www.joriside.be
- Munker
Minker Metallprofile GmbH, www.muenker.com
- Pflaum
Pflaum & Sohne Bausysteme GmbH,
www.pflaum.at
- Polmetal
Polmetal GmbH
www.polmetal.de
- Wurzer
Wurzer Profiliertechnik GmbH,
www.wurzer-profile.de

Weitere Vertriebsunternehmen finden Sie in dem
IFBS-Mitgliederverzeichnis unter ,,Fachbereich
Bauelemente-Herstellung & Vertrieb im IFBS (FB-
BHV) — Vertrieb*.

3  Firmen-Profilbezeichnung
Herstellerbezeichnung flr Kassettenprofile
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4 Profilquerschnitt
Querschnittszeichnung zur optischen Orientierung

5 Blechdicke ty
Nenndicke ty in mm nach DIN EN 10143 ein-
schlieBlich Metall-Uberziigen ohne zusétzliche
organische Beschichtung auf Grundlage von
ZinkUberzug 2275

6 Eigengewicht
Masse der Profiltafeln je Quadratmeter Deckflache
in KN/m?2

7 Ubliche Werkstoffgiite
Die vom Hersteller angebotene MindestgUte fur
Profiltafeln

Im Allgemeinen werden Kassettenprofile aus
schmelztauchveredeltem Stahlblech mit einer
WerkstoffgUte von S280GD+XX bis S350GD+XX
nach DIN EN 10346 hergestellt. Die Abkurzung
XX beschreibt den Metall-Uberzug, z.B.
S280GD+Z275. Die nationalen oder europaischen
Zulassungen fur Verbindungselemente sind haupt-
sachlich auf diese Werkstoffguten abgestimmt.

Generell muss bei allen Werkstoffgtten, aber
insbesondere bei z. B, S220GD+XX, S250GD+XX,
S550GD+XX sichergestellt werden, dass die
vorgesehenen Verbindungselemente fUr diese
WerkstoffgUten bauaufsichtlich zugelassen sind
oder dass die Abweichung der WerkstoffgUte in ei-
ner allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ)
und/oder einer allgemeinen Bauartgenehmigung
(@BG) einschlieBlich der Verbindungselemente
geregelt ist.

8 Verwendbarkeitsnachweis

8.1 CE-Zeichen und Leistungserklarung (LE)
Kassettenprofile missen nach DIN EN 1090-1 mit
einem CE-Zeichen und einer Leistungserklarung
(LE) gemaB der EU-Bauproduktenverordnung
gekennzeichnet bzw. versehen sein.

Die Referenznummern der CE-Zeichen und der zu-
gehdrigen Leistungserklarungen mussen identisch
sein. Die bestellten Eigenschaften der Profiltafeln
einschlieBlich des bestellten Korrosionsschutzes

52 // Ausgabe 04/2023

mussen mit den deklarierten Eigenschaften in der
Leistungserklarung der Hersteller Gbereinstimmen.

8.2 U-Zeichen (U2)

Die Kennzeichnung mit einem U-Zeichen geman
Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung
(MUZVO) ist weiterhin auf Grundlage einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
(abZ) in Verbindung mit einer allgemeinen Bauart-
genehmigung (@aBG) mdaglich.
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Firmen-
Profilbezeichnung
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Profilbezeichnung

w

500/160
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A)
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A)
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A)

WU 180/600
A)

M 200/600
A)
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A)
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S E
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0,75
0,88
1,00
1,25
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0,75
0,88
1,00
113
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
113
1,25
1,50
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0,88
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1,25
1,50
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50 220 MuUnker

51 240 MuUnker
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Firmen-
Profilbezeichnung

w

M 220/600
(A)

M 240/600
(A)

219

Profilquerschnitt

MaBe in mm
4
36 38
T o
I_\ <
o~
o~
89,5 | 120 |90,5]90,5| 120 |89.5
600
36 38
r m

o
<
~

89,5 | 120 |90,590,5] 120

89,5

600

~ Blechdicke

z

3
93

0,75
0,88
1,00
113
1,25
1,50

0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,50

Eigen-
gewicht

Ubliche
WerkstoffgUte

9
kN/m?2

0,116
0,136
0,155
0,175
0,193
0,232

0,118
0,138
0,167
0,178
0,197
0,236

S320GD+XX

SB320GD+XX

@ Kennzeichnung

CE+LE

CE+LE
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6 FALZPROFILE AUS STAHL
6.1 Einleitung

Die vorliegende Zusammenstellung zeigt eine Auswahl
von Falzprofilen fir die Verwendung im industriellen und
gewerblichen Bauen mit Bauelementen des Metallleicht-
baus.

Falzprofile aus Stahlblech im Bauwesen sind tragende
oder selbsttragende raumabschlieBende Bauelemen-
te. Alle Profile werden im Allgemeinen aus Stahlblech
(Stahlsorte mindestens S280GD), nach DIN EN 10346
durch Kaltumformen hergestellt. Die genannten
Stahlbleche haben im kontinuierlichen Schmelztauch-
Verfahren hergestellte Uberziige aus Zink (Z275),
Zink-Aluminium (ZA255) und Zink-Magnesium (ZM120)
mit einem Gesamtgewicht des jeweiligen Uberzuges
auf beiden Seiten von insgesamt 275 g/m?, 255 g/m?
und 120 g/mZ2. Die Blechdicken liegen im Allgemeinen
zwischen 0,50 mm und 1,50 mm. In Abhangigkeit von
den jeweiligen Einsatzbedingungen am Bauwerk ist das
Stahlblech mit einer zusétzlichen Kunststoffbeschich-
tung geman DIN 55634-1 versehen, deren Art und
Dicke durch die Korrosionsschutzanforderungen am
Einsatzort bestimmt werden.

Die Anwendung der tragenden Falzprofile aus Stahl

in Dach-, Wand- und Decken-Systemen ist durch die
fUr Stahltrapez-, Stahlkassetten- und Stahlwellprofile
gultige DIN EN 1090-4 geregelt. Die Bemessungswerte
mussen fur jedes einzelne Profil, jeden Werkstoff und
jede Blechdicke entweder durch Traglastversuche nach
DIN 18807-2 oder rechnerisch gemal DIN EN 1993-1-3
ermittelt werden. Falzprofile aus Stahl gemafi

DIN EN 1090-4 durfen im Bauwesen nur verwendet
werden, wenn ihre Herstellung Uberwacht ist und dies
am Verwendungsort anhand der Leistungserklarung der
Hersteller der Bauprodukte gepruft werden kann.

Fur die Bemessung der Profile kdnnen die Quer-
schnitts- und Bemessungswerte, Belastungstabellen
und ggf. geprufte Typenstatiken bei den Herstellern
bzw. Lieferanten angefordert werden.

Selbsttragende Falzprofile aus Stahlblech durfen nur
bei Stlitzweiten < 1,0 m eingesetzt werden und sind

nach DIN EN 14782 mit CE-Zeichen und Leistungser-
klarung gekennzeichnet.

Die Befestigung der Falzprofile an die Tragkonstruktion

erfolgt gemaR den anerkannten Regeln der Technik mit
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zugelassenen Verbindungselementen direkt oder in den
angeformten Befestigungsschienen.

Die Herstellung und Verwendung von Falzprofilen aus
Stahl, die durch Zwischenschaltung von der Profilform
angepassten Distanzhaltern an der Tragkonstruktion
befestigt werden sollen, sind von der harmonisierten
Produktnorm nicht erfasst. Diese Produkte unterliegen
alleinig anderen Verwendbarkeitsnachweisen, z. B.
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des
Typs Z-14.1-XXX.

Montagefirmen garantieren die Qualitat der Bau-
ausflihrung. Firmenanschriften finden Sie im IFBS-
Mitgliederverzeichnis unter ,Fachbereich Bauelemente-
Projektierung & Ausfiihrung im IFBS (FB-BA)“. Weitere
Einzelheiten und technische Beratung Uber die Anwen-
dung von Bauelementen des Metallleichtbaus erhalten
Sie beim IFBS und bei seinen Mitgliedsfirmen.

In der nachfolgenden Zusammenstellung finden Sie
ausschlieBlich Profiltafeln, deren Herstellung durch
unabhangige Stellen zertifiziert wird. Die nachfolgende
Zusammenstellung ist in 9 Spalten von 0O bis 8 unter-
teilt, in denen die aufgeflhrten Profiltafeln primar nach
Profilhéhe und sekundar alphabetisch nach Firmenna-
me/Kurzname sortiert sind.

0 Laufende Nummer
Fortlaufende Nummerierung

1 Profihéhe
Vom Hersteller angegebene Profilhdhe h gemai
DIN EN 508-1, D.1.2, ohne Toleranzangaben

2  Herstellername oder Kurzname
Zuordnung zu den Herstelleradressen wie folgt:

- DOMICO
Domico Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG,
www.domico.at
- DS Stahl
DS Stélprofil A/S, www.ds-staalprofil.de
- Fischer Profil
Fischer Profil GmbH, www.fischerprofil.de
- Polmetal
Polmetal GmbH, www.polmetal.de
- Zambelli
Zambelli GmbH & Co. KG, www.zambelli.com

Weitere Vertriebsunternehmen finden Sie in dem
IFBS-Mitgliederverzeichnis unter ,,Fachbereich
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Bauelemente-Herstellung & Vertrieb im IFBS (FB-
BHV) — Vertrieb*.

3  Firmen-Profilbezeichnung
Herstellerbezeichnung fur Falzprofile

4 Profilquerschnitt
Querschnittszeichnung zur optischen Orientierung

5 Blechdicke ty
Nenndicke ty in mm nach DIN EN 10143 ein-
schlieBlich Metall-Uberziigen ohne zusétzliche
organische Beschichtung auf Grundlage von
ZinkUberzug 2275

6 Eigengewicht
Masse der Profiltafeln je Quadratmeter Deckflache
in KN/m?2

7 Ubliche Werkstoffgiite
Die vom Hersteller angebotene Mindestwerkstoff-
gute far Profiltafeln

Im Allgemeinen werden Profiltafeln aus schmelz-
tauchveredeltem Stahlblech mit einer Werkstoff-
gute von S280GD+XX bis S350GD+XX nach

DIN EN 10346 hergestellt. Die AbkUrzung ,XX* be-
schreibt den Metall-Uberzug, z. B. S280GD+7275.
Die nationalen oder europaischen Zulassungen fur
Verbindungselemente sind hauptsachlich auf diese
WerkstoffgUten abgestimmt.

Generell muss bei allen Werkstoffgtten, aber
insbesondere bei, z. B. S220GD+XX, S250GD+XX,
S550GD+XX, DX51D+XX sichergestellt werden,
dass die vorgesehenen Verbindungselemente fur
diese Werkstoffguten bauaufsichtlich zugelassen
sind oder dass die Abweichung der Werkstoffgute
in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
(abZ) und/oder einer allgemeinen Bauartgenehmi-
gung (aBG) einschlieBlich der Verbindungselemen-
te geregelt ist.

8 Verwendbarkeitsnachweise

8.1 CE-Zeichen und Leistungserklarung (LE)
Tragende Falzprofile missen nach DIN EN 1090-1
mit einem CE-Zeichen und einer Leistungserkla-
rung (LE) gemaB der EU-Bauproduktenverordnung
gekennzeichnet bzw. versehen sein.
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Selbsttragende Falzprofile missen nach
DIN EN 14782 mit einem CE-Zeichen und einer
Leistungserklarung (LE) gemaBl der EU-Baupro-
duktenverordnung gekennzeichnet sein.

Die Referenznummern der CE-Zeichen und der zu-
gehdrigen Leistungserklarungen mussen identisch
sein. Die bestellten Eigenschaften der Profiltafeln
einschlieBlich des bestellten Korrosionsschutzes
mussen mit den deklarierten Eigenschaften in der
Leistungserklarung der Hersteller Ubereinstimmen.

8.2 U-Zeichen (U2)

Die Kennzeichnung mit einem U-Zeichen gemaB
Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung
(MUZVO) ist weiterhin auf Grundlage einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
(@abZz) in Verbindung mit einer allgemeinen Bauart-
genehmigung (@aBG) mdaglich.
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Profilhéhe

o

Hersteller
Firmen-
Profilbezeichnung

(@]
-
N
W

DS Nordic
1 30 DS Stahl Klickfalz
30/275

DS Nordic
2 30 DS Stahl Klickfalz
30/475

3 484 DOMICO GBS

Kliptec
4 52 FischerProfil 52/400
(Z2-14.1-475)

5 62,9 DOMICO Domitec

RIB-ROOF
6 67 Zambelli  Evolution 333
(ETA-17/1068)

RIB-ROOF
Speed 500
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(ETA-18/0034)

7 67 Zambelli
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7 FALZPROFILE AUS ALUMINIUM
7.1 Einleitung

Die vorliegende Zusammenstellung zeigt eine Auswahl
von Falzprofilen aus Aluminium fur die Verwendung im
industriellen und gewerblichen Bauen mit Bauelementen
aus Aluminium. Aluminiumfalzprofile im Bauwesen sind
tragende raumabschlieBende Bauelemente. Alle Profile
werden im Allgemeinen aus Aluminiumblech nach DIN
EN 508-2, Tabelle 1 ,Aluminiumlegierungen® hergestellt.
Die Blechdicken liegen im Allgemeinen zwischen 0,50
mm und 1,50 mm. In Abhangigkeit von den jeweiligen
Einsatzbedingungen am Bauwerk ist das Aluminium-
blech mit einer zusatzlichen organischen Beschichtung
versehen sein, deren Art und Dicke durch die Korrosi-
onsschutzanforderungen am Einsatzort und den astheti-
schen Anforderungen bestimmt werden.

Die Anwendung von Falzprofilen aus Aluminiumblech in
Dach-, Wand- und Decken-Systemen ist durch die fUr tra-
gende Profiltafeln aus Aluminium gultige DIN EN 1090-5
geregelt. Die Bemessungswerte mussen fur jedes einzel-
ne Profil und jede Blechdicke entweder durch Traglastver-
suche nach DIN 18807-7 oder rechnerisch gemai DIN EN
1999-1-4 ermittelt werden. Aluminiumfalzprofile dirfen im
Bauwesen nur verwendet werden, wenn ihre Herstellung
Uberwacht ist und dies am Verwendungsort anhand

der Leistungserklarung der Hersteller der Bauprodukte
gepruft werden kann.

FUr die Bemessung der Profile kbnnen die Quer-
schnitts- und Bemessungswerte, Belastungstabellen
und ggf. geprufte Typenstatiken bei den Herstellern
bzw. Lieferanten angefordert werden.

Selbsttragende Falzprofile aus Aluminium durfen nur
bei Stutzweiten < 1,0 m eingesetzt werden und sind

nach DIN EN 14782 mit CE-Zeichen und Leistungser-
klarung gekennzeichnet.

Die Befestigung der Falzprofile an der Tragkonstruktion
erfolgt gemaB den anerkannten Regeln der Technik mit
zugelassenen Verbindungselementen direkt oder in den
angeformten Befestigungsschienen.

Die Herstellung und Verwendung von Falzprofilen aus
Aluminium, die durch Zwischenschaltung von der Profil-
form angepassten Distanzhaltern an der Tragkonstrukti-
on befestigt werden sollen, sind von der harmonisierten
Produktnorm nicht erfasst. Diese Produkte unterliegen
alleinig anderen Verwendbarkeitsnachweisen, z. B. einer
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allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Typs
Z-14.1-XXX.

Montagefirmen garantieren die Qualitat der Bau-
ausflihrung. Firmenanschriften finden Sie im IFBS-
Mitgliederverzeichnis unter ,Fachbereich Bauelemente-
Projektierung & Ausfiihrung im IFBS (FB-BA)“. Weitere
Einzelheiten und technische Beratung Uber die Anwen-
dung von Bauelementen des Metallleichtbaus erhalten
Sie beim IFBS und bei seinen Mitgliedsfirmen.

In der nachfolgenden Zusammenstellung finden Sie
ausschlieBlich Profiltafeln, deren Herstellung durch
unabhangige Stellen zertifiziert wird. Die nachfolgende
Zusammenstellung ist in 9 Spalten von O bis 8 unter-
teilt, in denen die aufgeflhrten Profiltafeln primar nach
Profilhéhe und sekundéar alphabetisch nach Firmenna-
me sortiert sind.

0 Laufende Nummer
Fortlaufende Nummerierung

1 Profilhéhe
Vom Hersteller angegebene Profilhdhe h
gemal DIN EN 1090-5, Tabelle D.1, ohne
Toleranzangaben

2  Herstellername oder Kurzname
Zuordnung zu den Herstelleradressen wie folgt:

- DOMICO
Domico Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG,
www.domico.at
- Kalzip
Kalzip GmbH, www.kalzip.com
- Zambelli
Zambelli GmbH & Co. KG, www.zambelli.com

Weitere Vertriebsunternehmen finden Sie in dem
IFBS-Mitgliederverzeichnis unter ,,Fachbereich
Bauelemente-Herstellung & Vertrieb im IFBS (FB-
BHV) — Vertrieb".

3 Firmen-Profilbezeichnung
Herstellerbezeichnung fur Falzprofile

4 Profilquerschnitt
Querschnittszeichnung zur optischen Orientierung

5 Blechdicke ty
Nenndicke ty in mm nach DIN EN 485-2 ohne
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Metall-Uberzuge und ohne zusétzliche organische
Beschichtung

Eigengewicht
Masse der Profiltafeln je Quadratmeter Deckflache
in KN/m?2

Ubliche Werkstoffg(ite
Die vom Hersteller angebotene Mindestgute fur
Profiltafeln

Tragende Bauelemente mussen Eigenschaften
aufweisen, die der geforderten Eignung fur den
Kaltumformprozess Rechnung tragen. Dies betrifft
insbesondere die Biegeradien. Fur kaltgeformte
Profiltafeln, bemessen nach den Vorgaben von

EN 1999-1-4, sind die in EN 1999-1-4 gelisteten
Werkstoffe und Legierungszusétze zu verwenden,
sofern nationale Regeln keinen anderen Werkstoff
spezifizieren. Die minimale Dehngrenze von 0,2 %
(Rpo.2) fur den Werkstoff, der zu einer kaltgeformten
Profiltafel verarbeitet werden soll und der nach

EN 1999-1-4 bemessen wurde, muss mindestens
165 MPa betragen.

Bei Abweichung von den zuvor genannten
WerkstoffgUten fur Profiltafeln muss sichergestellt
werden, dass die vorgesehenen Verbindungsele-
mente fUr diese Werkstoffglten bauaufsichtlich
zugelassen sind oder dass die Abweichung der
WerkstoffgUte in einer allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung (abZ) und/oder einer allgemeinen
Bauartgenehmigung (@aBG) einschlieBlich der
Verbindungselemente geregelt ist.

Verwendbarkeitsnachweis

8.1 CE-Zeichen und Leistungserklarung (LE)
Tragende Falzprofile missen nach DIN EN 1090-1
mit einem CE-Zeichen und einer Leistungserkla-
rung (LE) gemaR der EU-Bauproduktenverordnung
gekennzeichnet bzw. versehen sein.

Die Referenznummern der CE-Zeichen und der zu-
gehdrigen Leistungserklarungen mussen identisch
sein. Die bestellten Eigenschaften der Profiltafeln
einschlieBlich des bestellten Korrosionsschutzes
mussen mit den deklarierten Eigenschaften in der
Leistungserklarung der Hersteller Gbereinstimmen.
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8.2 U-Zeichen (U2)

Die Kennzeichnung mit einem U-Zeichen gemaRi
Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung
(MUZVO) ist weiterhin auf Grundlage einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
(@ab2z) in Verbindung mit einer allgemeinen Bauart-
genehmigung (@aBG) mdaglich.
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8 WANDPANEELE AUS STAHL
8.1 Einleitung

Die vorliegende Zusammenstellung zeigt eine Auswahl
von Wandpaneelen fur die Verwendung im industriel-
len und gewerblichen Bauen mit Bauelementen des
Metallleichtbaus.

Aluminiumwandpaneele aus Stahlblech im Bauwesen
sind tragende raumabschlieBende Bauelemente. Sie
werden hauptsachlich als Wandbekleidungen verwen-
det. Alle Profile werden im Allgemeinen aus Stahlblech
(Stahlsorte mindestens S280DG) nach DIN EN 10346
durch Kaltumformen hergestellt. Die genannten
Stahlbleche haben im kontinuierlichen Schmelztauch-
Verfahren hergestellte Uberziige aus Zink (Z275),
Zink-Aluminium (ZA255) und Zink-Magnesium (ZM120)
mit einem Gesamtgewicht des jeweiligen Uberzuges
auf beiden Seiten von insgesamt 275 g/m?, 255 g/m?
und 120 g/m2. Die Blechdicken liegen im Allgemeinen
zwischen 0,50 mm und 1,50 mm. In Abhangigkeit von
den jeweiligen Einsatzbedingungen am Bauwerk ist das
Stahlblech mit einer zusétzlichen Kunststoffbeschich-
tung geméan DIN 55634-1 versehen, deren Art und
Dicke durch die Korrosionsschutzanforderungen am
Einsatzort bestimmt werden.

Die Anwendung der Wandpaneele aus Stahl in Wand-
und Decken-Systemen ist durch die fur Stahltrapez-,
Stahlkassetten- und Stahlwellprofile gultige DIN EN
1090-4 geregelt. Die Bemessungswerte mussen flr je-
des einzelne Profil und jede Blechdicke entweder durch
Traglastversuche nach DIN 18807-2 oder rechnerisch
geméanB DIN EN 1993-1-3 ermittelt werden. Wandpanee-
le aus Stahl geman DIN EN 1090-4 durfen im Bau-
wesen nur verwendet werden, wenn ihre Herstellung
Uberwacht ist und dies am Verwendungsort anhand
der Leistungserklarung der Hersteller der Bauprodukte
gepruft werden kann.

Fur die Bemessung der Profile kdnnen die Quer-
schnitts- und Bemessungswerte, Belastungstabellen
und ggf. geprifte Typenstatiken bei den Herstellern
bzw. Lieferanten angefordert werden.

Selbsttragende Wandpaneele aus Stahlblech geman
DIN EN 14782 durfen nur bei Stlitzweiten < 1,0 m
eingesetzt werden.

Die Befestigung der Wandpaneele an die Tragkonstruk-

tion erfolgt mit zugelassenen Verbindungselementen.
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Die Bemessung der Verbindungselemente erfolgt
geman den anerkannten Regeln der Technik, z. B.
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) und/
oder allgemeinen Bauartgenehmigungen (aBG) oder
Europaische Technischen Bewertungen (ETA).

Montagefirmen garantieren die Qualitat der Bau-
ausflihrung. Firmenanschriften finden Sie im IFBS-
Mitgliederverzeichnis unter ,Fachbereich Bauelemente-
Projektierung & Ausfiihrung im IFBS (FB-BA)“. Weitere
Einzelheiten und technische Beratung Uber die Anwen-
dung von Bauelementen des Metallleichtbaus erhalten
Sie beim IFBS und bei seinen Mitgliedsfirmen.

In der nachfolgenden Zusammenstellung finden Sie
ausschlieBlich Profiltafeln, deren Herstellung durch
unabhangige Stellen zertifiziert wird. Die nachfolgende
Zusammenstellung ist in 9 Spalten von 0O bis 8 unter-
teilt, in denen die aufgeflhrten Profiltafeln primar nach
Profilhéhe und sekundar alphabetisch nach Firmenna-
me/Kurzname sortiert sind.

0 Laufende Nummer
Fortlaufende Nummerierung

1 Profihéhe
Vom Hersteller angegebene Profilhdhe h gemali
DIN EN 508-1, D.1.2, ohne Toleranzangaben

2 Herstellername oder Kurzname
Zuordnung zu den Herstelleradressen wie folgt:

- DOMICO
Domico Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG,
www.domico.at
- Laukien
Hans Laukien GmbH, www.laukien.de
- Maas
MAAS Profile GmbH, www.maasprofile.de
- Polmetal
Polmetal GmbH, www.polmetal.de
- Wiegmann
Rudolf Wiegmann Umformtechnik GmbH,
www.wiegmann-gruppe.de

Weitere Vertriebsunternehmen finden Sie in dem
IFBS-Mitgliederverzeichnis unter ,,Fachbereich
Bauelemente-Herstellung & Vertrieb im IFBS (FB-
BHV) — Vertrieb*.

3  Firmen-Profilbezeichnung
Herstellerbezeichnung fur Wandpaneele
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8.1

Profilguerschnitt
Querschnittszeichnung zur optischen Orientierung

Blechdicke t

Nenndicke t, in mm nach DIN EN 10143 ein-
schlieBlich Metall-Uberziige ohne zusétzliche
organische Beschichtung auf Grundlage von
ZinkUberzug Z275

Eigengewicht
Masse der Profiltafeln je Quadratmeter Deckflache
in KN/m?2

Ubliche Werkstoffglite
Die vom Hersteller angebotene Mindestwerkstoff-
gute fur Profiltafeln

Im Allgemeinen werden Wandpaneele aus
schmelztauchveredeltem Stahlblech mit einer
Werkstoffglite von S280GD+XX bis S350GD+XX
nach DIN EN 10346 hergestellt. Die AbkUrzung
XX beschreibt den Metall-Uberzug, z. B.
S280GD+2275. Die nationalen oder europaischen
Zulassungen fur Verbindungselemente sind haupt-
sachlich auf diese Werkstoffglten abgestimmt.

Generell muss bei allen Werkstoffglten, aber
insbesondere bei, z.B. S220GD+XX, S250GD+XX,
S550GD+XX, DX51D+XX sichergestellt werden,
dass die vorgesehenen Verbindungselemente fur
diese Werkstoffglten bauaufsichtlich zugelassen
sind oder dass die Abweichung der Werkstoffglte
in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
(abZ) und/oder einer allgemeinen Bauartgenehmi-
gung (@aBG) einschlieBlich der Verbindungselemente
geregelt ist.

Verwendbarkeitsnachweise

CE-Zeichen und Leistungserklarung (LE)

Tragende Wandpaneele mussen nach DIN EN
1090 mit einem CE-Zeichen und einer Leistungser-
klarung (LE) gemaR der EU-Bauproduktenverord-
nung gekennzeichnet bzw. versehen sein.

Selbsttragende Wandpaneele missen nach

DIN EN 14782 mit einem CE-Zeichen und einer
Leistungserklarung (LE) gemaBl der EU-Baupro-
dukteverordnung gekennzeichnet sein (sofern nicht
zutreffend gilt alternativ 8.2).

72 /] Ausgabe 04/2023

8.2

Die Referenznummern der CE-Zeichen und der zu-
gehdrigen Leistungserklarungen mussen identisch
sein. Die bestellten Eigenschaften der Profiltafeln
einschlieBlich des bestellten Korrosionsschutzes
mussen mit den deklarierten Eigenschaften in der
Leistungserklarung der Hersteller Gbereinstimmen.

U-Zeichen (UZ)

Die Kennzeichnung mit einem U-Zeichen gemaBi
Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung
(MUZVO) ist weiterhin auf Grundlage einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
(@abZ) in Verbindung mit einer allgemeinen Bauart-
genehmigung (@aBG) mdaglich.
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9 WANDPANEELE AUS ALUMINIUM
9.1 Einleitung

Die vorliegende Zusammenstellung zeigt eine Auswahl
von Aluminiumwandpaneelen fur die Verwendung im
industriellen und gewerblichen Bauen mit Bauelemen-
ten des Metallleichtbaus.

Aluminiumwandpaneele im Bauwesen sind tragende
raumabschlieBende Bauelemente. Sie werden haupt-
s&chlich als Wandbekleidungen verwendet. Alle Profile
werden im Allgemeinen aus Aluminiumblech nach DIN
EN 508-2, Tabelle 1 ,,Aluminiumlegierungen® herge-
stellt. Die Blechdicken liegen im Allgemeinen zwischen
0,50 mm und 1,50 mm. In Abhangigkeit von den
jeweiligen Einsatzbedingungen am Bauwerk kann das
Aluminiumblech mit einer zusatzlichen organischen Be-
schichtung versehen sein, deren Art und Dicke durch
die Korrosionsschutzanforderungen am Einsatzort und
den asthetischen Anforderungen bestimmt werden.

Die Anwendung der Wandpaneele in Dach-, Wand- und
Decken-Systemen ist durch die fUr tragende Profiltafeln
aus Aluminium gultige DIN EN 1090-5 geregelt. Die
Bemessungswerte mussen fur jedes einzelne Profil und
jede Blechdicke entweder durch Traglastversuche nach
DIN 18807-7 oder rechnerisch gemal DIN EN 1999-1-4
ermittelt werden. Aluminiumwandpaneele durfen im
Bauwesen nur verwendet werden, wenn ihre Her-
stellung Uberwacht ist und dies am Verwendungsort
anhand der Leistungserklarung der Hersteller der
Bauprodukte gepruft werden kann.

Fur die Bemessung der Profile kdnnen die Quer-
schnitts- und Bemessungswerte, Belastungstabellen
und ggf. geprufte Typenstatiken bei den Herstellern
bzw. Lieferanten angefordert werden.

Selbsttragende Wandpaneele aus Aluminium geman
DIN EN 14782 drfen nur bei Stitzweiten < 1,0 m
eingesetzt werden.

Die Befestigung der Wandpaneele an der Tragkonstruk-
tion erfolgt mit zugelassenen Verbindungselementen.

Die Bemessung der Verbindungselemente erfolgt
geman den anerkannten Regeln der Technik, z.B.
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) und/
oder allgemeinen Bauartgenehmigungen (aBG) oder
eine Européischen Technischen Bewertungen (ETA).
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Montagefirmen garantieren die Qualitét der Bau-
ausfiihrung. Firmenanschriften finden Sie im IFBS-
Mitgliederverzeichnis unter ,Fachbereich Bauelemente-
Projektierung & Ausfliihrung im IFBS (FB-BA)". Weitere
Einzelheiten und technische Beratung Uber die Anwen-
dung von Bauelementen des Metallleichtbaus erhalten
Sie beim IFBS und seinen Mitgliedsfirmen.

In der nachfolgenden Zusammenstellung finden Sie
ausschlieBlich Profiltafeln, deren Herstellung durch
unabhangige Stellen zertifiziert wird. Die nachfolgende
Zusammenstellung ist in 9 Spalten von O bis 8 unterteilt,
in denen die aufgefuhrten Profiltafeln primé&r nach Pro-
filhdhe und sekundar alphabetisch nach Firmenname
sortiert sind.

0 Laufende Nummer
Fortlaufende Nummerierung

1 Profihéhe
Vom Hersteller angegebene Profilhdhe h geman
DIN EN 1090-5, Tabelle D.1, ohne Toleranzangaben

2  Herstellername oder Kurzname
Zuordnung zu den Herstelleradressen wie folgt:

- DOMICO
Domico Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG,
www.domico.at
- Kalzip
Kalzip GmbH, www.kalzip.com
- Laukien
Hans Laukien GmbH, www.laukien.de
- Maas
MAAS Profile GmbH, www.maasprofile.de

Weitere Vertriebsunternehmen finden Sie in dem
IFBS-Mitgliederverzeichnis unter ,Fachbereich
Bauelemente-Herstellung & Vertrieb im IFBS (FB-
BHV) — Vertrieb®.

3  Firmen-Profilbezeichnung
Herstellerbezeichnung fur Wandpaneele

4 Profilquerschnitt
Querschnittszeichnung zur optischen Orientierung

5 Blechdicke ty
Nenndicke ty in mm nach DIN EN 485-2 ohne
Metall-Uberzug und ohne zusétzliche organische
Beschichtung

Ausgabe 04/2023 /| 77



LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

WANDPANEELE AUS ALUMINIUM

6

Eigengewicht
Masse der Profiltafeln je Quadratmeter Deckflache
in kN/m?2

Ubliche Werkstoffgiite
Die vom Hersteller angebotene Mindestgute fUr
Profiltafeln

Tragende Bauelemente mussen Eigenschaften
aufweisen, die der geforderten Eignung fur den
Kaltumformprozess Rechnung tragen. Dies betrifft
insbesondere die Biegeradien. FUr kaltgeformte
Profiltafeln, bemessen nach den Vorgaben von

EN 1999-1-4, sind die in EN 1999-1-4 gelisteten
Werkstoffe und Legierungszusétze zu verwenden,
sofern nationale Regeln keinen anderen Werkstoff
spezifizieren. Die minimale Dehngrenze von 0,2 %
(Rpo.0) fr den Werkstoff, der zu einer kaltgeformten
Profiltafel verarbeitet werden soll und der nach

EN 1999-1-4 bemessen wurde, muss mindestens
165 MPa betragen.

Bei Abweichung von den zuvor genannten
WerkstoffgUten fur Profiltafeln muss sichergestellt
werden, dass die vorgesehenen Verbindungsele-
mente fur diese Werkstoffguten bauaufsichtlich
zugelassen sind oder dass die Abweichung der
WerkstoffgUte in einer allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung (abZ) und/oder einer allgemeinen
Bauartgenehmigung (@aBG) einschlieBlich der
Verbindungselemente geregelt ist.

Verwendbarkeitsnachweis

8.1 CE-Zeichen und Leistungserklarung (LE)
Tragende Wandpaneele mussen nach

DIN EN 1090 -1 mit einem CE-Zeichen und einer
Leistungserklarung (LE) gemalB der EU-Bauproduk-
teverordnung gekennzeichnet bzw. versehen sein.

Selbsttragende Wandpaneele missen nach DIN
EN 14782 mit einem CE-Zeichen und einer Leis-
tungserklarung (LE) geméaBl der EU-Bauprodukten-
verordnung gekennzeichnet bzw. versehen sein.

Die Referenznummern der CE-Zeichen und der zu-
gehdrigen Leistungserklarungen mussen identisch
sein. Die bestellten Eigenschaften der Profiltafeln
einschlieBlich des bestellten Korrosionsschutzes
mussen mit den deklarierten Eigenschaften in der
Leistungserklarung der Hersteller Ubereinstimmen.
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8.2 U-Zeichen (U2)

Die Kennzeichnung mit einem U-Zeichen gemaB
Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung
(MUZVO) ist weiterhin auf Grundlage einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
(@ab2z) in Verbindung mit einer allgemeinen Bauart-
genehmigung (@aBG) mdaglich.

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS LEICHTBAUEN.IFBS

WANDPANEELE AUS ALUMINIUM

@ o)
= 2 é LE @| @
< = 2 Profilquerschnitt S 3% 55
= 5 . £ q 5§ 92 o &
2 9 & 9 o} mg cx g
4o o) — O O O
o 2 E N m R (0]
o r 8 S| £
L el t o c
h 5 N 9 = o)
e X
mm e MaBe in mm .
0 1 2 S 4 5 6 7 8
—— — E
Steckpaneel 2[ 8;8 > w
1 25 Laukien PLUS A5 ' =} +
© L
(Z-14.1-578) Fuge 1'28 = 0
170-400 ' £
——r :
Steckpaneel 2] r 8;% > w
2 25 Laukien PLUS A6 1'00 2 i
7-141-578 , © u
( ) ‘ 170-400 ‘ 1,20 N
o
t
o s
Steckpaneel ™ 8;3 > u
3 25 Laukien PLUS A7 ’ o +
© LUl
(Z-14.1-578) Fuge 188 = 6
170-400 ’ N
o
E
Steckpaneel Z’l S r 8;8 > u
4 25 Laukien PLUS A8 1'00 3 i
(Z-14.1-578) 2 e U
170-400 1,20 n
o
:
Steckpaneel 4] r 8;% > W
5 25 Laukien PLUS A9 1’00 2 i
(2-14.1-578) ‘ ‘ o0 20
170-400 , N
o
E
Steckpaneel mI T‘ 0,90 > w
6 25  Laukien  PLUSAID ° ) 1,00 3
(Z-14.1-578) 1,20 " O
‘ 170-400 ‘ £
IS
. =
K 2] — 0,90 2 Yy
astenpaneel « , e
7 25 Maas o5 100 ‘8 %
Fuge 170, 220, 270, 320, 370 ‘ A\
o
Lieferung mit gelochten Flachen maglich
\
IFBS Ausgabe 04/2023 // 79

LA\



LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

WANDPANEELE AUS ALUMINIUM

11

14

Profilhdhe

=y

25

25

25

28

30

30

30

Hersteller

N

Maas

Maas

Maas

Maas

DOMICO

Kalzip

Kalzip

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Steckpaneel
25

Steckpaneel
25
mit 15 mm
Fuge

Stllppaneel
25

PRIMO
Klipppaneel

Planum 32

FC Paneel
(Z-14.1-581)

FC Paneel
mit Schatten-
fuge 10 mm
(Z-14.1-581)

Lieferung mit gelochten Flachen mdaglich

80 // Ausgabe 04/2023

Profilquerschnitt
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10 TRAGENDE KANTPROFILE AUS STAHL
10.1 Einleitung

Die vorliegende Zusammenstellung zeigt eine Ubersicht
der Hersteller von tragenden Kantprofilen mit einem
individuellen Querschnitt fur die Verwendung im indus-
triellen und gewerblichen Bauen mit Bauelementen des
Metallleichtbaus.

Tragende Kantprofile aus Stahlblech im Bauwesen
sind Profile nach DIN EN 1090-4. Alle Profile werden
aus Stahlblech (Stahlsorte mindestens S280GD) nach
DIN EN 10346 durch Kaltumformen hergestellt.

Die genannten Stahlbleche haben im kontinuierlichen
Schmelztauch-Verfahren hergestelite Uberziige aus z. B.
mindestens Zink (Z 275), Zink-Aluminium (ZA 255) und
Zink-Magnesium (ZM 120) mit einem Gesamtgewicht des
jeweiligen Uberzuges auf beiden Seiten von insgesamt
275 g/m?, 255 g/m? und 120 g/m?2. Die Blechdicken
liegen im Allgemeinen zwischen 0,75 mm und 5,0 mm. In
Abhangigkeit von den jeweiligen Einsatzbedingungen am
Bauwerk ist das Stahlblech mit einer zusatzlichen organi-
schen Beschichtung geman DIN 55634-1 versehen, deren
Art und Dicke durch die Korrosionsschutzanforderungen
am Einsatzort bestimmt werden.

Die Anwendung der tragenden Kantprofile aus

Stahl in Wand- und Decken-Systemen ist durch die

DIN EN 1090-4 geregelt. Die Bemessungswerte missen
fUr das jeweilige Profil und in Abhangigkeit vom jeweiligen
Werkstoff und der jeweiligen Blechdicke rechnerisch
gemah DIN EN 1993-1-3 ermittelt werden. Fur die Bemes-
sung der Profile kdnnen die Querschnitts- und Bemes-
sungswerte, Belastungstabellen und ggf. geprufte Typen-
statiken bei den Herstellern bzw. Lieferanten angefordert
werden.

Tragende Kantprofile aus Stahl gemaB DIN EN 1090-4
durfen im Bauwesen nur verwendet werden, wenn ihre
Herstellung Uberwacht ist und dies am Verwendungsort
in der Leistungserklarung der Hersteller der Bauprodukte
gepruft werden kann.

Montagefirmen garantieren die Qualitat der Bauausfuh-
rung. Firmenanschriften finden Sie im IFBS-Mitgliederver-
zeichnis unter ,Fachbereich Bauelemente-Projektierung
& Ausfuihrung im IFBS (FB-BA)“. Weitere Einzelheiten und
technische Beratung tber die Anwendung von Bauele-
menten des Metallleichtbaus erhalten Sie beim IFBS und
bei seinen Mitgliedsfirmen.
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In der nachfolgenden Zusammenstellung finden Sie
ausschlieBlich Hersteller von tragenden Kantprofilen mit
einem individuellen Querschnitt, deren Herstellung durch
unabhangige Stellen zertifiziert wird.

Die nachfolgende Zusammenstellung ist in 9 Spalten von O
bis 8 unterteilt, in denen die aufgeflhrten Profiltafeln primar
nach Profilhdhe und sekundar alphabetisch nach Firmen-
name/Kurzname sortiert sind

0 Laufende Nummer
Fortlaufende Nummerierung

1 Profihéhe
Vom Hersteller angegebene Profilhdhe h gemai
DIN EN 1090-4

2 Herstellername oder Kurzname
Zuordnung zu den Herstelleradressen wie folgt:

- BBC
BBC Blech-Bearbeitungs-Center Wackenhut
GmbH & Co. KG, www.profilblech.de
- FN Niederdorf
FN Profilblech-Center GmbH, www.fn-kantprofile.de
- FN Rappenau
FN Profilblech-Center GmbH,
www.fn-profilblech.de
- HE
HE Profilcenter GmbH, www.he-profilcenter.de
- Polmetal
Polmetal GmbH, www.polmetal.de
- Profilmaxx
Profilmaxx GmbH, www.profilmaxx.de
- SBE
SBE System-Bau-Elemente Vertriebs GmbH,
www.sbe-Zeta.de
- SCHRAG
Schrag Kantprofile GmbH,
www.schrag-kantprofile.de
- Sadef
voestalpine Sadef nv, www.sadef.be
- Wiegmann
Rudolf Wiegmann Umformtechnik GmbH,
www.wiegmann-gruppe.de
- Wirth
Wirth GmbH, www.wirth-gmbh.com
- Wurzer
Wurzer Profiliertechnik GmbH,
www.wurzer-profile.de
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Weitere Vertriebsunternehmen finden Sie in dem
IFBS-Mitgliederverzeichnis unter ,,Fachbereich
Bauelemente-Herstellung & Vertrieb im IFBS (FB-
BHV) — Vertrieb*.

3  Firmen-Profilbezeichnung
Herstellerbezeichnung flr tragende Kantprofile

4 Profilquerschnitt
Beschreibung der Profilgeometrie

5 Blechdicke ty
Nenndicke ty in mm nach DIN EN 10143 ein-
schlieBlich Metall-Uberziigen ohne zusétzliche
organische Beschichtung auf Grundlage von
ZinkUberzug Z275

6 Eigengewicht
Masse der Profile je Meter in KN/m

7 Ubliche Werkstoffgiite
Die vom Hersteller angebotene Mindestwerkstoff-
gute fur tragende Kantprofile

Im Allgemeinen werden tragende Profile aus
schmelztauchveredeltem Stahlblech mit einer
Werkstoffgute von S280GD+XX bis S390GD+XX
nach DIN EN 10346 hergestellt. Die Abkurzung
XX“ beschreibt die Art des Metall-Uberzuges,
z. B. S280GD+Z275. Die nationalen oder euro-
paischen Zulassungen fur Verbindungselemente
sind hauptséchlich auf diese Werkstoffglten
abgestimmt.

Generell muss bei allen Werkstoffgliten, aber
insbesondere bei, z. B: S220GD+XX, S250GD+XX,
S490GD+XX oder S550GD+XX sichergestellt
werden, dass die vorgesehenen Verbindungsele-
mente fUr diese Werkstoffglten bauaufsichtlich
zugelassen sind oder dass die Abweichung der
WerkstoffgUte in einer allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung (abZ) und/oder einer allgemeinen
Bauartgenehmigung (aBG) einschlieBlich der
Verbindungselemente geregelt ist.
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Verwendbarkeitsnachweise

8.1 CE-Zeichen und Leistungserklarung (LE)
Tragende Kantprofile mussen nach DIN EN 1090-1
mit einem CE-Zeichen und einer Leistungserkla-
rung (LE) gemaB der EU-Bauproduktenverordnung
gekennzeichnet bzw. versehen sein.

Die Referenznummern der CE-Zeichen und der zu-
gehdrigen Leistungserklarungen mussen identisch
sein. Die bestellten Eigenschaften der Profiltafeln
einschlieBlich des bestellten Korrosionsschutzes
mussen mit den deklarierten Eigenschaften in der
Leistungserklarung der Hersteller Gbereinstimmen.

8.2 U-Zeichen (UZ2)

Die Kennzeichnung mit einem U-Zeichen geman
Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung
(MUZVO) ist weiterhin auf Grundlage einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
(abZ) in Verbindung mit einer allgemeinen Bauart-
genehmigung (@aBG) maglich.
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11 TRAGENDE KANTPROFILE
AUS ALUMINIUM

11.1 Einleitung

Die vorliegende Zusammenstellung zeigt eine Ubersicht
Uber die Hersteller von tragenden Kantprofilen mit
einem individuellen Querschnitt flr die Verwendung im
industriellen und gewerblichen Bauen mit Bauelemen-
ten des Metallleichtbaus.

Tragende Kantprofile aus Aluminium im Bauwesen
sind Profile nach DIN EN 1090-5. Alle Profile werden
aus Aluminiumblech nach DIN EN 508-2, Tabelle 1
»wAluminiumlegierungen® hergestellt. Die Blechdicken
liegen im Allgemeinen zwischen 0,70 mm und 3,0 mm.
In Abhangigkeit von den jeweiligen Einsatzbedingun-
gen am Bauwerk kann das Aluminiumblech mit einer
zusétzlichen organischen Beschichtung versehen sein,
deren Art und Dicke durch die Korrosionsschutzanfor-
derungen am Einsatzort und den asthetischen Anforde-
rungen bestimmt werden.

Die Anwendung der tragenden Kantprofile aus Alumi-
niumblech in Dach-, Wand- und Decken-Systemen ist
durch DIN EN 1090-5 geregelt. Die Bemessungswerte
mussen fur jedes einzelne Profil und jede Blechdicke
entweder durch Traglastversuche nach DIN 18807-7
oder rechnerisch geméafi DIN EN 1999-1-4 ermittelt
werden. FUr die Bemessung der Profile kdnnen die
Querschnitts- und Bemessungswerte, Belastungstabel-
len und ggf. geprufte Typenstatiken bei den Herstellern
bzw. Lieferanten angefordert werden.

Tragende Kantprofile gemafi DIN EN 1090-5 durfen im
Bauwesen nur verwendet werden, wenn ihre Her-
stellung Uberwacht ist und dies am Verwendungsort
anhand der Leistungserklarung der Hersteller der
Bauprodukte gepruft werden kann.

Montagefirmen garantieren die Qualitat der Bau-
ausfUhrung. Firmenanschriften finden Sie im IFBS-
Mitgliederverzeichnis unter ,Fachbereich Bauelemente-
Projektierung & Ausfiihrung im IFBS (FB-BA)“. Weitere
Einzelheiten und technische Beratung Uber die Anwen-
dung von Bauelementen des Metallleichtbaus erhalten
Sie beim IFBS und bei seinen Mitgliedsfirmen.

In der nachfolgenden Zusammenstellung finden Sie
ausschlieBlich Profiltafeln, deren Herstellung durch
unabhangige Stellen zertifiziert wird. Die nachfolgende
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Zusammenstellung ist in 9 Spalten von O bis 8 unter-
teilt, in denen die aufgefuhrten Profiltafeln priméar nach
Profilhdhe und sekundar alphabetisch nach Firmenna-
me sortiert sind.

0 Laufende Nummer
Fortlaufende Nummerierung

1 Profilhéhe
Vom Hersteller angegebene Profilhdhe h
geman DIN EN 1090-5, Tabelle D.1, ohne
Toleranzangaben

2  Herstellername oder Kurzname
Zuordnung zu den Herstelleradressen wie folgt:

- BBC
BBC Blech-Bearbeitungs-Center Wackenhut
GmbH & Co. KG, www.profilblech.de

- FN Niederdorf
FN Profilblech-Center GmbH,
www.fn-kantprofile.de

- Wurzer
Wurzer Profiliertechnik GmbH,
www.wurzer-profile.de

Weitere Vertriebsunternehmen finden Sie in dem
IFBS-Mitgliederverzeichnis unter ,,Fachbereich
Bauelemente-Herstellung & Vertrieb im IFBS (FB-
BHV) — Vertrieb".

3 Firmen-Profilbezeichnung
Herstellerbezeichnung fur Kantprofile

4 Profilquerschnitt
Beschreibung der Profilgeometrie

5 Blechdicke ty
Nenndicke ty in mm nach DIN EN 485-2 ohne
Metall-Uberziige und ohne zusétzliche organische
Beschichtung

6 Eigengewicht
Masse der Profile je Meter in kKN/m

7 Ubliche Werkstoffgiite
Die vom Hersteller angebotene Mindestgute fur

Profile

Tragende Bauelemente missen Eigenschaften
aufweisen, die der geforderten Eignung fur den
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Kaltumformprozess Rechnung tragen. Dies betrifft
insbesondere die Biegeradien. Fur kaltgeformte
Profiltafeln, bemessen nach den Vorgaben von
DIN EN 1999-1-4, sind die in DIN EN 1999-1-4 ge-
listeten Werkstoffe und Legierungszusétze zu ver-
wenden, sofern nationale Regeln keinen anderen
Werkstoff spezifizieren. Die minimale Dehngrenze
von 0,2 % (Ryo2) fur den Werkstoff, der zu einer
kaltgeformten Profiltafel verarbeitet werden soll
und der nach DIN EN 1999-1-4 bemessen wurde,
muss mindestens 165 MPa betragen.

Bei Abweichung von den zuvor genannten
WerkstoffgUten fur Profiltafeln muss sichergestellt
werden, dass die vorgesehenen Verbindungsele-
mente fUr diese Werkstoffglten bauaufsichtlich
zugelassen sind oder dass die Abweichung der
WerkstoffgUte in einer allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung (abZ) und/oder einer allgemeinen
Bauartgenehmigung (@aBG) einschlieBlich der
Verbindungselemente geregelt ist.

8 Verwendbarkeitsnachweis

8.1 CE-Zeichen und Leistungserklarung (LE)
Tragende Profile missen nach DIN EN 1090-1 mit
einem CE-Zeichen und einer Leistungserklarung
(LE) gemanB der EU-Bauproduktenverordnung
gekennzeichnet bzw. versehen sein.

Die Referenznummern der CE-Zeichen und der zu-
gehdrigen Leistungserklarungen mussen identisch
sein. Die bestellten Eigenschaften der Profiltafeln
einschlieBlich des bestellten Korrosionsschutzes
mussen mit den deklarierten Eigenschaften in der
Leistungserklarung der Hersteller Gbereinstimmen.

8.2 U-Zeichen (U2)

Die Kennzeichnung mit einem U-Zeichen gemaR
Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung
(MUZVO) ist weiterhin auf Grundlage einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und/
oder einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung (abZ) in Verbindung mit einer allgemeinen
Bauartgenehmigung (@BG) maglich.

IFBS
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12 PUR-/PIR-SANDWICHELEMENTE
MIT STAHLDECKSCHALEN

12.1 Einleitung

Die vorliegende Zusammenstellung zeigt eine Auswahl
von Sandwichelementen mit ebenen, leicht profilierten
und mikroprofilierten Deckschalen (< 5 mm) bzw. profi-
lierten Deckschalen (> 5 mm) aus Stahlblech mit einem
Kern aus Polyurethan (PUR) oder Polyisocyanurat (PIR)
flr die Verwendung im Industrie- und Gewerbebau.

Sandwichelemente aus Stahl mit einem Kern aus
PUR/PIR sind groBformatige, selbsttragende, raumab-
schlieBende und warmedammende Bauelemente. Sie
werden im Allgemeinen in kontinuierlichen Verfahren
hergestellt und bestehen aus einem wasserabweisen-
den Stitzkern aus Polyurethan-Hartschaum zwischen
ebenen, linierten, microlinierten, gesickten oder pro-
filierten Deckschalen. Die Deckschalen bestehen aus
bandverzinktem oder bandlegierverzinktem Stahlblech
nach DIN EN 10346 und sind mit einer organischen
Beschichtung nach DIN 55634-1 versehen. Die Anfor-
derungen an die Art und Dicke des Korrosionsschut-
zes werden durch die Umgebungsbedingungen am
Einsatzort bestimmt. Die Blechdicken der Deckschalen
liegen im Allgemeinen zwischen 0,40 mm und 0,75
mm.

Die Herstellung von selbsttragenden Sandwichelemen-
ten aus Stahl ist durch DIN EN 14509 geregelt. Selbst-
tragende Sandwichelemente aus Stahl mit einem PUR/
PIR-Kern durfen im Bauwesen nur verwendet werden,
wenn ihre Herstellung DIN EN 14509 entspricht und
dies Uber die CE-Kennzeichnung und Leistungserkla-
rung dokumentiert ist.

FUr selbstragende Sandwichelemente nach

DIN EN 14509 kénnen fur verbesserte Tragfahigkeits-
werte zuséatzliche allgemeine Bauartgenehmigungen des
Typs Z-10.49-XXX erteilt werden. Wenn auBBerdem die
verdeckte Befestigung mit einer Lastverteilplatte geregelt
wird, kommt fur die Lastverteilplatte noch eine allgemei-
ne bauaufsichtliche Zulassung mit U-Zeichen hinzu.

Die Herstellung und Verwendung von tragenden Sand-
wichelementen aus Stahl ist von der harmonisierten
Produktnorm nicht erfasst. Diese Produkte unterliegen
alleinig anderen Verwendbarkeitsnachweisen, z. B.
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des
Typs Z-10.4-XXX.

N\
IFBS
N

FUr die Bemessung der Bauelemente kdnnen die Quer-
schnitts- und Bemessungswerte und Belastungstabel-
len bei den Herstellern bzw. Lieferanten angefordert
werden.

Montagefirmen garantieren die Qualitat der Bau-
ausflihrung. Firmenanschriften finden Sie im IFBS-
Mitgliederverzeichnis unter ,Fachbereich Bauelemente-
Projektierung & Ausfiihrung im IFBS (FB-BA)“. Weitere
Einzelheiten und technische Beratung Uber die Anwen-
dung von Bauelementen des Metallleichtbaus erhalten
Sie beim IFBS und bei seinen Mitgliedsfirmen.

In der nachfolgenden Zusammenstellung finden Sie
ausschlieBlich Sandwichelemente, deren Herstellung
durch unabhéngige Stellen zertifiziert wird.

Die nachfolgende Zusammenstellung ist in 11 Spalten
von O bis 10 unterteilt, in denen die aufgefUhrten Sand-
wichelemente priméar nach Profilhéhe und sekundar
alphabetisch nach Firmenname sortiert sind.

Sandwichelemente mit verdeckter Befestigung sind in
den nachfolgenden Aufstellungen in der Spalte ,Her-
steller-Profilbezeichnung® mit ,(VB)* gekennzeichnet.

0 Laufende Nummer
Fortlaufende Nummerierung

1 Elementdicke
Vom Hersteller angegebene Elementdicke D nach
DIN EN 14509

2  Herstellername oder Kurzname
Zuordnung zu den Herstelleradressen wie folgt:

- AMCD
Arcelor Mittal Construction Deutschland GmbH,
https://construction.arcelormittal.com/de-de
- Brucha
Brucha Ges.m.b.H, www.bruchapaneel.com
- Fischer Profil
Fischer Profil GmbH, www.fischerprofil.de
- Isopan
- Isopan Deutschland GmbH,
www.isopandeutschland.de
- Joris Ide
- Joris Ide N.V., www.joriside.com
- Kingspan
Kingspan GmbH, www.kingspan.com
- Lattonedil
Lattonedil DE GmbH, www.lattonedil.de
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Metecno

Metecno Bausysteme GmbH, www.metecno.de
Pflaum

Pflaum & Séhne Bausysteme GmbH,
www.pflaum.at

Polmetal

Polmetal GmbH, www.polmetal.de

Roma

Romakowski GmbH & Co. KG,
www.roma-daemmsysteme.de

Weitere Vertriebsunternehmen finden Sie in dem
IFBS-Mitgliederverzeichnis unter ,Fachbereich
Bauelemente-Herstellung & Vertrieb (FB-BHV) —
Vertrieb®.

Firmen-Profilbezeichnung
Herstellerbezeichnung des Bauelementes

Profilguerschnitt
Querschnittszeichnung zur optischen Orientierung

Blechdicke, auBen

Nennblechdicke t,,m in mm nach DIN EN 10143
einschlieBlich Metall-Uberziigen ohne organische
Beschichtung

Blechdicke, innen

Nennblechdicke tqom2 iIn mMm nach DIN EN 10143
einschlieBlich Metall-Uberziigen ohne organische
Beschichtung

Eigengewicht

Ca.-Masse der Bauelemente je Quadratmeter
Deckflache in kN/m2 bei gebrauchlichen Blechdi-
cken auBen und innen

Tragend

Tragende Sandwichelemente gemal einer allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) Z-10.4-XXX
durfen fur die NachweisfUhrung von Stahlunter-
konstruktionen in Form einer Drehbettung und
kontinuierlicher seitlicher Stltzung (Schubsteifigkeit)
herangezogen werden. Die Sandwichelemente
fallen in die nach DIN EN 1993-1-3, Abschnitt 2 (6)
definierte Konstruktionsklasse II, das heift, sie
tragen zur Tragfahigkeit eines einzelnen Tragwerks-
teils bei. Eine weitergehende aussteifende Wirkung,
bezogen auf Gebaude, Geb&udeteile oder bauliche
Anlagen, ist nicht gegeben.
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Selbsttragend

Selbsttragende Sandwichelemente gemanl DIN EN
14509 oder gemaR einer allgemeinen Bauartge-
nehmigung (@BG) Z-10.49-XXX auf Grundlage von
DIN EN 14509

Verwendungsnachweis

10.1 CE-Zeichen und Leistungserklarung (LE)
Selbsttragende Sandwichelemente mussen nach
DIN EN 14509 mit einem CE-Zeichen und einer
Leistungserklarung (LE) gemaB der EU-Baupro-
duktenverordnung gekennzeichnet sein.

Die Referenznummern der CE-Zeichen und der zu-
gehdrigen Leistungserklarungen mussen identisch
sein. Die bestellten Eigenschaften der Profiltafeln
einschlieBlich des bestellten Korrosionsschutzes
mussen mit den deklarierten Eigenschaften in der
Leistungserklarung der Hersteller Gbereinstimmen.

10.2 U-Zeichen (UZ2)

Die Kennzeichnung mit einem U-Zeichen gemaf
Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung
(MUZVO) fir tragende Sandwichelemente ist auf
Grundlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung (abZ) oder einer allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung (abZ) in Verbindung mit einer
allgemeinen Bauartgenehmigung (@BG) moglich.

Weitere Informationen finden Sie in den IFBS-

Fachregeln des Metallleichtbaus, Grundlagen, GL | 2,
»Herstellung und Kennzeichnung von Produkten des
Metallleichtbaus®.
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12.2 Sandwichelemente mit Stahldeckschalen, profiliert

1 C E
5 Q -] O O C
£ 5 . E Elementquerschnitt (el S 5 & 2
s 3 &5 &8 5 & 5
o O] ; o) o= =
g ug_ g auBen innen iy g 3 GEJ
I — -
D © tnom1 tnom2 g (0] qc)
S ) >
0_ .
mm MaBe in mm mm  mm  kN/m?
0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1000
. Isocopre 19,4 200 05 04 w
1 58 Lattonedil 1C020 0,111 X +
. 0,6 0,5 =
IC020 OkoTec O
©
&3
1000 0,50 0,40 3o
063 %0 3 S
2 60 Kingspan KS1000RW 25 A = 0'75 0,63 0,094 X X o E
© ’ 0,75 N
] 0,88 N
2 0,88 N
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O
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> ®
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088 O7° N
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4 68 Lattonedil P 0,70 ’ 0,115 X X o
Typ ICO30 0,70 =
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100 088 N
' 1,00 S
©
1000 @ b
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, o , R
5 68 Metecno  (OSCOROOM4G o060 20 o111 x x oB
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) L|-+J—
O
©
g b
1000 Q o
H-Wall 8 P Cliztd 828 Lj‘z g
6 69 Metecno 0,60 ’ 0122 X X o
50/70 0,60 N
075 o175 N
) N -
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O
0,40 0,40 S
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i i — g <
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\
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1

12

13

14

*) Selbsttragend, je nach Schaumsystem und Profilierung der Innenschale

Element-
dicke

O

3
3

70

70

72

72

75

75

78

Hersteller

Isopan

Isopan

Brucha

Roma

Kingspan

Kingspan

AMCD

94 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

(7-10.49-574)

Isodeck
30

Dachpaneel
DP72

Schnellbau
Dammpaneel
Typ D 72

KS1000RW 40

Hoesch
Isodach RD

Ondatherm 1001
TS 40

Elementquerschnitt

MaBe in mm

1000

1000

1000

1000

333,3

7

75

25 333,3 ‘ ~
e ~|
=

[sel

1000
30,8 3333 ‘

g \ 8
gt

38

40

78

0,40
0,50
0,60

0,60
0.70
0,80

0,50
0,63
0,70
0,88
1,00

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,75
0,88

0,50
0,63
0,75
0,88

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

dicken

innen

—

nom2

mm

0,40
0,50
0,60

0,60
0.70
0,80

0,40
0,50
0,63
0,70
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

@ FEigengewicht

kN/m?

0,099

0,091

0,114

0,115

0,100

0,100

0,122

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

UZ (2:10.4-609)

CE+LE (Z-10.49-813) CE+LE (Z-10.49-536) %)

UZ (2-10.4-609)

Kennzeichnung

—
o

UZ (z-10.4-620) CE+LE (Z-10.49-574) CE+LE (Z-10.49-574)

UZ (2-10.4-549)

UZ (z-10.4-535)
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Element-
dicke

D
mm
0 1
15 78
16 78
17 79
18 80
19 80
20 80
21 80
\
IFBS

A

Hersteller

Lattonedil

Metecno

Metecno

FischerProfil

Isopan

Isopan

Polmetal

Elementquerschnitt

Firmen-
Profilbezeichnung

MaBe in mm

w
N

20 200
Isocopre Typ
1C040
' 1000
Typ G4 TS40, 20 3333 ‘ ©
(Sisco Roof 4G Il | S
TS40, 2

Topanel TL40)

40

1000

H-Wall 8 P 125
60/80 : ‘

60/ 19
79,

1000
40 333,33 ‘
"

FischerTHERM
D80

40| | |40
80

1000
20 250 ‘
A

Isocop
40

Isodeck i
40 1120 \—‘ =

1000

PIRTECH 1050 -

PWD-PIR
Dach 40/80

Blech-

aulBen
t

nom1

mm
5

0,50
0,55
0,60
0,70
1,00

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60

0,60
0.70
0,80

0,50
0,63
0,70

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70
1,00

0,45
0,50
0,60
0,75

0,45
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60

0,60
0.70
0,80

0,40
0,50
0,63
0,70

@ Eigengewicht

kN/m?

0,119

0,115

0,134

0,109

0,103

0,097

0,094

o
2 c
35

ko] ) c
c % c
o © o
% = [0}
© 1%} N
= Q9 c
2 &
(2
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9

lo]

©

~

X X o
N
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)

©

Q0
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O

< o
XX |Eg
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O

©

-

™ w0
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O Q

hle)

X X o
TN
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DLJ_I

O

@)

<

©Q

<

X X o
5

N

N

)

X

©

(@)

~

X o
N

Ll

1

-+

Ll

O

N

B

(©)]

~

(@]
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(@)
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(@)
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22

23

24

25

26

27

28

Element-
dicke

O

3
3

82

82

85

85

88

90

90

Hersteller

Brucha

Roma

Joris Ide

FischerProfil

Metecno

Isopan

Isopan

96 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Dachpaneel
DP82

Schnellbau
Dammpaneel
Typ D 82

JI Roof PIR
40

FischerTHERM
T85

Typ G4 TS50,
(Sisco Roof 4G
TS50,
Topanel TL50)

Isocop
50

Isodeck
50

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1000

1000

333,3

1000

1000

‘84 116__40

1000

60] | 25

1000

‘ <

42

4>|EE|<7

40

85

0,50
0,63
0,70
0,88
1,00

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60

0,60
0.70
0,80

dicken

innen

—

nom2

mm

0,40
0,50
0,63
0,70
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,45
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60

0,60
0.70
0,80

@ FEigengewicht

kN/m?

0,118

0,119

0,108

0,124

0,119

0,107

0,101

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

UZ (2-10.4-583)
CE+LE (Z-10.49-516)

> Kennzeichnung

UZ (z-10.4-620)

(Z-10.4-549)

Uz

CE+LE (2-10.49-691)

UZ (z-10.4-540)

CE+LE (Z-10.49-574) CE+LE (Z-10.49-574)
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5o

e Qo
o T
LU

D

mm
0 1
29 92
30 95
31 95
32 96
33 98
34 98
35 98
N\
IFBS

LA\

Hersteller

Brucha

Kingspan

Kingspan

Kingspan

AMCD

FischerProfil

Lattonedil

Firmen-
Profilbezeichnung

W

Dachpaneel
DP92

KS 1000
RW 60

Hoesch
Isodach RD

Hoesch
Thermowand
TL 96

Ondatherm 1001
TS 60

FischerTHERM
W100

Isocopre Typ
IC060

Elementquerschnitt

MaBe in mm
4

1000

22 — =3 ]

1000

308 — ]

1000

1000

200 86, ‘114 40

61 |35
‘.@.

1000

23 333,3
I

1000

76,9 ‘
[ ]

1000

20 200
I

b)

38

98

38

aulBen

t

nom1

mm
5

0,50
0,63
0,70
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75

0,50
0,60
0,75
0,88

0,50
0,60

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,55
0,60
0,70
1,00

Blech-

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,40
0,50
0,63
0,70
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88

0,40
0,50

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70
1,00

@ Eigengewicht

kN/m?

0,122

0,105

0,105

0,126

0,130

0,141

0,127

o

2 c

o @ 2
c % <
o O @]
% = [0}
S O N
= | @ c
2 &
(2

8 9 10

>
<
UZ (2-10.4-620)

>
x
UZ (2-10.4-609)
CE+LE (Z-10.49-536)

)

3o

()]

i

. O

X X o=
Eu

Ng=

) ﬂi

O

o

N~

©

~

X X o
T

N

N

=)

=)

<

2

~

X X )
N

N

=)

[©)

<

%

~

X X )
N

N

=)

0

To]

@

~

X X o
T

N

N
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36

37

38

39

40

4

42

Element-
dicke

O

3
3

98

99

100

100

100

100

102

Hersteller

Metecno

Metecno

Isopan

Isopan

FischerProfil

Polmetal

Brucha

98 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Typ G4 TS60,
(Sisco Roof 4G
TS60,
Topanel TL60)

H-Wall 8 P
80/100

Isodeck
60

FischerTHERM
D100

PIRTECH
PWD-PIR
Dach 60/40

Dachpaneel
DP102

Elementquerschnitt

350 ‘

|-102]

Blech-

auBen
t

nom1

mm
5

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60

0,60
0.70
0,80

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,70

0,50
0,63
0,70
0,88
1,00

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,45
0,50
0,60
0,75

0,45
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60

0,60
0.70
0,80

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,70

0,40
0,50
0,63
0,70
0,88
1,00

@ FEigengewicht

kN/m?

0,123

0,134

0,112

0,105

0,117

0,102

0,126

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

UZ (2-10.4-583)
CE+LE (2-10.49-516)

UZ (2-10.4-583)
CE+LE (Z-10.49-516)

Kennzeichnung

—
o

UZ (z10.4-540)  CE+LE (Z-10.49-574) CE+LE (Z-10.49-574)

CE+LE (2-10.49-861)

UZ (2-10.4-620)
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43

44

45

46

47

48

49

Element-
dicke

O

3
3

102

105

108

115

115

118

118

N\
IFBS

LA\

Hersteller

Roma

Joris Ide

Metecno

Kingspan

Kingspan

AMCD

FischerProfil

Elementquerschnitt

Firmen-
Profilbezeichnung

MaBe in mm

4

W

1000

Schnellbau
Dammpaneel
Typ D 102

25 333,3
——

42

102

60

JI Roof
60

Typ G4 TS70, P 73
(Sisco Roof 4G ’ ‘
TS70,
Topanel TL70)

1000

KS 1000
RW 80

Hoesch
Isodach RD

1000

Ondatherm 1001 \
TS 80 2 "

38

118

80

1000

FischerTHERM | 8
W120 , et < ﬁﬁ
; 8=

Blech-

aulBen
t

nom1

mm
5

0,50
0,63
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,75

0,50
0,63
0,75

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60
0,75

0,45
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

@ Eigengewicht

kN/m?

0,127

0,115

0,127

0,112

0,112

0,138

0,147

(o))

2 c
S

ko] ) c
c % <
o O @]
% = [0}
S o N
= | @ c
2 &
(2
8 9 10
)

<

h

~

X X o
N

N

)

o

©

o

~

o

X T
N

w

1

+

L

O

©

=

» b

aY

B9

o)

X X on
Eu

N

D+

20

O

> x
> x
UZ (-10.4-609) UZ (2-10.4-609)
CE+LE (Z-10.49-813) CE+LE (Z-10.49-536)

>
x
UZ (2-10.4-535)

>
<
UZ (Z-10.4-540)
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50

51

52

53

54

55

56

Element-
dicke

O

3
3

118

118

119

120

120

120

120

Hersteller

Lattonedil

Metecno

Metecno

FischerProfil

Isopan

Isopan

Polmetal

100 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Isocopre
Typ IC0O80

Typ G4 TS80,
(Sisco Roof 4G
TS80,
Topanel TL8O)

H-Wall 8 P
100/120

FischerTHERM
D120

Isocop
80

Isodeck
80

PIRTECH
PWD-PIR
Dach 80/120

Elementquerschnitt

MaBe in mm

1000

1000

1000

333,3

1120

250

1000

1050

350

38

80,
118

19

100
119

80 |40
120

Blech-

auBen
t

nom1

mm
5

0,50
0,55
0,60
0,70
1,00

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60

0,60
0.70
0,80

0,50
0,63
0,70

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70
1,00

0,45
0,50
0,60
0,75

0,45
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60

0,60
0.70
0,80

0,40
0,50
0,63
0,70

@ FEigengewicht

KN/m?

0,134

0,131

0,142

0,125

0,119

0,113

0,110

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

UZ (2-10.4-583)
CE+LE (Z-10.49-516)

UZ (2-10.4-583)
CE+LE (2-10.49-516)

> Kennzeichnung

UZ (z-10.4-658)

(Z-10.4-540)

Uz

CE+LE (Z-10.49-574) CE+LE (Z-10.49-574)

CE+LE (2-10.49-861)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

57

58

59

60

61

62

63

Element-
dicke

O

3
3

122

122

125

130

135

135

138

N\
IFBS

LA\

Hersteller

Brucha

Roma

Joris Ide

Kingspan

Kingspan

Kingspan

AMCD

Firmen-
Profilbezeichnung

W

Dachpaneel
DP122

Schnellbau
Dammpaneel
Typ D 122

JI Roof
80

Hoesch
Thermowand
TL 130

KS 1000
RW 100

Hoesch
Isodach RD

Ondatherm 1001
TS 100

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1000

1000

333,3

25 333,3
7 -

|42

80
122

1000

200 86__114 ‘40

95 | (35
EEol

1000

3333

35

100
135

1000

T

138

100,

aulBen

t

nom1

mm
5

0,50
0,63
0,70
0,88
1,00

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60

0,50
0,63
0,75

0,50
0,63
0,75

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

Blech-

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,40
0,50
0,63
0,70
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50

0,40
0,50
0,63
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

<

i@ o
3 2 =
o) ko] (0] =
< c )] c
0] o O @]
D o =1 >
i S N
= Q9 c
g © 5
(2

kN/m?
7 8 9 10
<)
(V]
©
<
0184 X X O
N
N
D
&
<t
o
<
0135 X X o
N
N
=)
>
©
(e))
<
o
0,123 X X
L
1
i
O
S
~
o
<
0139 X X O
)
N
D
©
= @
g w
83
0119 X X o¢g
T N
N
N —
=i
O
)
5
22
. O
omg X X oF
=
) ﬂi
O
o
(9p)
o
<
0146 X X O
N
N
D
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LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

64

65

66

67

68

69

70

Element-
dicke

O

3
3

138

138

140

140

140

140

142

Hersteller

Lattonedil

Metecno

FischerProfil

Isopan

Isopan

Polmetal

Brucha

102 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Isocopre
Typ IC100

Typ G4 TS100,
(Sisco Roof 4G
TS100,
Topanel TL100)

FischerTHERM
D140

Isocop
100

Isodeck
100

PIRTECH
PWD-PIR
Dach 100/140

Dachpaneel
DP142

Elementquerschnitt

MaBe in mm

1000

1000

33313

T

138

100,

333,3

40

100
| 140 |

1120

1000

1050

1000

333,3

Blech-

auBen
t

nom1

mm
5

0,50
0,55
0,60
0,70
1,00

0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60

0,60
0.70
0,80

0,50
0,63
0,70

0,50
0,63
0,70
0,88
1,00

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70
1,00

0,45
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60

0,60
0.70
0,80

0,40
0,50
0,63
0,70

0,40
0,50
0,63
0,70
0,88
1,00

@ FEigengewicht

KN/m?

0,142

0,139

0,134

0,127

0,121

0,118

0,145

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

Z (2-10.4-583)
CE+LE (Z-10.49-516)

> Kennzeichnung

UZ (z-10.4-658)

(2-10.4-540)

Uz

CE+LE (Z-10.49-574) CE+LE (Z-10.49-574)

CE+LE (2-10.49-861)

UZ (2-10.4-620)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS LEICHTBAUEN.IFBS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

1 C E
5 Q -] O O C
£ 5 . E Elementquerschnitt filke] S 5 & 2
%) O = 5 2 o qCJ & S
g L% § auBen innen ,_,c—_? g % g
T Q0 = =
D "'6 tnom1 tnom2 g (% CIC)
o ¥
0_ .
mm MaBe in mm mm mm  kN/m?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
)
1000 <t
Schnelloau 2 — T 1y 050 o8 9
71 142 Roma Dammpaneel 17 0,60 ’ 0,143 X X o
Typ D 142 g8 o 980 X
elf : 0,75 =
N
S
>
@
0,40 )
050 2 <
72 145  JorisIde e 060 250 0130 x 2
100 075 060 N
' 0,75 w
T
O
©
= @D
1000 — 040 O
308 : ! ©
I F—‘ 8 050 'sg 43
731 155 Kingspan  KS 1000 RW 120 o 0,63 0‘63 0,126 X X o NG
(e 0,75 ' N~
Al 0,75 N
=N
O
%)
5o
()]
Hoesch v 828 ﬁ ;r_
74 155 Kingspan Isowand RD 0,63 0.63 0,126 X X QI &
0,75 N
0,75 N
N —
Ewe) LJ+_I
O
1000 050 240 )
e 063 %0 2
’ <~
75 158  AMcD  Ondatherm 1001 075 2% o154 x x o
TS 120 0,75 -
0,88 N
100 988 N
' 1,00 =)
0,50 0,40 Fg
0,50 ©
Isocopre Cliztz 0,55 <
76 158 Lattonedil P 060 22 0149 X X O
Typ 1C120 0,60 -
0,70 N
100 970 N
: 1,00 =
<
1000 Q0
Typ G4 TS120, . 050 045 roffe
i ™ y < o
77 158  Metecno  (Si5cO Roof 4G e ooe0 290 g7 o x x S2
TS120, feg 075 060 N
Topanel TL120) ﬁ]f ’ 0,75 ~Y
- D+
LLl
O
N\
IFBS Ausgabe 04/2023 // 103
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LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

78

79

80

81

82

83

84

Element-
dicke

O

3
3

160

160

160

162

162

165

175

Hersteller

FischerProfil

Isopan

Polmetal

Brucha

Roma

Joris Ide

Kingspan

104 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

FischerTHERM
D160

Isocop
120

PIRTECH
PWD-PIR
Dach 120/160

Dachpaneel
DP162

Schnellbau
Dammpaneel
Typ D 162

JI Roof
120

KS 1000
RW 140

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1000

333,3 ‘

1050

1000

350

-

1000

333,3 ~
| <

40

120

160

40

| 333,3 ‘

1000

308

| 333,3 ‘

35

140

175

Blech-

auBen
t

nom1

mm
5

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60

0,50
0,63
0,70

0,50
0,63
0,70
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,75

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60

0,40
0,50
0,63
0,70

0,40
0,50
0,63
0,70
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75

@ FEigengewicht

kN/m?

0,139

0,135

0,126

0,152

0,151

0,138

0,133

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

Kennzeichnung

—
o

(Z-10.4-540)

Uz

UZ (z-10.4-549) UZ (z-10.4-620) CE+LE (Z-10.49-861) CE+LE (2-10.49-574)

CE+LE (2-10.49-691)

UZ (Z-10.4-609)
CE+LE (Z-10.49-536)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS LEICHTBAUEN.IFBS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

' o IS %
£ o g ¢ = 5 O
= . Q0 =
GEJ S 5 L E Elementquerschnitt M T S 5 O 2
8° s 5 8 Al
2 £ N aBen innen o Q 9]
@ L o =e! c
I — -
D -46 tnom1 tnomZ 9 (c/D) é
0_ .
mm MaBe in mm mm  mm  kN/m?
0 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10
)
1000 g
050 040 $s
. Hoesch ' 0,50 e
85 175 Kingspan lsowand RD 0,63 0.63 0,133 X X QI Q
0,75 N
0,75 —u
N -
) LT_I_
O
1000 .
050 240 A
063 20 2
’ <
86 178  Amcp  Ondatherm 1001 075 2% o1e2 x x o
TS 140 0,75 N
0,88 N
1,00 e N
’ 1,00 ]
1000 0,40 0,40 &)
050 0,50 e
) ) FischerTHERM 0,63 0,63 ~
87 180 FischerProfil D180 075 075 0,151 X X g
0,88 0,88 N
1,00 1,00 D
1000 &
o050 940 I
063 %0 g
Dachpaneel ' 0,63 5
88 182 Brucha 0,70 0,160 X X o
DP182 0,70 T
0,88 N
1,00 Ui N
’ 1,00 D
1000 )
)
Schnellbau g 0,50 8"518 2
89 182 Roma Dammpaneel o 0,60 O’GO 0,159 X X 9
Typ D 182 e = 0,75 075 N
N
D
1000 =
0,50 0,40 2
055 20 g
. Isocopre ’ 0,55 ~
90 188 Lattonedil 0 0,60 0,161 X X o
Typ IC150 g 0,60 =
o 0,70 N
100 27 N
’ 1,00 )
©
1000 g 0
Typ G4 TS150, 20 ks 3 0so 045 roe
. ) g
91 188  Metecno (01900 Roof 4G 17 o060 99 o159 x x o2
TS150, olg  ge 060 TN
Topanel TL150) 2= ’ 0,75 N
D+
LLl
O
\
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LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

92

93

94

95

96

97

Element-
dicke

O

3
3

190

195

195

195

200

202

Hersteller

Isopan

Joris Ide

Kingspan

Kingspan

Polmetal

Brucha

106 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Isocop
150

JI Roof
150

KS 1000
RW 160

Hoesch
Isowand RD

PIRTECH
PWD-PIR
Dach 160/200

Dachpaneel
DP202

Elementquerschnitt

MaBe in mm

1000

1050

1000

| 333,3

42

190

Blech-

auBen
t

nom1

mm
5

0,40
0,50
0,60

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,75

0,50
0,63
0,75

0,50
0,63
0,70

0,50
0,63
0,70
0,88
1,00

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,40
0,50
0,60

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75

0,40
0,50
0,63
0,70

0,40
0,50
0,63
0,70
0,88
1,00

@ FEigengewicht

kN/m?

0,147

0,149

0,139

0,139

0,142

0,168

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

UZ (2-10.4-609)
CE+LE (2-10.49-813)

Kennzeichnung

—
o

CE+LE (2-10.49-574)

CE+LE (2-10.49-691)

UZ (2-10.4-609)
CE+LE (Z-10.49-536)

CE+LE (2-10.49-861)

UZ (z-10.4-620)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

12.3 Sandwichelemente mit Stahldeckschalen, eben

Element-
dicke

D
mm

0 1
1 40
2 40
3 40
4 40
5 40
6 40
7 40

(VB) verdeckte Befestigung

N\
IFBS
N

Hersteller

AMCD

Fischer
Profil

Isopan

Joris Ide

Kingspan

Kingspan

Lattonedil

Firmen-
Profilbezeichnung

W

Ondatherm
1003

FischerTherm
40

Isowall
40

JI Wall
40

KS1000NF
KS1150NF

ems-isolier
QuadCore EM
40

ISOPAR
IP40

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1100

1000

1150

1000/1150

1200

Lo

1000

Blech-

aulBen
t

nom1

mm
5

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60

0,50
0,63
0,75
0,88

0,50
0,63
0,75
0,88

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

=

S 5

5 . & S

e 2 5 £

0] o O @]

o) o = o)

i S N

E | & c

9 % <

(2
KN/m?

7 8 9 10
o
™
o
<

0115 X X o
N
N
D
5
<t
Te)
<
0104 X X O
N
N
D
N3
o
(e))
<t
0,096 x 2

’ N
L
1
T
LUl
o}
=
©
(e))
2

0,098 x 2
N
L
1
+
L
O
&
(4p)
o
(e))
S
0093 X X =
)
L
1
T
L
O
~
©
€0
(©)]
<
0109 X X 2
)
L
—
T
L
(@]
o
To)
©
<
0104 X X O
N
N
D
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LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

& 2
c o
O X =}
[} 5 .=
5 2 c5
i o Q-5
2 ER
i age)
D 5
a
mm
0 1 2 3
8 40 Metecno HOINOALL
40
9 40 Polmetal BASHERRSIT
40
Schnellbau-
10 45 Roma Dammpaneel
Typ P 45
Ondatherm
11 50 AMCD 1003
Isowall
12 50 Isopan 50
13 50 Metecno HONOALL
50
14 50 Polmetal PWS';(;'R'ST

(VB) verdeckte Befestigung

108 // Ausgabe 04/2023

Elementquerschnitt

MaBe in mm
4

1000

np

1150

40

1150

| 45

1000

1000

1000

i

1150

s

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,70

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,75

0,40
0,50
0,60

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,70

dicken

innen

—

nom2

mm

0,45
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,70

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60

0,45
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,70

@ FEigengewicht

kN/m?

0,107

0,094

0,111

0,119

0,100

0,111

0,098

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

Kennzeichnung

—
o

(2-10.4-583)

Uz

CE+LE (2-10.49-861)

UZ (2-10.4-535) UZ (2-10.4-549)

UZ (z-10.4-535)

(Z-10.4-583)

Uz

CE+LE (2-10.49-861)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

T2
S®)
fole!
w
D
mm
0 1
15 60
16 60
17 60
18 60
19 60
20 60
21 60

(VB) verdeckte Befestigung

N\
IFBS

LA\

Hersteller

AMCD

AMCD

AMCD
Pflaum

Brucha

Brucha

FischerProfil

FischerProfil

Firmen-
Profilbezeichnung

W

Ondatherm
1003

Ondatherm
2000
2003

Promisol
S1000
(VB)

Pflaum P2
(VB)

Isolierpaneel
WP 60

Isolierpaneel
FP 60
(VB)

FischerTherm
60

FischerTherm
Plus
60
(VB)

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1000

1000

600-1100

1000/1100

1000/1100

1100

o)

1000

Blech-

aulBen
t

nom1

mm
5

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,04
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,04
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00
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o =
5 . & S
> o o3 2
[0) o O @]
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i S N
= | < c
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N
N
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N
N
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N
N
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©
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N
N
D
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©
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N
N
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©
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Ausgabe 04/2023 // 109
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FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

22

23

24

25

26

27

28

(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

60

60

60

60

60

60

60

Hersteller

Isopan

Isopan

Joris Ide

Joris Ide

Kingspan

Kingspan

Kingspan

110 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Isowall
60

Isoparete EVO
60
(VB)

JI Wall
60

JI Wall vB
60
(vVB)

KS1000NF
KS1150NF

KS1000AWP
Typ A
Typ B

(VB)

Hoesch Isowand

Vario
60
(VB)

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1000

1000

1150

1000

1000/1150

1000

H—
|60

1000

ol

*) Lastverteilerplatte

0,40
0,50
0,60

0,50
0,60

0,50
0,63
0,75
0,88

0,50
0,63
0,75
0,88

0,50
0,63
0,75
0,88

0,50
0,63
0,75
0,88

0,50
0,60
0,75

dicken

innen

—

nom2

mm

0,40
0,50
0,60

0,50
0,60

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88

0,50

@ FEigengewicht

kN/m?

0,104

0,108

0,106

0,106

0,106

0,113

0,121

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

Kennzeichnung

—
o

CE+LE (Z-10.49-574) CE+LE (Z-10.49-574)

(2-10.49-536) CE+LE (Z-14.49-536) CE+LE (2-10.49-691) CE+LE (Z-10.49-691)

CE+LE +UZ%)

UZ (z-10.4-570)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

29

30

31

32

33

34

35

(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

60

60

60

60

60

60

60

N\
IFBS

LA\

Hersteller

Kingspan

Lattonedil

Lattonedil

Metecno

Metecno

Metecno

Polmetal

Firmen-
Profilbezeichnung

W

ems-isolier
QuadCore EM

ISOPAR
IP60

ISOPAR
Elegant
IPEGO
(VB)

MONOWALL
60

THERMOWALL
KOMBI
60

SUPERWALL
ML 60
(VB)

PWS-PIR-ST
60

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1200

1000

1000

1000

1000

o

1000

1150

aulBen

t

nom1

mm
5

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,70

Blech-

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,45
0,50
0,60
0,75

0,45
0,50
0,60
0,75

0,45
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,70

@ Eigengewicht

Tragend
Selbsttragend
Kennzeichnung

kN/m?

0,117

0,111

0,111

0,115

0,115

0,118

0,102

(0¢]
©
—
(@}

> X
> x <
UZ (2-10.4-658) UZ (z-10.4-658)  CE+LE (Z-10.49-867)

<
<
UZ (2-10.4-583)
CE+LE (Z-10.49-516)

> >
x x
UZ (Z-10.4-583) UZ (Z-10.4-583)
CE+LE (Z-10.49-516)

CE+LE (Z-10.49-516)

x
CE+LE (Z-10.49-861)
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LEICHTBAUEN.IFBS FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

' o IS %
=0 c oRR S 5 o
= . DO =
E S 5 L E Elementquerschnitt m S S 5 o 2
u;cj O = $ S ® % & S
B S g aBen innen o & % Q
W L o =e! c
T = fo!
D B tnom1 tnom2 g C% &C)
D_ .
mm MaBe in mm mm mm  kN/m?
0o 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10
PWS-PIR-PL 1050 0,50 828 o
36 60  Polmetal 60 | 063 (as 0102 X 3
(VB) 070 o7
o)
Schnellbau- 1150 0,50 8’28 2
37 60 Roma Dammpaneel ‘ 0,60 0,60 0117 X X 9'
Typ P 60 : 075 2 N
0,75 —
N
D
)
Schnellbau- 1000 050 040 D
Dammpaneel ‘ ’ 0,50 X
38 60 Roma i 0,60 0,127 X X o
Typ M 60 075 0,60 ;
(VB) ’ 0,75 =
N
D
050 040 3
o . 1000 0,63 0,50 ﬁ
39 80  AMCD ndatherm 075 283 o131 x xS
1003 0,75 o
0,88 N
100 088 N
! 1,00 D
Ondatherm 0,40 ©
2000 1000 050 50 3
2003 063 563 <
40 80 AMCD ) 0,75 ’ 0,136 X X o
Promisol 0.88 0,75 E
$1000 1op 088 N
(VB) d 1,00 D
0,50 0,40 %\
600-1100 063 0,50 ij')
M 80 AMCD Pflaum P2 075 0,63 0136 X X S
Pflaum (VB) 0,75 o
0,88 N
100 088 N
! 1,00 D
N
0,04 S
1000/11 020 0,50 % @
Isolierpaneel S e 0,63 e
42 80 Brucha ‘ 0,75 ’ 0,125 X X o
WP 80 — 0,75 =N
8 088 ogs Ny
100 400 N3
O
(VB) verdeckte Befestigung
112 // Ausgabe 04/2023 IFBS
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FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

43

44

45

46

47

48

49

Element-
dicke

O

3
3

80

80

80

80

80

80

80

Hersteller

Brucha

Brucha

FischerProfil

FischerProfil

Isopan

Isopan

Joris Ide

Firmen-
Profilbezeichnung

W

Isolierpaneel
FP 80
(VB)

Isolierpaneel
FP-P 80
(vB)

FischerTherm
80

FischerThermPlus
80
(VB)

Isowall
80

Isoparete EVO
80
(VB)

JI Wall
80

(VB) verdeckte Befestigung

N\
IFBS

LA\

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1000/1100

Blech-

aulBen
t

nom1

mm
5

0,50

1000

‘ 0,63
- 0,75
0,88
1,00

0,50

1100

0,63
0,75
0,88
1,00

0,50

1000

0,63
0,75
0,88
1,00

0,50

1000

‘ 0,63
0,75
0,88
1,00

1000

0,40
0,50
0,60

1150

\ 0,50
: 0,60

0,50

\ 0,63
: 0,75
0,88

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,04
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,04
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60

0,50
0,60

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88

=

© 5
3 2 =
o) ko] (0] =
< c )] c
0] o O @]
D o =1 o)
i S N
E 8 <
g o G
(2

KN/m?
7 8 9 10
<
— A
o0
©2
. O
0138 X X o2
LN
~
D F
o
<
—
o B
©2
. O
0138 X X o2
=N
o
D F
O
5
<t
©
<
0126 X X O
N
N
D
5
<
o
<
018 X X O
N
N
D
i
©
(©)]
S
0112 X 2
: N
L
1
i
(@]
N3
©
(e))
X
0,116 X °
’ N
LL
1
il
O
>
©
(o))
<
(@]
0106 X =
N
L
1
il
O
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LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

50

51

52

53

54

55

56

(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

80

80

80

80

80

80

80

Hersteller

Joris Ide

Kingspan

Kingspan

Kingspan

Kingspan

Lattonedil

Lattonedil

114 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1000

JIWall VB
80
(VB)

KS1000NF

1000/1150

KS1000NC
KS1150NF
KS1150NC

KS1000AWP-

1000

Typ A
Typ B
(VB)

Hoesch

1000

Isowand Vario
80
(VB)

1200

8o/

2o

[ao]

ems-isolier
QuadCore EM

1000

ISOPAR
IP80

1000

ISOPAR Elegant
IPESO
(VB)

*) Lastverteilerplatte

0,50
0,63
0,75
0,88

0,50
0,63
0,75
0,88

0,50
0,63
0,75
0,88

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

dicken

innen

—

nom2

mm

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88

0,50

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

@ FEigengewicht

kN/m?

0,106

0,110

0,121

0,121

0,124

0,119

0,119

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

> Kennzeichnung

UZ (10.4-658)  CE+LE (z10.49-867)  UZ (2-10.4-570) (g-%i;gée)) CE+LE (-10.49-536) CE+LE (Z-10.49-691)

UZ (2-10.4-658)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

57

58

59

60

61

62

63

(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

80

80

80

80

80

80

80

N\
IFBS

LA\

Hersteller

Metecno

Metecno

Metecno

Polmetal

Polmetal

Roma

Roma

Firmen-
Profilbezeichnung

W

MONOWALL
80

THERMOWALL
KOMBI
80

SUPERWALL
ML 80
(VB)

PWS-PIR-ST
80

PWS-PIR-PL
80
(vVB)

Schnellbau-
Dammpaneel
Typ P 80

Schnellbau-
Dammpaneel
Typ M 80
VB)

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1000

1000

5ol

1000

[2o]

1150

[eo]

1050

1150

1000

[so]

Blech-

aulBen
t

nom1

mm
5

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,70

0,50
0,63
0,70

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,45
0,50
0,60
0,75

0,45
0,50
0,60
0,75

0,45
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,70

0,40
0,50
0,63
0,70

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60
0,75

<

o =
3 2 =
2 o % c
@ S el S
g 9 £ 9
vog g d
g ° 5
(2

KkN/m?
7 8 9 10
©
@b
. O
ST
0,123 X X Eu
y
:DLLI
O
©
oL
89
N o
ST
0,123 X X =y
Ny
Ee) ﬂﬁ
O
©
o b
3¢
N o
ST
0,126 X X =3
oY
D
O
©
€
(e))
~
o
0,110 X T
N
Ll
-1
+
L
O
©
O
(e))
<
o
0,110 X T
N
L
1
i
O
)
<
b
~
0125 X X O
N
N
D
o
<
©
~
013 X X o
N
N
D
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LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

64

65

66

67

68

69

70

(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

100

100

100

100

100

100

100 FischerProfil

Hersteller

AMCD

AMCD

AMCD
Pflaum

Brucha

Brucha

Brucha

116 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Ondatherm
1003

Ondatherm
2000
2003

Promisol
S1000
(VB)

Pflaum
P2
(VB)

Isolierpaneel
WP 100

Isolierpaneel
FP 100
(VB)

Isolierpaneel
FP-P 100
(VB)

FischerTherm
100

Elementquerschnitt

MaBe in mm
4

1000

100

1000

600-1100

1000/1100

1000/1100

1000

1100

100

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

dicken

innen

—

nom2

mm

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,04
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,04
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,04
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

@ FEigengewicht

kN/m?

0,139

0,144

0,144

0,133

0,146

0,146

0,128

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

UZ (Z-10.4-620)

CE+LE (Z-10.49-527) CE+LE (Z-10.49-527)

UZ (z-10.4-620)

> Kennzeichnung

UZ (7-10.4-535) UZ (z-10.4-535)

UZ (2-10.4-535)

UZ (Z-10.4-620)
CE+LE (Z-10.49-527)

UZ (2-10.4-540)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS LEICHTBAUEN.IFBS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

1 C E
o = e (§) e 2
Y 5 Role} =
£ 5 . E Elementquerschnitt (el S 5 & 2
s 3 &5 &8 5 & 5
- (0] q (®)] =} N
§ ué_g auBen innen g § i qé
D % tnom1 tnom2 g 3 é
0_ .
mm MaBe in mm mm  mm  kN/m?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1000 0,50 8'28 L‘gr)
FischerThermPlus \ 063  Jas i
71 100 FischerProfil 100 0,75 0'75 0,143 X X g
(VB) 0,88 ’ N
100 088 N
’ 1,00 2D
N
P
[©)
1000 040 0,40 <
Isowall o
72 100 Isopan 100 0,50 050 0,112 X E
060 0,60 o
-1
i
O
5
b
1000 @
73 100  lIsopan Isopa:%tg oo 0,50 050 4144 x 2
p 060 060 N
(VB) W
|
i
)
" 3
1150 0.50 0,40 )
’ 0,50 s
74 100 Joris Ide of el CliEe 0,63 0,106 X ‘Q.
100 075 s N
’ LL
0,88 0.88 =
LUl
)
0,40 $
1000 ’ [©)
JI Wall VB ‘ 822 0,50 g
75 100 Joris Ide 100 ’ 0,63 0,106 X 0N
0,75 N
(VB) 0.88 0,75 o
“F 088 -
Ll
O
g
1000/1150 0.40 ®
KS1000NF 0,50 0'50 @
. KS1000NC — 0,63 ’ o
76 100 Kingspan KS1150NF El 075 8?2 0,119 X X g
KS1150NC 0,88 0.88 #
Ll
O
KS1000AWP- 1000 050 240 N &
Typ A | 063 220 et
77 100  Kingspan P = ' 063 0129 X X wQ
Typ B o = S 0,75 075 f_ o
(VB) 0,88 0.88 e
(VB) verdeckte Befestigung *) Lastverteilerplatte
\
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LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

78

79

80

81

82

83

84

(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

100

100

100

100

100

100

100

Hersteller

Kingspan

Kingspan

Lattonedil

Lattonedil

Metecno

Metecno

Metecno

118 // Ausgabe 04/2023

Elementquerschnitt

Firmen-
Profilbezeichnung

MaBe in mm

4

w

1000

Hoesch
Isowand Vario
100
(VB)

0

oS

1

1200

Ems-isolier
QuadCor EM

1000

ISOPAR
IP100

1000

ISOPAR

Elegant

IPE100
(VB)

1000

MONOWALL
100

1000

THERMOWALL
KOMBI 100

1000
SUPERWALL ‘

ML 100
(VB)

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

dicken

innen

—

nom2

mm

0,50

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,45
0,50
0,60
0,75

0,45
0,50
0,60
0,75

0,45
0,50
0,60
0,75

@ FEigengewicht

kN/m?

0,137

0,132

0,127

0,127

0,131

0,131

0,134

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

UZ (2-10.4-583)
CE+LE (Z-10.49-516)

UZ (2-10.4-583)

CE+LE (Z-10.49-516)

UZ (2-10.4-583)
CE+LE (Z-10.49-516)

> Kennzeichnung

UZ (10.4-658)  CE+LE (z10.49-867)  UZ (z-10.4-570)

UZ (Z-10.4-658)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

85

86

87

88

89

90

91

(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

100

100

100

100

120

120

120

N\
IFBS

LA\

Hersteller

Polmetal

Polmetal

Roma

Roma

AMCD

AMCD

AMCD
Pflaum

Firmen-
Profilbezeichnung

W

PWS-PIR-ST
100

PWS-PIR-PL
100
(VB)

Schnellbau-
Dammpaneel
Typ P 100

Schnellbau-
Dammpaneel
Typ M 100
(vVB)

Ondatherm
1003

Ondatherm
2000
2003

Promisol
S1000
(VB)

Pflaum P2
(VB)

Elementquerschnitt

MaBe in mm
4

1150

1050

1150

1000

1000

1000

600-1100

aulBen

t

nom1

mm
5

0,50
0,63
0,70

0,50
0,63
0,70

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

Blech-

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,40
0,50
0,63
0,70

0,40
0,50
0,63
0,70

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

<

© o

5 . & S

O N I =

0] o O @]

D o =1 o)

i S N

= | < c

g ° £

(2
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B
=
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<

0118 X =2
N
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+
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O
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€
(e))
<
S
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N
L
1
+
L
O
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<
o
<
0133 X X O
N
N
D
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o
<
0143 X X o
N
N
D
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o
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0147 X X O
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©
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N
N
D
o
™
o
<
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FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

92

93

94

95

96

97

98

Element-
dicke

O

3
3

120

120

120

120

120

120

120

Hersteller

Brucha

Brucha

Brucha

FischerProfil

FischerProfil

Isopan

Isopan

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Isolierpaneel
WP 120

Isolierpaneel
FP 120
(VB)

Isolierpaneel
FP-P 120
(VB)

FischerTherm
120

FischerThermPlus
120
(VB)

Isowall
120

Isoparete EVO
120
(vB)

(VB) verdeckte Befestigung

120 // Ausgabe 04/2023

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1000/1100

1000/1100

1000

1100

1000

1000

1000

L1z0

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60

0,50
0,60

dicken

innen

—

nom2

mm

0,04
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,04
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,04
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60

0,50
0,60

@ FEigengewicht

kN/m?

0,141

0,154

0,154

0,134

0,149

0,112

0,116

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

UZ (Z-10.4-620)

CE+LE (Z-10.49-527) CE+LE (Z-10.49-527)

UZ (z-10.4-620)

Kennzeichnung

—
o

UZ (Z-10.4-620)
CE+LE (Z-10.49-527)

UZ (2-10.4-540)

(2-10.4-540)

Uz

CE+LE (Z-10.49-574) CE+LE (Z-10.49-574)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS LEICHTBAUEN.IFBS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

1 C E
5 Q -] O O C
GEJ S 5 . E Elementquerschnitt m o S s o =
s 3 &5 &8 5 & 5
o O] ; o) o= =
g ué_g auBen innen  f g E GEJ
I —_ -
D "'6 tnom1 tnom2 g (% CIC)
o ¥4
0_ .
mm MaBe in mm mm mm  kN/m?
0o 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10
2
1150 0,50 8/518 %'3
99 120 Joris Ide ol el Clige 0,63 0,106 X 9.
120 0,75 N
oss 27 u
' 0,88 -
LUl
@)
2
1000 o050 940 o)
JI Wall VB OY63 0,50 g
100 120 Joris Ide 120 ’ 0,63 0,106 X N
0,75 N
(VB) 0,75 =
0,88 ]
0,88 -
Ll
@)
©
1000/1150 3
0,40 i
KS1000NF 0,50 0.50 @
) KS1000NC o 0,63 ’ o
101 120 Kingspan KS1150NF oy e L < 075 8?2 0,128 X X g
KS1150NC 0,88 0.88 #
Ll
(@)
KS1000AWP 1000 os0 240 NS
Typ A ‘ 0,63 020 + 5
102 120 Kingspan « > ’ 0,63 0,136 X X w
Typ B S 0,75 4
(VB) i ogs 970 g2
' 0,88 oN
)
Hoesch e 5
Isowand Vario U <
103 120 Kingspan 120 0,60 050 0145 X X 9
0,75 N
(VB) N
o)
~
©
%
1200 050 0,40 @
104 120  Kingspan it 060 250 0140 x 2
gsp QuadCor EM ' 060 &
0,75 075 o
’ |
i
(@)
0,40 9
1000 0,50 0.50 )
: 063 3
105 120 Lattonedii  'SOPARFrigo 075 98 o013 x x o
IP100 0,75 ST
0,88 N
100 088 N
’ 1,00 D
(VB) verdeckte Befestigung *) Lastverteilerplatte
\
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LA\



LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

106

107

108

109

110

1

12

Element-
dicke

O

3
3

120

120

120

120

120

120

120

Hersteller

Lattonedil

Metecno

Metecno

Metecno

Polmetal

Polmetal

Polmetal

122 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

ISOPAR Elegant
IPE120
(VB)

MONOWALL
120

THERMOWALL
KOMBI 120

SUPERWALL
ML 120
(VB)

PWS-PIR-ST
120

PWS-PIR-PL
120
(VB)

PWS-PIR-CH
120

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1000

1000

120

1000

120

1000

1150

1050

1150

120

‘ﬁ.‘

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,70

0,50
0,63
0,70

0,50
0,63
0,70

dicken

innen

—

nom2

mm

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,45
0,50
0,60
0,75

0,45
0,50
0,60
0,75

0,45
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,70

0,40
0,50
0,63
0,70

0,40
0,50
0,63
0,70

@ FEigengewicht

kN/m?

0,134

0,139

0,139

0,142

0,126

0,126

0,126

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

UZ (2-10.4-583)
CE+LE (Z-10.49-516)

UZ (2-10.4-583)

CE+LE (Z-10.49-516)

UZ (2-10.4-583)
CE+LE (2-10.49-516)

> Kennzeichnung

UZ (2-10.4-658)

CE+LE (Z2-10.49-861) CE+LE (2-10.49-861)

CE+LE (2-10.49-861)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

13

114

115

116

17

118

119

Element-
dicke

O

3
3

120

120

140

140

140

140

140

N\
IFBS

LA\

Hersteller

Roma

Roma

AMCD

AMCD

AMCD
Pflaum

Brucha

Brucha

Firmen-
Profilbezeichnung

W

Schnellbau-
Dammpaneel
Typ P 120

Schnellbau-
Dammpaneel
Typ M 120
(VB)

Ondatherm
1003

Ondatherm
2000
2003

Promisol
S1000
(VB)

Pflaum
P2
(VB)

Isolierpaneel
WP 140

Isolierpaneel
FP 140
(VB)

Blech-

Elementquerschnitt

aulBen
t

nom1

MaBe in mm mm

4 0

1150

0,50
0,60
0,75

1000

0,50
7] 0,60
0,75

0,50

1000 0,63
0,75
0,88
1,00

-

140

0,50

1000

0,63
0,75
0,88
1,00

0,50

600-1100

0,63
0,75
0,88
1,00

1000/1100 0,50

0,63
0,75
0,88
1,00

1000/1100 050
0,63
0,75
0,88
1,00

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,04
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,04
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

<

© o

5 . & S

>z 5 2

0] o O @]

D o =1 o)

i S N

= | < c

g © 5

(2
kN/m?

7 8 9 10
)
<
o
<

014 X X o
N
N
D
&
<t
o
<
01591 X X o
N
N
b
@
(99)
o
<
0155 X X O
N
N
D
D
™
o
<
0160 X X o
N
N
D
@
(99)
o
<
0160 X X O
N
N
D
<
—
<k
©9
0149 X X o2
N
N4
D F
@)
0,162

<
>
UZ (Z-10.4-620)
CE+LE (Z-10.49-527)
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LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

120

121

122

128

124

125

126

Element-
dicke

O

3
3

140

140

140

140

140

140

140

Hersteller

Brucha

FischerProfil

FischerProfil

Kingspan

Kingspan

Kingspan

Roma

*) Lastverteilerplatte

124 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Isolierpaneel
FP-P 140
(VB)

FischerTherm
140

FischerThermPlus

140
(VB)

KS1000AWP
Typ A
Typ B

(VB)

Hoesch
Isowand Vario
140
(VB)

ems-isolier
QuadCor EM

Schnellbau-
Dammpaneel
Typ P 140

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1000

1100

1000

1000

140 |

1000

1200

1150

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

dicken

innen

—

nom2

mm

0,04
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88

0,50

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60
0,75

@ FEigengewicht

kN/m?

0,162

0,140

0,157

0,144

0,152

0,147

0,149

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

> Kennzeichnung

N CE+LE +UZ%) N —— UZ (2-10.4-620)
UZ (2-10.4-570) 710.40.536) UZ (2-10.4-540) UZZ104-540) e\ E p1040.507)

CE+LE (2-10.49-867)

UZ (Z-10.4-549)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS LEICHTBAUEN.IFBS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

1 C E
5 Q -] O O C
£ 5 . E Elementquerschnitt (el S 5 & 2
%) O = 5 2 o qCJ & S
g £ % aBen innen 3 g % o
T T L =1 = =
D "'6 tnom1 tnom2 g (% CIC)
O X
0_ .
mm MaBe in mm mm mm  kN/m?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
)
Schnellbau- 1000 0,40 S
Dammpaneel Usy 0,50 <
127 140 Roma P 0,60 ’ 0,159 X X o
Typ M 140 075 0,60 E
(VB) ’ 0,75 =
N
D
=
0,04 S
1000/1100 0,50 050 S o
Isolierpaneel 083 63 3 S
128 150 Brucha P 0,75 ’ 0,153 X w | @5
WP 150 0,75 - N
088 'gg Sy
’ —
100 400 53
O
<
—~
1000/1100 0,50 g’gg § (l;')
Isolierpaneel ‘ 063 a3 43
129 150 Brucha FP 150 0,75 ’ 0,168 X X ox
0,75 - N
VB) 088 'aq N
100 400 53
O
2
1150 0.50 0,40 &
JI Wall OY68 0,50 g
130 150 Joris Ide ’ 0,63 0,140 X T
150 0,75 N
0.88 0,75 T
“° 0,88 -
LUl
O
2
1000 0,50 0,40 o
JI Wall VB \ opg 050 it
131 150 Joris Ide 150 ’ 0,63 0,145 X -
0,75 N
(VB) 0,75 =
0,88 L
0,88 -
Ll
O
©
8
1000/1150 i
KS1000NF 0,50 828 @
) KS1000NC — 0,63 ’ )
132 150 Kingspan KS1150NF 2 075 8?2 0,141 X X g
KA1150NC _ 0,88 0,88 #
Ll
O
KS1000AWP L os0 940 N8
Typ A ‘ 063 0,50 2 L
133 150  Kingspan yp = ' 063 0148 X X w2
Typ B 2 0,75 4
VB) - ogs 970 g2
- ' 0,88 oN
*) Lastverteilerplatte
\
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LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

134

135

136

137

138

139

140

Element-
dicke

O

3
3

150

150

150

150

150

160

160

Hersteller

Kingspan

Lattonedil

Lattonedil

Metecno

Metecno

Brucha

Brucha

126 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

ems-isolier
QuadCor EM

ISOPAR Frigo
IP150

ISOPAR Elegant
IPE150
(VB)

THERMOWALL
KOMBI
150

SUPERWALL
ML 150
(vVB)

Isolierpaneel
WP 160

Isolierpaneel
FP 160
(VB)

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1200

1000

1000

1000

1000

1000/1100

1000/1100

150

150

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

dicken

innen

—

nom2

mm

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,45
0,50
0,60
0,75

0,45
0,50
0,60
0,75

0,04
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,04
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

@ FEigengewicht

kN/m?

0,151

0,146

0,146

0,151

0,154

0,157

0,170

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

UZ (2-10.4-583)
CE+LE (2-10.49-516)

UZ (z-10.4-583)

CE+LE (Z-10.49-516)

UZ (z-10.4-620)

UZ (2-10.4-620)
CE+LE (Z-10.49-527) CE+LE (Z-10.49-527)

> Kennzeichnung

UZ (z-10.4-658) CE+LE (Z-10.49-867)

UZ (2-10.4-658)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS LEICHTBAUEN.IFBS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

1 C E
5 Q -] O O C
GEJ S 5 . E Elementquerschnitt m o S s o =
%) O = 5 2 o qCJ & S
- (0] q (®)] =} N
g ug_ g auBen innen iy § 3 GEJ
I — -
D "'6 tnom1 tnom2 g (% CIC)
= X
0_ .
mm MaBe in mm mm  mm  kN/m?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N
. 1000 0,50 8'23 % g
Isolierpaneel \ 063  's3 5
141 160 Brucha FP-P 160 0,75 ’ 0170 X X ox
0,75 ™ N
(VB) 0,88 088 N
100 100 53
O
o
1150 0.40 g
PWS-PIR-CH 00 0‘50 g
142 160 Polmetal 0,63 ’ 0,142 X T
160 070 068 N
% o0 L
e
o
N
1000/1100 0,04 [N
050 5’50 g
Isolierpaneel 08 0,63 < ;
143 170 Brucha WP 170 0,75 075 0,161 X X ‘C_). &
0,88 0.88 N5
100 4oo 53
O
2
1150 0,50 8;18 %5
144 170 Joris Ide ol el CliEe 0,63 0,147 X ‘Q.
170 0,75 N
0.88 0,75 T
088 -
LUl
O
g
1000/1150 0,40 ®
KS1000NF 0,50 0.50 @
. KS1000NC ] 0,63 ’ o
145 170 Kingspan KS1150NF g 0.75 g?g 0,150 X X g
KS1150NC — 0,88 088 $
6
1000 —
KS1000AWP | 050 940 N8
Typ A : : : oes 220 et
147 170 Kingspan yp ; : e ET ' 063 0155 X X w2
Typ B R 0,75 o
(VB) - oss 275 g2
: 0,88 onN
<
(o]
1200 ('D
0,40 =]
ems-isolier i 0,50 Z;'
148 170 Kingspan QuadCor EM 0,60 0.60 0,159 X N
0,75 075 i
’ |
i
O
*) Lastverteilerplatte
\
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LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

149

150

151

1562

163

154

155

Element-
dicke

O

3
3

170

170

170

170

180

180

180

Hersteller

N

Lattonedil

Lattonedil

Roma

Roma

Brucha

Brucha

Polmetal

128 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

ISOPAR Frigo
IP170

ISOPAR Elegant
IPE170
(VB)

Schnellbau-
Dammpaneel
Typ P 170

Schnellbau-
Dammpaneel
Typ M 170
(VB)

Isolierpaneel
WP 180

Isolierpaneel
FP-P180
(VB)

PWS-PIR-CH
180

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1000

1000

1150

1000

1000/1100

1000/1100

1150

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,50
0,63
0,70

dicken

innen

—

nom2

mm

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60
0,75

0,04
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,04
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00

0,40
0,50
0,63
0,70

@ FEigengewicht

kN/m?

0,154

0,154

0,161

0,171

0,165

0,178

0,150

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

UZ (z-10.4-620)

CE+LE (Z-10.49-527) CE+LE (2-10.49-527)

UZ (z-10.4-620)

> Kennzeichnung

UZ (2-10.4-549) UZ (Z-10.4-658) UZ (2-10.4-658)

UZ (Z-10.4-549)

CE+LE (2-10.49-861)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS LEICHTBAUEN.IFBS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

1 C E
5 Q -] O O C
35 5 . £ Elementquerschnitt (el S 5 & 2
= ° T g9 & 5 & S5
- (0] q (®)] =} N
§ ug_ g auBen innen iy § 3 GEJ
D % tnom1 tnom2 g 3 é
0_ .
mm MaBe in mm mm  mm  kN/m?
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
<
1000/1100 0,04 5o
050" 950 g
Isolierpaneel - s 0‘63 < g’
156 200 Brucha WP 200 8 0,75 075 0173 X X ‘Q. E
088 5as S
100 400 =l
(@)
<
1000/1100 0,04 5o
, 050 550 R
Isolierpaneel 063 a3 4 S
157 200 Brucha FP-P 200 0,75 ’ 0,186 X X o=
0,75 - N
(VB) 088 ('ge vt
100 400 5%
O
©
1150 e}
KS1000NF 0,50 8‘28 e
. KS1000NC 0,63 ' o
1568 200  Kingspan KST150NF 075 8?2 0,163 X X g
KS1150NC 0,88 0.88 #
L
O
-
(o]
1200 0.40 g
ems-isolier 220 0‘50 g’
1569 200  Kingspan QuadCor EM 0,60 0.60 0,170 X &
075 075 uJ
’ —
i
O
1000 0,50 8'28 %
ISOPAR Frigo 068 563 =
160 200 Lattonedil 9 0,75 ’ 0,166 X X o
IP200 o 0,75 T
s 088 'gg &
100 100 5
1000 0,50 8;18 %
ISOPAR Elegant 0,63 0‘63 <
161 200 Lattonedil IPE200 0,75 0'75 0,166 X X 9
(VB) 088 N
100 088 N
’ 1,00 D
o
1150 g
PWS-PIR-CH a0 8‘4518 g
162 200 Polmetal 0,63 ' 0,158 X T
200 079 063 N
5 o0 L
+
LUl
O
*) Lastverteilerplatte
\
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FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

PUR/PIR-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALE

163

164

165

166

Element-
dicke

O

3
3

200

220

220

220

Hersteller

Roma

Kingspan

Polmetal

Roma

130 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Schnellbau-
Dammpaneel
Typ P 200

ems-isolier
QuadCor EM

PWS-PIR-CH
220

Schnellbau-
Dammpaneel
Typ P 220

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1150

1200

1150

1150

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,63
0,70

0,50
0,60
0,75

dicken

innen

—

nom2

mm

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,63
0,70

0,40
0,50
0,60
0,75

@ FEigengewicht

kN/m?

0,173

0,177

0,166

0,181

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

Kennzeichnung

—
o

(Z-10.4-549)

Uz

CE+LE (Z-10.49-867)

CE+LE (2-10.49-861)

UZ (Z-10.4-549)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

13 MW-SANDWICHELEMENTE
MIT STAHLDECKSCHALEN

13.1 Einleitung

Die vorliegende Zusammenstellung zeigt eine Auswahl
von Sandwichelementen mit ebenen, leicht profilierten
und mikroprofilierten Deckschalen (< 5 mm Profilhdhe)
bzw. profilierten Deckschalen (> 5 mm Profilhéhe) aus
Stahlblech mit einem Kern aus Mineralwolle (MW) fur
die Verwendung im Industrie- und Gewerbebau.

Sandwichelemente aus Stahl mit einem Kern aus
Mineralwolle sind groBformatige, selbsttragende, raum-
abschlieBende und warmedammende Bauelemente.

Sie werden im Allgemeinen in kontinuierlichen Verfahren
hergestellt und bestehen aus einem Stitzkern aus Mi-
neralwolle zwischen ebenen, linierten, mikrolinierten, ge-
sickten oder profilierten Deckschalen. Die Deckschalen
bestehen aus bandverzinktem oder bandlegierverzink-
tem Stahlblech nach DIN EN 10346 und sind mit einer
organischen Beschichtung nach DIN 55634-1 versehen.
Die Anforderungen an die Art und Dicke des Korrosions-
schutzes werden durch die Umgebungsbedingungen am
Einsatzort bestimmt. Die Blechdicke der Deckschalen
liegt im Allgemeinen zwischen 0,40 mm und 0,75 mm.

Die Herstellung von selbsttragenden Sandwichele-
menten aus Stahl ist durch DIN EN 14509 geregelt.
Selbsttragende Sandwichelemente aus Stahl mit einem
Kern aus Mineralwolle durfen im Bauwesen nur ver-
wendet werden, wenn ihre Herstellung DIN EN 14509
entspricht und dies Uber die CE-Kennzeichnung und
Leistungserklarung dokumentiert ist.

Flr selbsttragende Sandwichelemente nach

DIN EN 14509 kdnnen flr verbesserte Tragfahigkeits-
werte zusétzliche allgemeine Bauartgenehmigungen des
Typs Z-10.49-XXX erteilt werden. Wenn auBerdem die
verdeckte Befestigung mit einer Lastverteilplatte geregelt
wird, kommt fUr die Lastverteilplatte noch eine allgemei-
ne bauaufsichtliche Zulassung mit U-Zeichen hinzu.

Die Herstellung und Verwendung von tragenden Sandwi-
chelementenaus Stahl sind von der harmonisierten Pro-
duktnorm nicht erfasst. Diese Produkte unterliegen alleinig
anderen Verwendbarkeitsnachweisen, z.B. einer allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung des Typs Z-10.4-XXX.

Sandwichelemente mit verdeckter Befestigung sind in
den nachfolgenden Aufstellungen in der Spalte ,Her-
steller-Profilbezeichnung” mit ,(VB)* gekennzeichnet.

N\
IFBS
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FUr die Bemessung der Bauelemente kdnnen die Quer-
schnitts- und Bemessungswerte und Belastungstabel-
len bei den Herstellern bzw. Lieferanten angefordert
werden.

Montagefirmen garantieren die Qualitat der Bauaus-
fUhrung. Firmenanschriften finden Sie im IFBS-Mitglie-
derverzeichnis unter ,Fachbereich Bauelemente-Pro-
jektierung & Ausfihrung (FB-BA)". Weitere Einzelheiten
und technische Beratung Uber die Anwendung von
Bauelementen des Metallleichtbaus erhalten Sie beim
IFBS oder bei seinen Mitgliedsfirmen.

In der nachfolgenden Zusammenstellung finden Sie
ausschlieBlich Sandwichelemente, deren Herstellung
durch unabhéngige Stellen zertifiziert wird.

Die nachfolgende Zusammenstellung ist in 11 Spalten
von O bis 10 unterteilt, in denen die aufgefUhrten Sand-
wichelemente priméar nach Profilhéhe und sekundar
alphabetisch nach Firmenname sortiert sind.

0 Laufende Nummer
Fortlaufende Nummerierung

1 Elementdicke
Vom Hersteller angegebene Elementdicke D
geman DIN EN 14509

2 Herstellername oder Kurzname
Zuordnung zu den Herstelleradressen wie folgt:

- Brucha

Brucha Ges.m.b.H, www.bruchapaneel.com
- Joris Ide

Joris Ide N.V., www.joriside.com
- Kingspan

Kingspan GmbH, www.kingspan.com
- Lattonedil

Lattonedil DE GmbH, www.lattonedil.de
- Metecno

Metecno Bausysteme GmbH, www.metecno.de
- Pflaum

Pflaum & Sohne Bausysteme GmbH,
www.pflaum.at

- Roma
Romakowski GmbH & Co. KG,
www.roma-daemmsysteme.de

- Trimo
Trimo, d.0.0, www.trimo-group.com/de
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Weitere Vertriebsunternehmen finden Sie in dem IFBS-
Mitgliederverzeichnis unter ,Fachbereich Bauelemente-
Herstellung & Vertrieb (FB-BHV) — Vertrieb”.

3  Firmen-Profilbezeichnung
Herstellerbezeichnung des Bauelementes

4 Profilquerschnitt
Querschnittszeichnung zur optischen Orientierung

5 Blechdicke, auBen
Nennblechdicke t,om in mm nach DIN EN 10143
einschlieBlich Metall-Uberziige ohne organische
Beschichtung

6 Blechdicke, innen
Nennblechdicke t,om2 in Mmm nach DIN EN 10143
einschlieBlich Metall-Uberziigen ohne organische
Beschichtung

7 Eigengewicht
Ca.-Masse der Bauelemente je Quadratmeter
Deckflache in kN/m2 bei gebrauchlichen Blechdi-
cken auBen und innen

8 Tragend
Tragende Sandwichelemente gemaB einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ)
Z-10.4-XXX durfen fur die Nachweisfihrung von
Stahlunterkonstruktionen in Form einer Dreh-
bettung und kontinuierlicher seitlicher Stitzung
(Schubsteifigkeit) herangezogen werden. Die Sand-
wichelemente fallen in die nach DIN EN 1993-1-3,
Abschnitt 2(6) definierte Konstruktionsklasse Il, das
heil3t, sie tragen zur Tragféhigkeit eines einzelnen
Tragwerksteils bei. Eine weitergehende aussteifen-
de Wirkung, bezogen auf Gebaude, Gebaudeteile
oder bauliche Anlagen, ist nicht gegeben.

9 Selbsttragend
Selbsttragende Sandwichelemente gemani DIN EN
14509 oder gemaB einer allgemeinen Bauartge-
nehmigung (@BG) Z-10.49-XXX auf Grundlage von
DIN EN 14509

10 Verwendungsnachweis

10.1 CE-Zeichen und Leistungserklarung (LE)
Selbsttragende Sandwichelemente missen nach
DIN EN 14509 mit einem CE-Zeichen und einer
Leistungserklarung (LE) gemaBl der EU-Baupro-
duktenverordnung gekennzeichnet sein.
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Die Referenznummern der CE-Zeichen und der zu-
gehorigen Leistungserklarungen mussen identisch
sein. Die bestellten Eigenschaften der Profiltafeln
einschlieBlich des bestellten Korrosionsschutzes
mussen mit den deklarierten Eigenschaften in der
Leistungserklarung der Hersteller Gbereinstimmen.

10.2 U-Zeichen (U2)

Die Kennzeichnung mit einem U-Zeichen gemé&n
Muster-Ubereinstimmungszeichen-Verordnung
(MUZ-VO) ist auf Grundlage einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) in
Verbindung mit einer allgemeinen Bauartgenehmi-
gung (@BG) maglich.
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13.2 MW-Sandwichelemente mit Stahldeckschalen, profiliert
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1

12

13

14

Element-
dicke

O

3
3

97

97

98

100

102

102

102

Hersteller
Firmen-
Profilbezeichnung

N
w

Trimotherm
Trimo Power T
SNV 3L 60

Trimotherm
Trimo Perform C
SNV 60

HIPERTEC
N Roof 98
SISCOTEK
Roof 4G N

Metecno

Eurofire

Lattonedil Typ EF 60

Dachelement

Brucha DP-F 102

Schnellbau
Roma Dachpaneel
Typ FD 102

Schnellbau
Roma Dachpaneel
Typ FD eco 102
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Elementquerschnitt

MaBe in mm

N
0>
N
81
(=3

5
G Do ab
1000
| - —= g
e A %Pﬂj
©
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42

60| | 4:
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42

60
102

0,55
0,60
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0,55
0,60
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0,60
0,75
0,80

0,5
0,6

0,50
0,60
063
0,70
0,75
0,80
1,00

0,6

0,6

dicken

innen

—

nom2

mm

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,45
0,50
0,60
0,75
0,88

0,5
0,6

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75
0,80
1,00

0,5

0,5

@ FEigengewicht

kN/m?

0,163

0,175

0,168

0,149

0,187

0,183

0,164

Tragend

[0¢]

Selbsttragend

©

> Kennzeichnung

CE+LE (2-10.49-625)

CE+LE (2-10.49-550)

CE+LE (2-10.49-517)

CE+LE (2-10.49-610) CE+LE (2-10.49-654)

CE+LE (2-10.49-837)

CE+LE (2-10.49-836)
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Element-
dicke

8

©

®

T

D
mm

0 1 2
22 120 Lattonedil
23 122 Brucha
24 122 Roma
25 122 Roma
26 134 Kingspan
27 134 Kingspan
28 137 Joris Ide
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Firmen-
Profilbezeichnung

w

Eurofire
Typ EF 80

Dachelement
DP-F 122

Schnellbau
Dachpaneel
Typ FD 122

Schnellbau
Dachpaneel
Typ FD eco 122

KS1000FF

Hoesch
Thermorock Dach

JI Vulcasteel Roof
100

Elementquerschnitt

MaBe in mm
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0,63
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dicken

innen

—

nom2

mm

0,5
0,6

0,40
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0,60
0,63
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0,75
0,80
1,00

0,5

0,5

0,40
0,50
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0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,45
0,50
0,55
0,60
0,70
0,75

@ FEigengewicht

kN/m?

0,169

0,209

0,207

0,182

0,218

0,218

0,206

Tragend

[0¢]

Selbsttragend

©

> Kennzeichnung

CE+LE (2-10.49-706) CE+LE (Z-10.49-537) CE+LE (2-10.49-836) CE+LE (Z-10.49-837) CE+LE (Z10.49-610) CE<+LE (Z-10.49-654)

CE+LE (2-10.49-762)
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Element-
dicke

O

3
3

29 137

30 137

31 137

32 138

33 140

34 142

35 142

N\
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Hersteller

Trimo

Trimo

Trimo

Metecno

Lattonedil

Brucha

Roma

Firmen-
Profilbezeichnung

W

Trimotherm
Power T
SNV 100

Trimotherm
Power T
SNV 3L 100

Trimotherm
Perform C
SNV 100

HIPERTEC
N Roof 138
SISCOTEK Roof
4G N

Eurofire
Typ EF 100

Dachelement
DP-F 142

Schnellbau
Dachpaneel
Typ FD 142

Elementquerschnitt
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36

37

38

39

40

4

42

Element-
dicke

O

3
3

142

154

154

157

157

157

157

Hersteller

N

Roma

Kingspan

Kingspan

Joris Ide

Trimo

Trimo

Trimo
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Firmen-
Profilbezeichnung

w

Schnellbau
Dachpaneel
Typ FD eco 142

KS1000FF

Hoesch
Thermorock Dach

JI Vulcasteel Roof
120

Trimotherm
Power T
SNV 120

Trimotherm
Power T
SNV 3L 120

Trimotherm
Perform C
SNV 120

Elementquerschnitt

MaBe in mm
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—

nom2
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@ FEigengewicht

kN/m?

0,200

0,240

0,240

0,226

0,211

0,223

0,247

Tragend

[0¢]

Selbsttragend

©

> Kennzeichnung

CE+LE (2-10.49-836)

CE+LE (2-10.49-537)

CE+LE (2-10.49-762) CE+LE (Z-10.49-706)

CE+LE (2-10.49-625) CE+LE (Z-10.49-625)

CE+LE (2-10.49-550)
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Element-
dicke

O

Hersteller
Firmen-
Profilbezeichnung

o
o =
3
N
w

HIPERTEC

N Roof 158

43 158 Metecno

SISCOTEK Roof

4G N

Eurofire

e Typ EF 120

Lattonedil

Dachelement

e DP-F 162

Brucha

Schnellbau
Dachpaneel
Typ FD 162

46 162 Roma

Schnellbau

47 162 Roma Dachpaneel

Typ FD eco 162

Dachelement
48 182 Brucha DP-F 182

Schnellbau
49 182 Roma Dachpaneel

Typ FD 182
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Elementquerschnitt

MaBe in mm
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Element-
dicke

D
mm

0 1
50 182
51 184
52 184
53 187
54 187
55 187
56 187

Hersteller

N

Roma

Kingspan

Kingspan

Joris Ide

Trimo

Trimo

Trimo
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Firmen-
Profilbezeichnung

w

Schnellbau
Dachpaneel
Typ FD eco 182

KS1000FF

Hoesch
Thermorock Dach

JI Vulcasteel Roof
150

Trimotherm
Power T
SNV 150

Trimotherm
Power T
SNV 3L 150

Trimotherm
Peform C
SNV 150

<
3
Elementquerschnitt m
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—

nom2

mm
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0,70
0,75

0,45
0,50
0,55
0,60
0,70
0,75

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

@ FEigengewicht

kN/m?

0,236

0,273

0,273

0,256

0,239

0,253

0,283

Tragend

[0¢]

Selbsttragend

©

Kennzeichnung

—
o

(2-10.49-537) CE+LE  CE+LE (Z-10.49-537)

CE+LE (2-10.49-706)

CE+LE (2-10.49-625) CE+LE (Z-10.49-625) CE+LE (Z-10.49-762)

CE+LE (2-10.49-550)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS LEICHTBAUEN.IFBS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

1 C E
2 2 £§ 3 .
$ 9 5 lolire) i) =
35 5 , E Elementquerschnitt DS S o g;j 3
O O = c O c c
w = S 5 © 8 &
. S o =
g UE_ g auBen innen  f g g GEJ
I — -
D -46 tnom1 tnom2 9 (% é
0_ .
mm MaBe in mm mm  mm  kN/m?
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S
(o]
HIPERTEC 1000 i 0,50 8';‘8 @
N Roof 188 1 & 060 2 S
57 188 Metecno SISCOTEK 075 8?2 0,267 X Q
Roof 4G N 0,80 ’ L
0,88 -
6
?
9]
(o]
1000 o)
Q
) Eurofire 0,5 0,5 =)
58 190 Lattonedil Typ EF 150 06 06 0,239 X g
LL
—
+
LLl
O
0,40 <)
050 550 o
1000 0,60 0.60 &
‘ g 063 [ it
Dachelement 7 0,63 =)
59 192 Brucha DP-F 192 8 0,70 0.70 0,308 X &
075 575 W
080 580 3
100 400 S
<
@D
(e0]
1000 Olﬁ
Schnellbau 2 — ]y S
60 192 Roma Dachpaneel S s ] i 0,6 0,5 0,286 X -
Typ FD 192 SIS  R =
RS ATIRETXRET RGPS XSRS w
.
©
@D
1000 c'D
(©)]
Schnellbau \ i —33 g s
61 192 Roma . Da;:gpane;el , R 03.?‘;5;‘&: %;] 0,6 0,5 0,240 X 3
yp FD eco 19 Sksses B 5
d
O
050 040 =
0,50 ©
1000 = 0,60 060 o)
2 —= , <
62 202 Brucha  Dachelement =y oo | 2 [ X =
DP-F 202 %‘Wg’%«‘“ g %l 075 070 7 N
B SRARRTTI ogo 075 L
' +
o on :
g
0,50 0,40 ~
0eg 050 e
. Hoesch 3 ) 0,60 9
Bl | 2081 ) INneEpen Thermorock Dach e g?g 0,63 E=0] i N
= : 0,70 w
0,75 0'75 ﬁ
’ Ll
O
\
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LEICHTBAUEN.IFBS FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

1 C E
B z £8 g o
$ 9 S lolire) i) =
235 o . £ Elementquerschnitt [Tl S 5 © 2
L% O = $ S ® GCJ & S
g L% § auBen  innen ,_,c—_? g % g
T Ee = =
D kS tnom1 tnomZ g (O] GC)
o v
0_ .
mm MaBe in mm mm  mm  KkN/n?
0 2 8 4 5 6 7 8 9 10
o
1000 O 40 %
i ‘ 23 250 ‘ - ) o)
Trimotherm A A A AL 055 0,50 S
64 209  Timo Power T BTTSS SIS TS 060 055 0,259 | s
TS N N
SNV 172 i ks 070 060 i
0,70 =
i
O
©
N
i 0,40 iy
Trimotherm B 0,55 0,50 !
65 209 Trimo Power T g 0,60 055 0,276 X N
SNV 3L 172 = 0,70 0,60 o
0,70 -
L
O
(=}
8
1000 0,40 o
Trimotherm TZ‘BT ‘ 250 5 0,55 0,50 g
66 209 Trimo Perform C - 0,60 0,55 0,310 X N
SNV 172 & 070 0,60 o
0,70 -
LL
O
g
055 40 a
0’60 0,50 @
67 212 Joriside VI VulcasteelRoof 063 9% 0281 X =
175 0,60 N
0,70
0,70 w
0,75 =
0,75 il
O
=
3
1000 OL)
Schnellbau S g.
68 212 Roma Dachpaneel o 0,6 0,5 0,315 X N
Typ FD 212 S o
_t 1 -
i
O
©
@)
1000 3 g
Schnellbau *ﬁs* | : ‘ S g.
69 212 Roma Dachpaneel B A e 06 05 022 X =
CISREIIROTKKITK] Ll N
Typ FD eco 212 g%f";f.&{ég&‘ = o
el toss s I, a
i
O
g
1000 g
20 250
Eurofire ‘ k e %) e 0,5 0,5 g
70 220  Lattonedil T S o oAl ’ 0,269 X =
Typ EF 180 . S o
45%:45%:45%:45%:45%45645695% u
i
O
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LEICHTBAUEN.IFBS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

' o IS %
2 @ = c© = = )
= . DO =
GED S 5 L E Elementquerschnitt m S c'éa ] g;j =
O © = c O = <
0 2 S 3 > g £
2 £ g aBen innen o Q 9]
@ L o =e! c
I — -
D -46 tnom1 tnom2 9 (% é
0_ .
mm MaBe in mm mm  mm  kN/m?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
050 o5 2
‘ A 3333 ‘ N 0,60 0:60 o
Dachelement B NS =m 068 0,63 g’
71 222 Brucha DP-F 299 %@&W ’%%fé,ﬁg I 8;2 070 0336 NG
% g ! ’ =
Sl 075 o75 y
’ +
o o ]
©
1000 O 50 0‘40 E‘
22 250 ’ 0,50 D
3 , <t
72 234  Kingspan pleeel ] %gg 060 4 308 X =
9sp Thermoroch Dach g8 070 0,63 ’ N
’ LL
o o -
’ $
[N
0,45 °
4 1000 250 0'55 g
JI Vulcasteel Roof 'I ¢ % o g0 822 g'
. % A y =
73 237 Joris Ide 200 %@Wé&@%s’ IS 8%3 060 0,307 X NG
G E NSNS, $955055 0.0 ] ' o
o 012 o0 oy
0,75 g
©
S
5 . 0,40 %
Trimotherm p I - 055 0,50 S
74 237 Trimo Power T S 0,60 0,55 0,284 X E
SNV 200 P ][ 0,70 0,60 o
0,70 -
6
o
o
23 1000 250 ~ 0,40 o
Trimotherm 2 A - 055 0,50 S
75 237 Trimo Power T o 0,60 0,55 0,303 X E
SNV 3L 200 S 0,70 0,60 o
0,70 3
(@)
[€)
8
0,40 &
Trimotherm & 0,55 0,50 g
76 237 Trimo Perform C J= 0,60 0,55 0,343 X E
SNV 200 g 070 0,60 o
0,70 3
(@)
=
1000 o
HIPERTEC e S528 2 0,50 8’28 o
N Roof 238 Ao A A 0,60 ' =)
77 238  Metecno SISCOTEK W%‘@%%&%}% oz 075 8,60 0,321 X g
Roof 4G N %@&g««&'g@é;é;&%&g@% s 080 970 y
0,88 T
(@)
\
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LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

Element-
dicke

O

Hersteller
Firmen-
Profilbezeichnung

o
| 2
3
N
w

Eurofire

78 240 Lattonedil Typ EF 200

Dachelement

79 242 Brucha DP-F 242

Schnellbau
Dachpaneel
Typ FD 242

80 242 Roma

Schnellbau

81 242 Roma Dachpaneel

Typ FD eco 242

Schnellbau
82 282 Roma Dachpaneel
Typ FD 282
Schnellbau
83 282 Roma Dachpaneel

Typ FD eco 282

144 // Ausgabe 04/2023

Elementquerschnitt

MaBe in mm

1000

‘,:iaé

i i
ey ot
S ISSE K

s X
"}"":“"":‘"3:':? /%'&"}"

1000

1000

e

200
242

1000

‘ 25 3333 ‘
)\ )

R TR
RS I S EIRE

e

5

200
242

| 42

e R 7075
ottt et
AR,
SIS
St L%

282

240

1000

Iy
:!m
=
:li
W
42

0 I

REDRERETREIRET,
Ay
%5
B 950950550
EXR560956%

240
282

<X
5%

|C E
69 g )
s 3 2l =
m T D 5 O =
c ()]
o) S & 5
i e 5 5 2
auBen innen i g %3 @
= 8 <
tn0m1 tnomZ g (% é
mm mm  kN/m?
® 6 7 8 9 10
5
o)
©
=
05 05 S
06 op 0288 X 5
L
1
T
o}
os0 240 S
0,50 =
0,60 :
0,60 ®
083 glog 5
070 2% 0363 X =
0,70 N
075 &
0,75 |
0,80 L
100 028 i
' 1,00 @)
~
(4p)
e
(©)]
S
06 05 0,351 X 2
N
L
1
&
)
(4p)
e
(©)]
S
06 05 0,290 x 2
N
L
|
i
(@]
<
™
€
(©))
<
06 05 0,399 X
N
L
-1
il
O
©
@@
€
(©))
<
06 05 0,336 x 2
N
L
-1
il
(@]
N\
IFBS
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FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS LEICHTBAUEN.IFBS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

13.3 MW-Sandwichelemente mit Stahldeckschalen, eben

1 C E
5 Q -] O O C
35 5 , E Elementquerschnitt DS S o g;j 3
O O = c O c c
0 2 S 3 > g £
g ug_ E aBen innen 3 8 E GEJ
T Q0 = =
D -46 tnom1 tnom2 9 (% é
0_ .
mm MaBe in mm mm  mm  kN/m?

0 1 2 8 4 0 6 7 8 9 10
o
©

050 040 w2
1130 0,60 0,50 ~
1 50 Joris Ide JI Vulcasteel Wall 0,63 gy 0,142 X ‘C—).
I 0,63 N
0,70
0,70 L
0,75 -
0,75 8
JI Vulcasteel Wall 1000 0,60 OY60 2 %
2 50 Joris Ide VB - 0,63 0’63 0,158 X u 2?
075 270 o
’ 0,75 -
’ﬂ"\
o
600 - 1200 0,40 0,40 &
Trimotherm 0,50 0,50 S
3 50 Trimo Power S j 0,55 0,55 0,161 X E
FTV 50 ‘ ‘ i 060 060 o
0,70 0,70 -
$
X
{p]
©
| 1000 | 2
) Isoparfire & 0,5 0,5 9

4 50 Lattonedil Typ IF 50 o : | 06 06 0,131 X g
w
—
8
=
To]
@
(0]

Isoparfire 1000 - 05 S

5 50 Lattonedil Elegant ‘ 31 016 0!6 0,131 X N

Typ IFE 50 = ] : : o
—
i
O
i 600-1200 0,40 0440 ,{‘\ x
Trimotherm 050 050 5 %
6 50 Trimo FENEF S 055 055 0163 X 02
FTV HL 50 = \ T g ; : , w
(VB) 0,60 0,60 & S
0,70 0,70 oN
=)
8
i 600 - 1200 0,40 0,40 o
Trimotherm 0,50 0,50 Z;'
7 50 Trimo Perform C Ot 0,55 0,55 0,149 X N
FTV 50 —Bl 060 060 =
070 0,70 -
6
(VB) verdeckte Befestigung *) Lastverteilerplatte
\
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LEICHTBAUEN.IFBS

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

1

12

13

14

(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

50

60

60

60

60

60

60

Hersteller

N

Trimo

Brucha

Brucha

Joris Ide

Joris Ide

Kingspan

Lattonedil

146 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Trimotherm
Perform C
FTV HL 50

(VB)

Bruchapaneel
WP-F60

Bruchapaneel
FP-F60
(VB)

JI Vulcasteel Wall

JI Vulcasteel Wall
VB
(VB)

KS1000FR
KS1150FR
60

Isoparfire
Typ IF 60

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

600-1200

50

1000/1100/1130

1000/1100

B PEETIERIIE SR 8l
‘ 1130

LERGTAGTBL : 3l
1000

RORET, X 3 gl

1000/1150

MG RGEN GNNS50S %45 I

1000

15628 G 1 8

*) Lastverteilerplatte

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,55
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00

0,55
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,5
0,6

dicken

innen

—

nom2

mm

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,55
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00

0,55
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,5
0,6

@ FEigengewicht

kN/m?

0,151

0,174

0,178

0,151

0,167

0,170

0,141

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

Kennzeichnung

—
o

CE+LE +UZ%)
(Z-10.49-550)

CE+LE +UZ*) o CE+LE +UZ%) o
1049767  CEFLE@1049-762 TGl CE+LE (21049-610)

CE+LE (2-10.49-537)

CE+LE (2-10.49-654)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

15

16

17

18

19

20

21

(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

60

60

60

60

60

60

60

N\
IFBS

LA\

Hersteller

Lattonedil

Metecno

Metecno

Roma

Roma

Roma

Roma

Firmen-
Profilbezeichnung

W

Isoparfire
Elegant
Typ IFE 60

HIPERTEC
Wall 60
SISCOTEK
Wall 60

HIPERTEC
Wall HF 60
Superwall
HF 60
(VB)

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FP 060 eco

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FP

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FP+

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FV 060 eco
(VB)

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1000

X
o

1000

R TR &l

1000

T =
1150

[ |

¥ 3 g
1150 i

IREZE X RSRLD_ 8|
1150

I |

¥ B8l

1100

lsol

RIS DIGLELAEPIEPIEPREPRETS

*) Lastverteilerplatte

Blech-

aulBen
t

nom1

mm
5

0,5
0,6

0,50
0,60
0,75
0,80

0,50
0,60
0,75
0,80

0,6

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,6

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,5
0,6

0,45
0,50
0,60
0,75
0,88

0,45
0,50
0,60
0,75
0,88

0,5

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60
0,75

0,5

@ Eigengewicht

Tragend
Selbsttragend
Kennzeichnung

kN/m?

0,141

0,170

0,170

0,147

0,153

0,174

0,150

@
©
—
(@}

< > >
CE+LE +UZ%)
CE+LE (Z10.49-511) CE+LE (Z10.49-511) CE+LE (2-10.49-836) ZA0.49-517) CE+LE (2-10.49-517) CE+LE (2-10.49-654)

x
CE+LE (2-10.49-836)
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FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

Element-
dicke

i)
©
2
i
D
mm
0 1 2
22 60 Roma
23 60 Roma
24 60 Trimo
25 60 Trimo
26 60 Trimo
27 60 Trimo
28 60 Trimo

(VB) verdeckte Befestigung

148 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Schnellbau

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1100

Dammpaneel ‘

Typ FV

|

(VB)

Schnellbau

1100

Dammpaneel ‘

Typ FV+
(VB)

RGPPSR 8y

600 - 1200

Trimotherm
Power T

FTV 60

w

Trimotherm

600-1200

Power T

FTV HL 60 o

(VB)

600 - 1200

Trimotherm
Power S

FTV 60

o

Trimotherm

600-1200

Power S

FTV HL d

(VB)

600 - 1200

Trimotherm
Perform R

FTV 60

b

o

*) Lastverteilerplatte

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

dicken

innen

—

nom2

mm

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

@ FEigengewicht

kN/m?

0,156

0,177

0,144

0,146

0,173

0,175

0,150

Tragend

[e¢]

Selbsttragend

©

> Kennzeichnung

o CE+LE +UZ% o CE+LE +UZY CE+LE+UZ")
(Z-10.49-624) e I e ClErl IS e A (Z-10.49-511) (Z-10.49-511)

CE+LE +UZ%)

CE+LE

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

£ 2
® O 2 <5
i 0 Q-3
@ EN
i age)
b 5
o
mm
0 1 2 8
Trimotherm
29 60 Trimo Perform R
FTV HL 60
Trimotherm
30 60 Trimo Perform C
FTV 60
Trimotherm
' Perform C
31 60 Trimo FTV HL 60
(VB)
Bruchapaneel
32 80 Brucha WP-F80
Bruchapaneel
33 80 Brucha FP-F80
(VB)
34 80 Joris Ide JI Vulcasteel Wall
JI Vulcasteel Wall
35 80 Joris Ide VB
(VB)

(VB) verdeckte Befestigung

N\
IFBS
N

Elementquerschnitt
MaBe in mm
4
600-1200 ‘
TR SREFKRETEL 8
600 - 1200
W _ g
600-1200 ‘
: 2 8
L 1100 J
5% S
‘ 1100 ‘
BREEBERE0 “q 9
1130
i
1000
I R 8

*) Lastverteilerplatte

Blech-

aulBen
t

nom1

mm
5

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,55
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00

0,55
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,55
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00

0,55
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

<
XS o
3 2 =
2 ko] % =
o) S © =
(o) o1 £ =2
] D = [0}
© 1%} N
F Q <
g o G
(2
kN/m?
7 8 9 10
L
1
0,152 X &
O
o)
o)
o
(e))
<
(@]
0,161 X =
N
L
1
+
L
O
o5
N
218
0,163 X | un €
W
T g
s
5
o
(e))
<
o
0,198 X =
N
L
1
+
L
O
e
NG
2§
0,202 X | un 2
e
o)
N
©
~
(©)]
<
0,171 X
’ N
L
|
-+
L
O
N
N
IR
0,187 X w
5
oN
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FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

36

37

38

39

40

4

42

(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

80

80

80

80

80

80

80

Hersteller

N

Kingspan

Kingspan

Kingspan

Kingspan

Kingspan

Kingspan

Lattonedil
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Firmen-
Profilbezeichnung

w

KS1000FR
KS1150FR
80

KS 1000
FH 80
(VB)

Hoesch
Isorock HP
80
Typ St

Hoesch
Isorock HP
80
Typ S2

Hoesch
Isorock vario
80
Typ S1

(VB)
Hoesch
Isorock vario
80
Typ S2

(VB)

Isoparfire
Typ IF 80

*) Lastverteilerplatte

Elementquerschnitt
MaBe in mm
4

‘ 1000/1150
[ SGESSTR
‘ 1000 ‘
%%, ERLERE 8
‘ 1000-1200
L 2055055 8
‘ 1000-1200
R R RRRRE R 8
‘ 1000 ‘
% X X & g‘
‘ 1000 ‘
% : R 8

1000
\ |
% ik

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,5
0,6

dicken

innen

—

nom2

mm

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,5
0,6

@ FEigengewicht

kN/m?

0,182

0,197

0,184

0,188

0,191

0,218

0,161

Tragend

[e¢]
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dicke

O
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3
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80

80

80

80

80

80
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Hersteller

Lattonedil

Metecno

Metecno

Pflaum

Pflaum

Pflaum

Pflaum

Firmen-
Profilbezeichnung

W

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1000

Isoparfire ‘

Elegant
1455%

Typ IFE 80

|80,

HIPERTEC

1000

Wall 80 ‘

SISCOTEK
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:

Wall 80

HIPERTEC

1000

Wall HF 80 ‘
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Feuerschutz- ‘

paneel FEI

bttt

|20l

600 - 1200

Feuerschutz- ‘

paneel FO

600 - 1200

Feuerschutz- ‘

paneel FOM
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(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

80

80

80

80

80

80

80

Hersteller

N

Pflaum

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma
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Firmen-
Profilbezeichnung

w

Feuerschutz-
paneel FI/
Module4

(VB)

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FP 080 eco

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FP

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FP+

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FV 080 eco
(VB)

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FV
(VB)

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FV+
(VB)

Elementquerschnitt
MaBe in mm
4
‘ 600-1000 ‘
BERLERE55 RIS 8|
1150
\ |
B2 P!
1150
\ |
BX X3 8|
1150
\ |
BEEX 2IE
‘ 1100
B 77 9

1100

|
%

1100
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0,50
0,55
0,60
0,63
0,75
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0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75
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0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75
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0,50
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0,75
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0,40
0,50
0,60
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0,40
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0,75

0,5

0,40
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0,60
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0,40
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Hersteller

Trimo

Trimo

Trimo

Trimo

Trimo

Trimo

Trimo

Firmen-
Profilbezeichnung

W

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

600 - 1200

Trimotherm
Power T %
FTV 80

Trimotherm

600-1200

Power T

FTV HL 80 9

80

(VB)

600 - 1200

Trimotherm

Power S
FTV 80

Trimotherm

600-1200

Power S

FTV HL 80 z%{

80

(VB)

600 - 1200

Trimotherm
Perform R
FTV 80

600-1200

Trimotherm
Perform R

FTV-HL 80

80,

600 - 1200

Perform C

Trimotherm %

FTV 80
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t
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5

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70
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0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
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0,40
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0,70

0,40
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(VB) verdeckte Befestigung
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dicke

O
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80

80

80

80

80

80

Hersteller

N

Trimo

Trimo

Trimo

Trimo

Trimo

Trimo

Trimo
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Firmen-
Profilbezeichnung
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Trimotherm

Perform C

FTV HL 80
(VB)

Qbiss One C
Typ B 80
(VB)

Qbiss One C
Typ F 80

Qbiss One S
Typ BX 80
(VB)

Qbiss One S
Typ F-B 80

Qbiss One T
Typ BX 80
(VB)

Qbiss One T
Typ F-B 80

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

600-1200

80

600-1200

80

600-1200

600-1200

80,

600-1200

600-1200

|80,

600-1200

BESEEIRES
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0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

dicken

innen

—

nom2

mm

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70
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(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O
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100
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100
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100

100
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Hersteller

Brucha

Brucha

Joris Ide

Joris Ide

Kingspan

Kingspan

Kingspan

Elementquerschnitt

Firmen-
Profilbezeichnung

MaBe in mm

4

W

1100

R IR IR IR SRS
4 A4ﬁ§?sAqﬁﬁﬁgﬁgségggggiaaat “; e

Bruchapaneel
WP-F100

1100

Bruchapaneel
FP-F100

(vVB) B2

1130

JI Vulcasteel Wall 5

1000

JI Vulcasteel Wall
VB
(VB)

e
1100 |

1000/1150
KS1000FR \ \

o | R
100

100,

1000

KS 1000 ‘ ‘
FH 100 TR T IR IR T I T IR T KR 7T E o
(VB) AR &
Hoesch 1000-1200
Isorock HP ‘ ‘
57550751605 s
Typ S m °°|
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0,55
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00

0,55
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75
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0,70
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0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75
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0,55
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00

0,55
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
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(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

100

100

100

100

100

100

100

Hersteller

N

Kingspan

Kingspan

Kingspan

Lattonedil

Lattonedil

Metecno

Metecno
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Firmen-
Profilbezeichnung

w

Hoesch
Isorock HP
100
Typ S2

Hoesch
Isorock vario
100
Typ S1

(VB)

Hoesch
Isorock vario
100
Typ S2

(VB)

Isoparfire
Typ IF 100

Isoparfire
Elegant
Typ IFE 100

HIPERTEC
Wall 100
SISCOTEK
Wall 100

HIPERTEC
Wall HF 100
Superwall
HF 100
(VB)

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1000-1200

kl

80

1000

100

1000

100

1000

Bk R

1000

1000

100

100

1000

|
By
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L1

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,5
0,6

0,5
0,6

0,50
0,60
0,75
0,80

0,50
0,60
0,75
0,80
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—
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mm

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,5
0,6

0,5
0,6

0,45
0,50
0,60
0,75
0,88

0,45
0,50
0,60
0,75
0,88
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(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

100

100

100

100

100

100

100

N\
IFBS

LA\

Hersteller

Metecno

Metecno

Pflaum

Pflaum

Pflaum

Pflaum

Pflaum

Firmen-
Profilbezeichnung

W

Metfiber eco

Metfiber eco
HF

(VB)

Feuerschutz-
paneel FE

Feuerschutz-
paneel FEI

Feuerschutz-
paneel FO

Feuerschutz-
paneel FOM

Feuerschutz-
paneel Fl /
Module4

(VB)

Z ettt}

Elementquerschnitt

MaBe in mm
4

1000

hosal 4
1100

1000

‘100‘

600 - 1200

600-1000

100

600 - 1200

100

600 - 1200

R
RS
RSX
5
N
RS
S
N
RS
K50
X
BSK
S
N
RS
S
N
RS
b
100

>
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600-1000

/
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x
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0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,50
0,55
0,60
0,63
0,75

0,50
0,55
0,60
0,63
0,75

0,50
0,55
0,60
0,63
0,75

0,50
0,55
0,60
0,63
0,75

0,50
0,55
0,60
0,63
0,75
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nom2

mm
6

0,45
0,50
0,60
0,75

0,45
0,50
0,60
0,75

0,50
0,55
0,60
0,63
0,75

0,50
0,55
0,60
0,63
0,75

0,50
0,55
0,60
0,63
0,75

0,50
0,55
0,60
0,63
0,75

0,50
0,55
0,60
0,63
0,75

@ Eigengewicht
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93
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95
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(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

100

100

100

100

100

100

100

Hersteller

N

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Trimo

158 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FP 100 eco

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FP

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FP+

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FV 100 eco
(VB)

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FV
(VB)

Schnellbau
Dammpaneel Typ
Typ FV+
(VB)

Trimotherm
Power T
FTV 100

Elementquerschnitt

MaBe in mm

) GGl
B R R RIS

1150

BEEER S

100,

1150

600-1200

BRSEESS
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0,6

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,6

0,50
0,60
0,75
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0,60
0,75

0,50
0,60
0,75
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mm

0,5

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60
0,75
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0,40
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0,60
0,75
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@ FEigengewicht

kN/m?

0,183

0,198

0,228

0,186

0,196

0,231

0,180

Tragend

[0¢]

Selbsttragend

©

> Kennzeichnung

CE+LE (2-10.49-836)

CE+LE +UZ?) CE+LE +UZY) . e e
71040.511) 704951  CE*LE(@10.49-836) CE+LE (2:10.49-511) CE+LE (21049-51)

CE+LE (2-10.49-625)

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS LEICHTBAUEN.IFBS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

' o IS %
2 @ = c© = = )
= . DO =
GEJ S 5 L E Elementquerschnitt m S S 5 O 2
2% 3 52 $ 5 £ o
: ke ONN & (&}
g ug_ g auBen innen iy g 3 GEJ
I — -
D "'6 tnom1 tnom2 g (% CIC)
= 4
0_ .
mm MaBe in mm mm  mm  kN/m?

0 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10
Q
©

Trimotherm 600-1200 050 040 o

99 100  Trimo Power T 060 2% o1g2 x 2

FTV HL 100 T g o7s 060 N
(VB) — T Y075 Ly
+
$
’{F
%
600 - 1200 0,40 0,40 g
Trimotherm 0,50 0,50 ‘Of.
100 100 Trimo Power S = 0,55 0,55 0,221 X E
FTV S SESS g 060 060 o
0,70 0,70 =
o
<
o
g 600-1200 0,40 0,40 o
T :
101 100 Trimo o4 0,55 0,55 0,224 X NG
FTV HL 100 S N
(VB) ; 2 ; 2 2 12 0,60 0,60 T
0,70 0,70 2
$
600 - 1200 0,40 0,40
Trimotherm 0,50 0,50 W
102 100 Trimo Perform R = 0,55 0,65 0,190 X i
FTV > > 2] 060 0,60 O
0,70 0,70
600-1200 0,40 0,40
Trimotherm 0,50 0,50 W
103 100 Trimo Perform R q = 0,55 055 0,192 X i
FTV HL 100 ) 2 0,60 0,60 O
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Isorock vario ‘ ‘ 0,60 ~
183 150 Kingspan 150 {g" % 'z¢ ¢’¢ % 'z¢0‘ 5 g 0,63 8'22 0,261 X E
Typ St Bsssossssissssossos] B 070 o0 v
(VB) 075 % -
2 LLI
O
5
Hoesch 1000 0,50 0,40 ©
. 0,50 @
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184 150  Kingspan 150 O R T ;gu,. - 063 on 0312 X =
Typ 52 Lo ] ¢ 070 %8 o
(VB) 0,75 ’ -
075 3
O
~
lo]
HIPERTEC | 1000 0,50 g'gg e
Wall 150 0,60 ' 9
185 150 Metecno SISCOTEK ] 3 075 8?2 0,269 X &
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Wall 150 0,80 0.88 ﬁ
L
O
<
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©
| 1000 | 2
) Isoparfire 0,5 0,5 9
186 150  Lattonedil Typ IF 150 } = 06 06 0,231 X Q
- Y
-
L
O
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187 150  Lattonedil Elegant TR REI o ’ ’ 0,231 X o
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=
L
O
vvllili'RFTEC | 1000 | o050 045 g N
a 150 ’ 0,50 ©
) 25
188 150  Metecno Superwall 8?2 060 0,272 X w 2
X X X X 3 ’ (@]
HF 150 %ﬁ% ] 0.80 0,75 5=
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o 045 ¢
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+
L
O
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600 - 1200 050 050 ©
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Feuerschutz- Ui | Ehe g’
191 150  Pflaum IR IAGIIETS 060 060 0,243 X =
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$
<
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600-1000 0,50 0,50 &
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192 150 Pflaum paneel FEI M 0,60 0,60 0,248 X L
0,63 0,63 ~
L
0,75 0,75 jr'
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O
©
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600 - 1200 050 050 ©
J J [©)
Feuerschutz- 0,55 0,55 g.
193 150  Pflaum TGRS 060 060 0,311 X | 2
aneel FO UG UG U ) NT
. SRR RISS 2 063 063 =
0,75 0,75 E
O
©
600 - 1200 o
0,50 0,50 &
Feuerschutz- ‘ ‘ Oz || (2 g’
194 150 Pflaum 0,60 0,60 0,311 X 0
paneel FOM 3 063 063 N
\ 5 5 n
0,75 0,75 3
O
600-1000 0,50 0,50 T ©
% ’ ’ N
195 150  Pflaum T O T B N5 060 060 0316 X w
(VB) S , 063 063 5o
075 075 oN
©
™
1150 g
Schnellbau g.
196 150 Roma Dammpaneel 0,6 0,5 0,228 X N
Typ FP 150 eco =
|
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6
(VB) verdeckte Befestigung *) Lastverteilerplatte
\
172 // Ausgabe 04/2023 IFBS

LN



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS LEICHTBAUEN.IFBS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

| C E
5o : 82 : p g
35 5 . £ Elementquerschnitt (el S 5 & 2
u% O = 5 2 o GC.) & S
o O] ; o) o= =
§ ug_ g auBen innen iy g 3 GEJ
D % tnom1 tnom2 g (?) CIC)
et X
0_ .
mm MaBe in mm mm  mm  kN/m?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5
1150 »
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+
6
g
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O
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N
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6
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0,70 0,70 oN
600 - 1200 040 0,40
Trimotherm 0,50 0,50 L
206 150 Trimo Perform R ° 0,55 0,55 0,240 X i
FTV 150 2 0,60 0,60 O
0,70 0,70
600-1200 0,40 0,40
Trimotherm 0,50 0,50 W
207 150 Trimo Perform R ot ° 0,55 055 0,242 X i
FTV HL 150 0 0,60 0,60 O
0,70 0,70
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Qbiss One S

213 150  Trimo T F-B 150
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600-1200 0,40

0,50

0,55
0,60

150

0,70

600-1200 0,40

0,50

0,55
0,60

X
150

0,70

600-1200 0,40
0,50

0,55
0,60

X
150

0,70

1000/1100/1130 0,55

0,60

0,70
0,75
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R
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0,70
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<
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0,60
0,70
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N
L
|
+
L
O
)
N
=g
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O

3
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170

170

170

170

172

172
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Hersteller

Roma

Roma

Roma

Roma

Trimo

Trimo

Trimo

Firmen-
Profilbezeichnung

W

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FP+

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FV 170 eco
(VB)

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FV
(VB)

Schnellbau
Dammpaneel Typ
Typ FV
(VB)

Trimotherm
Power T
FTV 172

Trimotherm
Power T
FTV HL 172
(VB)

Trimotherm
Power S
FTV 172

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1150

A

R R
SISO GISGISSGIS IS

bt

XS

1100

600 - 1200

172

600-1200

172

600 - 1200

172
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auBen
t

nom1

mm
5

0,50
0,60
0,75

0,6

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,40
0,50
0,60
0,75

0,5

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

@ Eigengewicht

kN/m?

0,322

0,249

0,266

0,326

0,245

0,247

0,308

™ Tragend
© Selbsttragend
> Kennzeichnung

> > > >
e CE+LE +UZ¥) CE+LE +UZ?) Ao o
040605  CEMLE@1049:625  Sn T 04951  CE*LE(210.49-836) CE+LE (210.49-511)

>
CE+LE +UZ%)

x
CE+LE (2-10.49-624)
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600-1200 —_
) 0,40 0,40 S
y il N
frmotherm 050 050 S
232 172 Trimo FTV HL 172 ) o 0,55 0,55 0,311 X uw @
(VB) = 0,60 0,60 & 9.
0,70 0,70 onN
600 - 1200 040 040
Trimotherm 0,50 0,50 W
233 172 Trimo Perform R o 0,55 0,55 0,262 X i
FTV 172 . . . . | B 0,60 0,60 O
=X 0,70 0,70
600-1200 040 040
Trimotherm ‘ 0,50 0,50 L
234 172 Trimo Perform R 7 o 0,55 0,55 0,264 X i
FTV HL 172 = 0,60 0,60 o
0,70 0,70
<)
Yo
600 - 1200 040 040 é)?
Trimotherm 0,50 0,50 g.
235 172 Trimo Perform C o 0,55 055 0,297 X E
FTV 172 0= 0,60 0,60 o
070 0,70 -
Ll
O
600-1200 —=
) 0,40 0,40 0
y y N
T;'gr‘g:‘nfrg“ 050 0,50 S8
236 172 Trimo 7 0,55 0,55 0,298 X w2
FTV HL 172 N R
VB = 0,60 0,60 G
0,70 0,70 onN
600-1200 —
Trimotherm 828 8‘518 5 %
. Qbiss One C ’ ’ +* 5
237 172 Trimo Tvo B 172 ~ 0,55 0,55 0,328 X WS
V?VB) B 0,60 0,60 79
0,70 0,70 onN
=)
600-1200 )
0,40 0,40 -
Trimotherm SO O Y RGO 0,50 0,50 g.
238 172 Trimo Qbiss One C D s U U U UG S 0,55 055 0,325 X -
s e I U et et et I ' ' ' &
Typ F 172 é ,o&&&'&%%%%%& = 060 0,60 o
0,70 0,70 -
] ] 3
O
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Typ BX 172 X X R 060 060 39
(VB) - ’ ’ W
0,70 0,70 onN
’ﬂ"\
600-1200 S
040 0,40 &
Trimotherm GO RSOGO, 0,50 0,50 g.
240 172 Trimo QbissONeS  TXREIKRETIRISRIAKEASTIGIKN. o 055 055 0,306 X =
P UG U U g UG U g R ’ ’ ’ N
erawe ool ] o 0w os :
0,70 0,70 3
O
Trimotherm 600-1200 040 0,40 L9
QbissOne 0,50 0,50 Q T}
241 172 Trimo Power T o 0,65 0,65 0,267 X u S?
Typ B = 0,60 0,60 T 52
(VB) 0,70 0,70 oN
=)
600-1200 )
Trimotherm OF O 07,0 o)
QbissOne 850 | G2ty Z;'
242 172 Trimo ~ 0,55 0,55 0,265 X -
Power T i = 060 060 N
Typ F : 070 070 @
6
o
1130 0.50 0,40 g
0‘60 . g
243 175  Joris Ide JIVulcasteel ¢ 063 260 0266 X ®
Wall e 070 0683 N
X ) LlJ
: : 075 070 W
0,75 &
O
0,40
1000 , —~
JI' Vulcasteel ‘ 828 0,50 5 §
244 175 Joris Ide Wall VB OSSR 0’&,0;0‘ OY63 0,60 0,282 X LI_: ?
v o s e g 088 0 43
SR SR IR REITIE oy Q70 d g
’ 0,75 =
&
1000 050 040 0
KS1000FR ‘ ‘ O:GO 828 %
: - ) o
245 175  Kingspan KS1117550FR 0% ,o'o’l,o":?:’,:‘ ‘:’g:"% o 86758 0.63 0,293 X Q
ORI 5 075 070 m
' 075 3
O
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=} 5 . E Elementquerschnitt
olke] 2 c 5
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2 ER
5 T )
kS
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o 1 2 3 4
‘ 1000 ‘
KS 1000
) FH 175
PP I G L S G R
(VB) e et s Rt el g N o
1000-1200
Hoesch ‘
247 175  Kingspan isoeE Kl
175 X 0
Typ S1 -
1000-1200
Hoesch ‘
: Isorock HP
P $2 '3”@’«’&/’@’& LR
Hoesch ‘ 1000 ‘
Isorock vario
249 175  Kingspan 175 G 0 N G B 5%
bS50 S
Typ S1 95005 % & SRS B
ms L
Hoesch 1000
Isorock vario ‘ ‘
250 175  Kingspan 175 B SRRk ,,c,‘,a B
Typ S2 S 59555 % B
e sttt
1100
Bruchapaneel —_—
251 180  Brucha S PSS
Wt P .
R SR SRS
1100 ‘
Bruchapaneel
252 180 Brucha FP-F180 ?”WW”W"’WWW?”Q‘?”Q‘?« —
(vB) SSSSSSSESSESSSN 8
R R R S A
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B
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0,70 S
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=
og | drY P
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O
5
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080 4’50 E
063 909 (346 x 2
0,63 X
0,70 S
0,70 L
0,75 4
0,75 3
O
&5
055 055 5
060 0,60 %
070 0,70 S
075 ors O3V A
080 0,80 T
100 100 3
(@]
055 0,55 s
S|
I} 3 ()]
075 o075 0% XYz
080 0,80 kol
100 100

N\
IFBS
T



FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

1 C E

& = e (§J e 2
Qo o) c
qg’ S 5 , E Elementquerschnitt o3 S s o =
O O = c = = (@) -
o o} S 3 5 5 £ 9
g ug_ g auBen innen {5 § E GEJ
D - E tnom1 tnom2 g (?) é

mm & MaBe in mm mm  mm  kN/n?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2
1000 @
| %
: Isoparfire 0,5 0,5 =)
253 180  Lattonedil Typ IF 180 J . 06 06 0,261 X g
- L
’&\
1]
1000 ©
Isoparfire ‘ ‘ %j.
254 180  Lattonedil Elegant g&?@@.&g@‘?@%&%{;@% 82 82 0,261 X E
X RITHRE, coon 8 z d =
Wi GO B :
+
Ll
@)
<
%o
600 - 1200 0,50 0,50 g
255 180 Pflaum Feuerschutz- IR IR IR ¢¢¢' 828 828 0,273 X fo—t
A RS SA oo | oo 2
L
@)
<
600-1000 050 | 0.50 8
J J )
256 180  Pflaum Feuersehutz- ‘ «”«év"«"«”«"«i 560 080 078 X S
panesl FEl P oS5 8 063 063 o
ROSKRSKRISKRSHKRIIKRISTKRIIKS | el o W
' : +
L
@)
©
AN
600 - 1200 0,50 0,50 g
Feuerschutz- ‘ ‘ 0,55 0.5 g’
257 180 Pflaum VXRELHKR LIRS HKR LIRS KRS KR 0,60 0,60 0,353 X T
SRR AAT A58 075 075 4
L
@)
©
600 - 1200 e | o ©
Feuerschutz- ‘., IR TR IR T TS ‘ 0,55 0,55 %
258 180  Pflaum Y XSSO KK ETARTD o 060 060 0,353 x 2
IFOM [ e - N
M L s 8 (om am :
: ’ +
LLl
@)

600-1000

0,50 0,50 Lo
e | ]
259 180  Pflaum i ? &&%@;&%W&’@i%&g o 060 060 0,358 X we
(vB) sttt sttt sl L e ik

(VB) verdeckte Befestigung

N\
IFBS

LA\

*) Lastverteilerplatte
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FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

260

261

262

263

264

265

266

(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

200

200

200

200

200

200

200

Hersteller

N

Brucha

Brucha

Joris Ide

Joris Ide

Kingspan

Kingspan

Kingspan

182 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Bruchapaneel
WP-F200

Bruchapaneel
FP-F200
(vB)

JI Vulcasteel Wall

JI Vulcasteel Wall
(VB)

KS1000FR
KS1150FR
200

KS1000FH
200

(VB)

Hoesch
Isorock HP
175
Typ S1

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1100

1100

200

200

1130

SRR IIRLIR,

S @'%f«%fé@s}f
S
R SR SR SRR

£

DRI
<X

P55

4555
%05
L

%

B

%
200

1000

Y
g’

Gooilor il

Ry
S

5 G Y e g U NS 5%
:%4a84%aazéaaaggggazégga%ﬂggazﬂgg&g{
R RS SRR K
SOSGIS LSS ISIRLSGL 5

S8
NS

>

o
o
N

1000-1200

T

*) Lastverteilerplatte

0,55
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00

0,55
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

dicken

innen

—

nom2

mm

0,55
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00

0,55
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

0,40
0,50
0,60
0,63
0,70
0,75

@ FEigengewicht

kN/m?

0,342

0,346

0,291

0,307

0,322

0,330

0,322

Tragend

[0¢]

Selbsttragend

©

e CE+LE +UZ% o CE+LE +UZ%) o ~ .
Z10.40-537) CE+LE (2-10.49-537) 21049769 CE+LE (21049762) o0 et CE+LE (z10.49-610) &  Kennzeichnung

CE+LE +UZ%)

CE+LE (2-10.49-537)

N\
IFBS
T



LEICHTBAUEN.IFBS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

1 C E
5 Q -] O O C
35 5 . £ Elementquerschnitt (el S 5 & 2
u% O = 5 2 o GC.) & S
12 =N aBen innen o 02 £ O
: - gz g
D % tnom1 tnom2 g (?) é
0_ .
mm MaBe in mm mm mm  kN/m?
0 1 2 3 5 6 7 8 9 10
&
1000-1200 0,50 0,40 ©
Hoesch 0,50 @
Isorock HP vjed 0,60 g
267 200  Kingspan oo 2 "%{{ < g'gg’ 0gs 033 X g
] ,
Typ S2 R o075 070 L
075 3
)
&
Hoesch 1000 0,50 828 g
Isorock HP 0,60 0‘60 g.
268 200  Kingspan 200 s 063 0,311 X =
s 0,63 N
Typ S1 CIXRES 0,70 —~
(VB) 2 075 70 =
' 075 &
O
=
Hoesch 1000 0,50 8’28 g
Isorock HP 0,60 0’60 g
269 200  Kingspan 200 K5 0,63 ' 0,379 X o
SRS 0,63 &
Typ S2 95078 0,70
G950 0,70 w
(VB) 0,75 -
075 3
O
X
{p]
1000 L?
(©)]
Isoparfire 05 05 S
) sopar 5 5 o
270 200  Lattonedil o IF 200 } . 06 o0p 0281 X 3
L
—
i
O
<
To]
1000 L(l)
(0]
Isoparfire 0,5 0,5 g'
) 3 ) ! =)
271 200 Lattonedil i {.;s:g& g 06 06 0,281 X Q
SRR L
i
)
~
1000 Lfl)
HIPERTEC 0,50 ggg S
Wall 150 0,60 ’ 9
272 200 Metecno SYSCOTEK § 075 (())(;g 0,324 X &
’ L
Wall 150 0,80 0.88 ﬁ
6
1000 —
HIPERTEC 0,50 8';‘8 N =
Wall HF 150 RGeS 060 * 5
273 200 Metecno o SO AP0 5%?:' P 8,6752 0,327 X 43
R ! N
(VB) 080 o'gg Wy

(VB) verdeckte Befestigung

N\
IFBS

LA\

*) Lastverteilerplatte
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LEICHTBAUEN.IFBS FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

L E
= 2 59 % = )
Q
£ 5  E Elementquerschnitt DS S s é 5
O © = c O e <
m z 0 3 S o 8
= g L% g aBen innen o g Z é
D T % tn0m1 tnomZ g . § CIC)
o ¥
mm & MaBe in mm mm mm  kN/m?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
o
©

‘ 1000 050 0‘45 %_I)
) ’ 0,50 ()
274 200 Metecno Metfiber eco o 0,60 0,216 X T
g R | Y &
" 075 L
i
I 1000 )
Metfiber eco ‘ | 050 049 55
HF ] 270,50 o
275 200 Metecno s 0,60 0,237 X W<
} S 075 960 39
(VB) : 0,75 g
5
‘ 600 - 1200 ‘ 050 050 g
0,55 0,55 ~
Feuerschutz- P IO % IS ) ) S
276 200 Pflaum paneel FE ?@&@&"&,&'&M%&&%&@,ﬁ s 0,60 0,60 0,293 X &
;’a ROTRETIRETIRETIHRETIRETHR S & 0,63 0,63
SRS S5k 075 075 4
Ll
O
i
600-1000 0,50 0,50 g
277 200  Pflaum itCEeiies IR B | 828 8’28 0,293 x £
s 075 075 R
Ll
O
600 - 1200 §
‘ ‘ 0,50 0,50 &
<t
278 200  Pflaum e e e B A e g,gg 828 0,381 x 2
paNeel FO  SSUIRSREIIGTITRESIN o , 800, g
Soi s 8 om o :
S SO 075 075 3
Ll
O
=
‘ 600 - 1200 ‘ 050 050 [
0,55 0,55 ~
Feuerschutz- 5% ' ' o
279 200 Pflaum 0 S S U U s U 0,60 0,60 0,381 X o
R R S R G G D, 075 0,75 3
LU
)
600-1000 0,50 0,50 i ©
o | |
280 200 Pflaum v 2 2 0,60 0,60 0,386 X @
Ve B ) o | o 9
(VB) verdeckte Befestigung *) Lastverteilerplatte

\
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FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

281

282

283

284

285

286

287

(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

200

200

200

200

200

200

200

N\
IFBS

LA\

Hersteller

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Trimo

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

1150

Schnellbau

Dammpaneel
Typ FP 200 eco

200

Schnellbau
Dammpaneel

RESHKRES

B R A G S R G S S G GEH%:
Typ FP R RS SIAAESE5,

200

1150

Schnellbau

Dammpaneel
Typ FP+

200

Schnellbau

Dammpaneel
Typ FV 200 eco
(VB)

XS
%

XETXR
S
S ANETIRS
SRR

Schnellbau

Dammpaneel
Typ FV
(VB)

Schnellbau ‘

Dammpaneel 75

(VB)

O et e o A G I
0 0 s 05 G o955
Typ FV p‘«.&’ S &%&a 809509545954

600 - 1200

Trimotherm

Power T
FTV 200

200

*) Lastverteilerplatte

Blech-

auBen
t

nom1

mm
5

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,6

0,50
0,60
0,75

0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,5

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60
0,75

0,5

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,60
0,75

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

@ Eigengewicht

kN/m?

0,273

0,293

0,363

0,276

0,296

0,366

0,270

Tragend
Selbsttragend
Kennzeichnung

(0¢]
«©
—
(@}

> > > >
CE+LE +UZ") CE+LE +UZ?) Ao e e e
71040.511) 7104951  CE*LE(Z10.49-836) OE+LE (Z10.49-511) GCE+LE (210.49-51) CE+LE (210.49-836)

<
CE+LE (2-10.49-625)
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LEICHTBAUEN.IFBS FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

1 C E
5 Q > D O c
235 o . £ Elementquerschnitt [Tl S 5 © 2
2 I g9 & $ & S
g L% § auBen innen g E’ g GEJ
I — Ty
D = tnom1 tnomZ g [ CIC)
o (%} >
0_ .
mm MaBe in mm mm  mm  kN/m?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
600-1200 P
' 0,40 0,40 )
y il N
T”P”;fl’vtgf;m 050 0,50 0
288 200 Trimo b 0,55 0,55 0,272 X w2
FTV HL 200 S el
vB) 8 060 060 39
0,70 0,70 onN
S
600 - 1200 N
040 0,40 o
Trimotherm 0,50 0,50 ‘Of.
289 200 Trimo Power S . 0,55 0,65 0,342 X N
FTV 200 Q 0,60 0,60 o
0,70 0,70 =
Ll
O
600-1200
. 0,40 0,40 A
y il N
290 200 Trimo 1 055 055 0,344 % | &
FTV HL 200 o a5
VB) S 0,60 0,60 5 e
( 070 0,70 on
600 - 1200
0,40 0,40
Trimotherm 0,50 0,50 W
291 200 Trimo Perform R ° 0,55 0,55 0,290 X i
FTV 200 | & 0,60 0,60 O
0,70 0,70
600-1200 040 040
Trimotherm 0,50 0,50 Wy
292 200 Trimo Perform R g 3 0,55 0,55 0,292 X i
FTV HL 200 g 0,60 0,60 O
0,70 0,70
o
600 - 1200 040 040 ©
] ] &
Trimotherm 0,50 0,50 g
293 200 Trimo Perform C 0,55 0,55 0,330 X L
FTV 200 S 0,60 0,60 o
070 0,70 -
6
600-1200 — =
Trimotherm ggg 828 § b%)
: Perform C d ’ ’ + o5
294 200 Trimo 0,55 0,55 0,332 X WX
FTV HL 200 s .
VB) 8 060 060 e
0,70 0,70 oN
(VB) verdeckte Befestigung *) Lastverteilerplatte
\
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FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

LEICHTBAUEN.IFBS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

295

296

297

298

299

300

301

(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

200

200

200

200

200

200

240

N\
IFBS

LA\

Hersteller

Trimo

Trimo

Trimo

Trimo

Trimo

Trimo

Roma

Firmen-
Profilbezeichnung

W

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

600-1200

Qbiss One C

Typ B 200
(VB)

200

600-1200

Qbiss One C 4
Typ F 200

200

600-1200

Qbiss One S

Typ BX 200
(VB)

200

600-1200

Qbiss One S J
Typ F-B 200

200

600-1200

Qbiss One T

Typ BX 200
(VB)

200

600-1200

Qbiss One T J
Typ F-B 200

200

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FV 240 eco

*) Lastverteilerplatte

240

auBen

t

nom1

mm
5

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,6

Blech-

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,5

@ Eigengewicht

Tragend
Selbsttragend
Kennzeichnung

kN/m?

0,361

0,358

0,339

0,338

0,292

0,290

0,309

o9}

> > x > > ©
CE+LE +UZ%) e CE+LE +UZ%) oL CE+LE +UZY) o
Oa0ao.605  CEPLEZ1049-624) SR T CEME@1049:850)  ooor 3

>
CE+LE (2-10.49-625)

<
CE+LE (2-10.49-836)
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FACHREGELN DES METALLLEICHTBAUS

MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

Element-
dicke

O

Hersteller
Firmen-
Profilbezeichnung

o
| 2
3
N
w

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FP

302 240 Roma

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FP+

303 240 Roma

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FV 240 eco
(VB)

304 240 Roma

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FV
(VB)

305 240 Roma

Schnellbau
Dammpaneel
Typ FV+
(VB)

306 240 Roma

Trimotherm
Power T
FTV 240

307 240 Trimo

Trimotherm
Power T
FTV HL 240
(VB)

308 240 Trimo

(VB) verdeckte Befestigung

188 // Ausgabe 04/2023

Elementquerschnitt

MaBe in mm

1150

R G G G G

RS SRESKR AT IRESTHR SR EPLR SR KRS

555 s’&";’&lf'&@s%fi
X

SRG5555%
95%% 5 "4‘%&"5“

s

SRR

L
RIS

505505505 55
RS HAIAS

G

1100

SRS SRS R SRR
o
SIS,
KRG TGSSRELAE

1100

1100

CRBLTY;
S SE S SS
S SIS S
0 N L 59559
BN T N

RESERE R

3

o~

600 - 1200

240

240

600-1200

240

*) Lastverteilerplatte

1 C E
69 g )
s 3 2l =
m T D 5 O =

= (o))

o) S & 5
i e 5 5 2
auBen innen i g g GE.)
tn0m1 tnomZ g (% é

mm mm  kN/m?
5 6 7 8 9 10
5
(©)]
050 %0 h
060 0,293 X | T
5 0,60 N
7S 075 W
-
w
O
b
(0))
o0 9 2
060 0,363 X =
0,60 N
075 7s U_'J
+
L
O
oo
06 05 0312 X w2
W<
=Q
ON
gz
050 %0 205
060 0,336 X w?
0,60 L3
0,75 + =
0,75 8\,\1
§g
os0 040 85
060 0,420 X w2
0,60 L3
0,75 3 2
0,75 8\,\"/
©
©
0,40 0,40 ig
0,50 0,50 .
055 055 0,306 X g
0,60 0,60 o
0,70 0,70 -
w
o
0,40 0,40 00
050 0,50 20
055 055 0,308 X wg
0,60 0,60 e
0,70 0,70 oN
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MW-SANDWICHELEMENTE MIT STAHLDECKSCHALEN

309

310

311

312

313

314

315

(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

3
3

240

240

240

240

240

240

240

N\
IFBS

LA\

Hersteller

Trimo

Trimo

Trimo

Trimo

Trimo

Trimo

Trimo

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

600 - 1200

Trimotherm
Power S
FTV 240

240

600-1200

Trimotherm

Power S
FTV HL 240
(VB)

240

600 - 1200

Trimotherm <
Perform R
FTV 240

240

600-1200

Trimotherm d
Perform R 2
FTV HL 240

240

600 - 1200

Trimotherm

Perform C
FTV 240

240

600-1200

Trimotherm

Perform C gg{

FTV HL 240
(vVB)

240

600-1200

Qbiss One C
Typ B 240
(VB)

240

*) Lastverteilerplatte

auBen

t

nom1

mm
5

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

Blech-

dicken

innen
t

nom2

mm
6

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

=
o .
5 % S
S 2 9 E
2 | 215 B
i D = [0}
© 1%} N
= Q c
g D G
(2
KkN/m?
7 8 9 10
g
[9V]
©
(e))
<,
(@)
0,390 X -
N
L
1
+
LLl
O
oS
38
0,392 X w2
W<
=9
o
L
1
0,330 X 3
O
L
|
0,332 X 7
O
=)
[Te)
©
(o))
~
(@]
0,378 X -
N
L
1
+
LUl
O
e
38
0,380 X w
W<
=9
oN
)
58
0,4,9 X w
W<
=9
oN
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316

317

318

319

320

(VB) verdeckte Befestigung

Element-
dicke

O

| 2
3

240

240

240

240

240

Hersteller

N

Trimo

Trimo

Trimo

Trimo

Trimo

190 // Ausgabe 04/2023

Firmen-
Profilbezeichnung

w

Elementquerschnitt

MaBe in mm

4

600-1200

Qbiss One C
Typ F 240

240

Qbiss One S
Typ BX 240
(VB)

240

Qbiss One S
Typ F-B 240

240

600-1200

Qbiss One T
Typ BX 240
(VB)

240

Qbiss One T
Typ F-B 240

240

*) Lastverteilerplatte

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

innen

—

nom2

mm

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

0,40
0,50
0,55
0,60
0,70

@ FEigengewicht

kN/m?

0,406

0,385

0,383

0,328

0,326

Tragend

[0¢]

Selbsttragend

©

CE+LE +UZ%) ~ .
Z10.40-625) CE+LE (2-10.49-624) Z10.40-604 CE+LE (Z10.49-550) &  Kennzeichnung

CE+LE +UZ%)

CE+LE (2-10.49-625)

N\
IFBS
T
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